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Espectroscopia de Impedância e Atrito Interno de Eletrólitos Sólidos de 

ZrOx MgO 

Eliana Navarro dos Santos Muccillo 

RESUMO 

Condutividade elétrica e relaxação anelástica foram estudadas por 

espectroscopia de impedância e atrito intemo a baixa freqüência, 

respectivamente, em eletróHtos sólidos de ZrOr. MgO. 

Os principais objetivos deste trabalho de pesquisa compreendem- a 

caracterização do diagrama de impedância complexa, com a separação no 

espectro de freqüência e a identificação dos mecanismos responsáveis pela 

condução e pelo bloqueio dos portadores de carga, em cerâmicas parcial e 

totalmente estabilizadas; o estudo do efeito da concentração do estabilizante 

na condutividade iônica; a verificação da influência da temperatura e do 

tempo de sinterização na microestratxxra e na condutividade iônica, em 

cerâmicas parcialmente estabilizadas; a identificação da relaxação relativa à 

reorientação do dipolo elástico (M.g2j"-^0^' ^ ^ verificação da sua depen

dência com a concentração de magnesia. 

Os principais resultados obtidos mostram que: 

• o espectro de impedância complexa de soluções sóhdas totalmente 

estabilizadas é constituído pelos semicírculos dos componentes 

intragranidar e intergranular da condutividade, sendo o primeiro 

predominante em toda a região de temperatura de medida (300-550 °C); 

• em soluções sóUdas parcialmente estabilizadas é observado mn 

semidrculo adidonal, que foi reladonado com a fase monoclínica. A baixa 

condutividade iônica desta, constitui um. bloqueio extra à migração dos 

portadores de carga, quando esta fase é minoritária; 

• a energia de ativação para a condução varia linearmente com o fator pré-

exponencial, indicando que simultaneamente ao aumento da concentração 

de portadores de carga, há uma redução na sua mobüidade. Além disso, 

para altas concentrações do estabilizante, a formação de defeitos 

dipolares é evidendada no espectro de atrito intemo. A alta energia de 

Hgação do dipolo é a respoitôável pela redução da concentração de vacân-



cias de oxigênio disponíveis para a condução. Isto expHca a 

condutividade mais baixa deste eletrólito sólido, comparativamente a 

outras soluções sólidas à base de zircônia. 

Foram também correlacionados alguns aspectos morfológicos da 

microestrutura destas cerâmicas com as características elétricas observadas. 

Por fim foi feito estudo da transformação de fase monoclínica-

tetragonal, por espectroscopia de impedância, que mostrou ser mna técnica 

de medida precisa e adequada para estudos in situ de fenômenos que 

produzem variações nas características elétricas de materiais. 



Impedance Spectroscopy and Internal Friction ofZr02: MgO Solid 
Electrolytes 

Eliana Navarro dos Santos MucdUo 

ABSTRACT 

Electrical conductivitv and anelastic relaxation studies have been 
carried out in 7x02'. MgO soHd electrolytes by impedance Spectroscopy and 
low frequency Internal Friction, respectively. Emphasis has been directed to 
characterization of the complex impedance spectra, namely to identification 
of mechanisms responsible for conduction and blocking of charge carriers in 
partially as well as fully stabilized ceramics; the effect of stabilizer on the 
ionic conductivity; the influence of sintering temperature and time on 
microstructure and on ionic conductivit}^ in partially stabilized ceramics; 
search for the relaxation of the (Mg^r'-Vo)'^ elastic dipole, and its 
dependence upon magnesia concentration. 

The main results show that: 
• the complex impedance spectrmn for fully stabilized soUd solutions has 

two semicircles due to intragrain and intergrain conductivities, the 
former being predominant over the 300 - 550 °C range. 

• an additional semicircle, assigned to the monoclinic phase, is resolved in 
partially stabilized solid solutions; it has been found that when the 
monochnic phase predominates, its low ionic conductivitj' enhances the 
blocking of charge carriers. 

• the activation energy for the ionic conductivity depends linearly on the 
pre-exponential factor, showing that the larger the charge carrier 
concentration, the lower its mobility. Moreover, for large stabilizer 
concentrations, dipolar defects are clearly identified in the internal 
friction spectrum. The high dipolar binding energy' is responsible for 
decreasing the oxygen vacancy concentration available for conduction. 
That is an explanation foxmd for the low electrical conductivit}^ of Mg-
stabilized zirconia soHd electrolytes relative to the ones with other 
stabihzers. 



Some of the results on morphology of the microstructure have also 
been correlated with the observed electrical characteristics. 

The monoclinic-tetragonal phase transformation has also been studied 
by Impedance Spectroscopy, a technique suitable and accurate enough to in 
situ studies of phenomena dependent upon electrical characteristics of 
materials. 
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CAPÍTULO 1. 

INTRODUÇÃO 

Dentre as chamadas Cerâmicas Avançadas destaca-se o dióxido de 

zircônio ou zircônia, como um material singular no sentido de atrair a atenção 

de mtdtos pesquisadores nos seus diversos campos de atuação, e com isso, o 

progresso atingido é substancial quanto ao conhecimento deste material e à sua 

exploração [1]. 

As duas principais fontes de zircônia são: a badeleíta e o zircão. A 

primeira foi descoberta no Brasil em 1892, e vem sendo explorada para 

aplicações refratárias. 

Atualmente a zircônia apresenta uma vasta gama de aplicações, o que se 

deve basicamente, aos estudos realizados a partir da década de 50, e que 

serviram para elucidar a estrutura de defeitos na zircônia e nas zircônias 

contendo aditivos, principalmente na forma de óxidos. 

Estimativas feitas no final da década de 80 mostravam que cerca de 50% 

do consiuno mimdial era destinado a aplicações refiatárias. Algumas áreas de 

aphcação, envolvendo capacitores e dispositivos piezoelétricos, apresentaram 

mn rápido crescimento, enquanto que em outras como, por exemplo, em células 

de combustivel, o crescimento é mais lento porque requerem maior 

desenvolvimento técnico. 

O IPEN dispõe de uma usina de produção de zircônia com dois níveis de 

pureza: graus cerâmico e nuclear. Por isso é importante que se tenha um bom 

conhecimento desta cerâmica, tanto no que diz respeito às suas apUcações 

tecnológicas, quanto em seus aspectos mais básicos. 

Uma das propriedades mais importantes das cerâmicas à base de zircônia 

é a sua alta condutividade iônica, responsável por uma de suas aplicações mais 

relevantes, a de sensor de oxigênio. À despeito dos inúmeros trabalhos 

científicos pubHcados envolvendo este tópico, existem ainda diversos aspectos 

não completamente entendidos, e que permitiriam uma melhoria das 

propriedades elétricas destas cerâmicas t ^ ] . 

Em outros condutores de íons de oxigênio os mecanismos de transporte 

foram mtdto estudados i^X A diferença básica é que estes materiais (céria e 

tória), possuem a estrutma cúbica, ao contrário da zircônia que requer, para a 

sua estabilização, a adição, de altas concentiações, de óxidos contendo cations 



aliovalentes, e que formem soluções sóHdas nas temperaturas comumente 

empregadas na sinterização. 

O modelo que expHca o comportamento da condutividade iônica em 

soluções sólidas à base de céria fundamenta-se na formação, devido à interação 

Cotdombiana do par ou associado: cation dopante-vacância de oxigênio. Estas 

últimas são criadas durante a incorporação do cation aliovalente, para 

assegurar a condição de neutralidade elétrica. Assim a energia de ligação do 

par representa tuna contribuição adicional à energia de ativação do processo de 

condução. 

Em soluções sólidas à base de zircônia são mmto importantes as 

implicações estruturais decorrentes da presença das diferentes fases 

(monoclínica, tetragonal e cúbica). Por isso, alguns pesqxiisadores acreditam 

que xmx modelo, para explicar o transporte iôiüco nestas cerâmicas, deva 

necessariamente conter informações sobre as fases presentes de suas 

distribuições, e da microestrutura como um todo [4]. 

De modo geral, pode-se dizer que não há, até o momento, um modelo que 

explique os mecanismos de transporte em sistemas envolvendo concentrações 

elevadas de defeitos. Teoricamente este problema foi tratado por meio de 

diversas abordagens mas, quantitativamente, nenhxmia delas forneceu 

resultados totalmente satisfatórios f̂ l. 

Do ponto de vista experimental, a abordagem mais utilizada, nos últimos 

anos, consiste em tentar correlacionar as propriedades elétricas, das diversas 

soluções sóHdas à base de zircônia, com as características microestruturais 

observadas. Grande parte destes estudos foram condvizidos em cerâmicas de 

zircônia contendo cations dopantes trivalentes. 

EletróHtos sóHdos de zircônia-magnésia, por outro lado, foram pouco 

explorados, em parte devido à decomposição da fase cúbica, que produz xuna 

perda gradativa de suas propriedades características. Na última década foram 

descobertos tratamentos térmicos que permitenv ao mesmo tempo, retardar a 

decomposição desta fase e amnentar as resistências mecânica e ao choque 

térmico, em cerâmicas parcialmente establHzadas [̂ 1. Isto fêz reacender o 

interesse neste material e diversos estudos foram retomados, principalmente 

aqueles relacionados com as suas características mecânicas. 

Neste trabalho de pesquisa procurou-se obter um conhecimento maior de 

algims dos principais aspectos relacionados com os mecanismos de condução 

do sistema Zr02:MgO, por meio de medidas de impedância complexa e por 

atrito intemo. 



Parte deste trabalho foi desenvolvido no IPEN, especificamente, a 

preparação dos corpos de prova, sua caracterização física, química e 

microestrutural, e as medidas de atrito intemo. As medidas da condutividade 

elétrica foram realizadas no Laboratoire d'Ionique et d'Electrochimie des 

Solides, em Grenoble, França, por meio de mna bolsa de estudos para estágio 

de especialização, fornecida pelo RH AE/CNPq, na área de Cerâmicas 

Avançadas/Novos Materiais. 

Com as medidas de impedância complexa, procurou-se determinar a 

condutividade característica do material, além das contribidções devidas aos 

contomos de grão e a outros elementos microestmturais, que possam 

representar vau bloqueio efetivo à migração dos íons oxigênio. 

Utilizou-se a téciüca de atrito intemo com o objetivo de identificar a 

relaxação do par: cation aliovalente-vacância de oxigênio, e verificar a 

importância relativa deste tipo de defeito para o mecanismo de condução deste 

eletrólito sólido. 

No próximo capítvdo são descritos algvms dos principais aspectos da 

zircônia e, em espedaL da solução sóHda zircônia-magnésia. É feita também 

mna breve explanação das técnicas experimentais utilizadas. 

No capítulo 3 são fomeddas informações sobre a procedênda e as 

características físicas e químicas dos materiais empregados, bem como dos 

dispositivos utilizados para as medidas e as análises dos resultados 

experimentais. 

Os prindpais resxdtados obtidos são mostrados no capítulo 4, onde 

procurou-se compará-los com os de outros pesquisadores para o mesmo 

eletrólito sólido ou, quando isto não for possível, com outra solução sóHda à 

base de zircônia. 

Por fim, as prindpais condusões deste trabalho de pesqtdsa são 

fomeddas no capítulo 5. 



CAPÍTULO 2. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Neste item serão abordadas algxmias das principais características da 

zircônia, principalmente aquelas que maior influência exercem nas suas 

propriedades elétricas. Para isto é suficiente mencionar a sua estrutura 

cristalina e as mudanças de fase inerentes. Serão também considerados os 

importantes efeitos que resultam da estabüizaçáo de fases e, finalmente, o 

sistema Zr02:MgO. 

2.1.1 Estrutura Cristalina 

À pressão ambiente a zircônia apresenta três formas poümórficas t ^ : 

monoclínica, tetragonal e cúbica. A altas pressões e temperaturas, ou após 

resfriamento rápido até temperaturas próximas ou inferiores à do nitrogênio 

líquido, observa-se a estrutura ortorrômbica. 

A forma monoclínica, que se estende até ~1170 °C, é a mais bem estudada 

e corresponde à única forma da zircônia encontrada na Natureza. 

Nesta estrutura existem 4 "moléodas" de Zr02 por célula tmitária (figma 

2.1). Cada ion Zx̂ "*" coordena-se com 7 íons Ô " formando dois tipos de Hgação: 

ZrOj, com uma distância média de 0,207 nm e ZrOjp com 0,221 nm Na figura 

2.2 tem-se os ângulos formados no poHedro ZrOy. Os átomos Oji formam vun 

arranjo quadrático planar enquanto que os átomos Oj formam um triângulo 

cujo plano é aproximadamente paralelo ao do quadrado. Este arranjo triangular 

é irregular í̂ '̂ l e isto produz o encurvamento do plano que contém os átomos 

On. 
A forma tetragonal, que existe entre ~1170 e 2370 °C, contém 2 "molé

culas" de Zr02 por célula ixnitária. Neste caso, cada ion Zr̂ ''" coordena-se com 8 

íons O-' mas, quatro deles estão a im:ia distância de 0,2065 nm na forma de um 

tetraedro achatado, e os outros quatro a 0,2455 nm, em mn tetraedro alongado e 



FIGURA 2.1: Projeção da Estrutura Cristalina da Bade

leíta ao Longo do Eixo b, ref.[9]. 

FIGURA 2.2: Ângulos e Distâncias Interatômicas 

no PoHedro de Coordenação ZxOj ref.[9]. 



rotacionado de 90"", em relação ao anterior [lO'H]. Na figura 2.3 tem-se 

representada uma camada de poHedros ZrOg no plano (110), nesta estrutura. 

Acima de 2370 °C, e até a fiisão, a zircônia assimie a estrutura cúbica de 

face centrada, tipo fluorita. Na figura 2.4 tem-se mna camada de poUedros 

ZrOg nesta estrutura. Neste caso, a célula primitiva contém apenas uma "mo

lécula" de Zr02 [̂ 2]. 

A tabela 2.1 mostra algumas das principais características destas 

estrutvuas. 

ESTRUTURA a 

( n m ) 

b 

( n m ) 

c 

(nm) 
P densidade 

(g /cm3) 

monoclínica'' 0,5169 0,5232 0,5341 99° 15' 5,83 

monoclínica^ 0,5145 0,5207 0,5311 99° 14' 

tetragonal* 0,5270 ~ 0,3640 6,10 

cúbica'^ 0,5272 6,09 

TABELA 2.1: Características Cristalográficas dos Polimorfos da Zircô
nia; monoclínica''-badeleíta, ref. [9]; monoclínica^-monocristal, ref. [10]; 

* ref [11]; O ref [12]. 

Os polimorfos descritos constituem formas estáveis, nas condições de 

pressão e temperatma especificadas. Sabe-se que formas metaestáveis 

(tetragonal e cúbica) podem ser obtidas à temperatura ambiente, nas zircônias 

preparadas por processos químicos. Estas, adma de 600 °C, se transformam 

para a forma monoclínica [13-17] irreversivelmente. 

Com a adição de cations estranhos, na forma de óxidos, pode-se ter tmia 

estabilização pardal ou total da fase cúbica, residtando em cerâmicas com uma 

ou mais fases. Nestes casos, os parâmetros de rede são alterados de acordo com 

o tamanho e a concentração do cation em solução sóHda, mas a estrutura obtida 

é fvmdamentahnente idêntica àquela já descrita. 

Existem situações onde são feitas hipóteses simplificadoras, com o 

objetivo de facilitar a compreensão de um modelo que expUque um fenômeno, 

ou mesmo de um residtado experimental. Este procedimento é normalmente 

adotado quando se fala da estrutura cristalina da zircônia. Neste caso, costuma-

se dizer que a estrutura protótipo é a da fluorita e que os polimorfos 

representam pequenas distorções desta estrutura protótipo (figura 2.5). 



- . c 

0 / 2 

O Z r 

Oo 

( 1 1 0 ) 

FIGURA 2.3: Camada de Grupos ZrOg na Estrutura 
Tetragonal, Projetada no Plano (110), ref. [8]. 
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FIGURA 2.4: Camada de Grupos ZrOg na Estrutxira 
Cúbica, Projetada no plano (100), ref. [9]. 
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2 . 1 2 Transformações de Fase 

A zircônia apresenta duas transformações de fase sólido-sólido. 

A transformação reversível entre as fases cúbica (c) e tetragonal (t) ocorre 

numa região de temperatura onde a mobilidade catiônica é substancial (2370 ° 

C), caracterizando esta como uma transformação controlada por difusão. Outras 

características importantes são: o deslocamento dos íons oxigênio das posições 

normais da estrutura fluorita e a duplicação da célula primitiva. 

Quando são adicionados cations aÜovalentes, em geral, verifica-se xuna 

redução considerável da temperatma de transformação de fase. 

Esta transformação foi mais estudada em soluções sólidas do que na 

zircônia pma, devido principalmente à temperatma relativamente elevada em 

que ocorre nesta última [1^]. 

Por outro lado, a transformação reversível entre as fases tetragonal e 

monoclínica (m), foi muito estudada nos seus diversos aspectos: cinético, 

cristalográfico e termodinâmico. Suas principais características são [19-23]-

• é uma transformação de primeira ordem e ocorre sem difusão. Há mn 

movimento cooperativo de mn grande número de átomos, por distâncias 

inferiores ao parâmetro de rede, e por xun mecanismo de dsalhamento, com 

woaa veloddade que se aproxima da do som em sólidos; 

• durante o resfriamento há mna dilatação da estrutura inidal. A expansão 

térmica é fortemente anisotrópica, produzindo uma variação dos parâmetros 

de rede; 

• a transformação é reversível no sentido em que as configurações atômicas 

são exatamente as mesmas, antes e depois de dclar termicamente o cristal, 

dentro da região de temperatura de transformação. A acomodação estrutural 

ocorre com a formação de macias, ou pela criação de discordâncias na 

interface; 

• o dsalhamento e a dilatação são, geralmente, acompanhados por tun 

aumento da energia de deformação do sistema, o que causa a natureza 



atérmica da transformação. Entretanto, para tamanhos de cristahtos 

inferiores a ~100 nm a transformação é isotérmica; 

• a transformação apresenta imia histerese térmica considerável, atribuída em 

parte, às diferenças nas propriedades mecânicas das fases monoclínica e 

tetragonal; 

• a extensão desta transformação é suposta ser dependente do tamanho de 

partícula. 

Em monocristais de zircônia, estudos recentes de dilatometria mostraram 

que a transformação m ^ t inida-se a 1179 °C, completando-se em 1190 °C e, 

para a transformação inversa, t -> m, as temperatmas inidal e final são, 

respectivamente, 1048 e 950 °C [24]. 

De todas estas características omnpre salientar, que o avunento de volume 

(~5%), durante o resfriamento, provoca a ruptura da cerâmica e disto resiilta 

que a zircônia, na forma pura, não pode ser empregada como elemento 

estrutural, em altas temperaturas. 

Foi demonstrado [25] que a cinética da transformação m <^ t segue a 

equação de Avrami ou de Johnson e Mehl: 

;r = l - e x p ( - A : í r (D 

onde X representa a fração volumétrica real de fase transformada no tempo t, e 

K e n são constantes. 

O mesmo autor demonstrou que a cinética desta transformação de fase 

também pode ser tratada, satisfatoriamente, pelo formaHsmo de Hõnig, para o 

estudo de transformações de fases adifusionais, pela teoria de ordem-desordem. 

A energia de ativação para esta transformação é de ~6 eV. Mais 

recentemente obteve-se o valor de 7,5 eV para a zircônia pura, e 14,7 eV para a 

zircônia contendo 1% em mol de Y2O3 [26] 

2 .13 Estabilização de Fases 

Os primeiros estudos sobre a adição de cations estranhos do tipo: Ca2+, 

Mg2'̂ , Y3+ e íons de terras raras, na forma de óxidos, revelou, dentre outros 
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fatos que as temperaturas de transição para as traitsformações cúbica-tetragonal 

e tetragonal-monoclínica, podem ser substancialmente reduzidas de modo a 

permitir a obtenção da fase cúbica à temperatura ambiente. Há também tuna 

diminuição dos coeficientes de expansão térmica Hnear e da variação de volmne 

associada com a transformação t <-> m [27-29]. 

Apesar da sua importância, o fenômeno da estabilização não foi ainda 

totalmente esclarecido. Sabe-se, entretanto, que a presença de vacâncias 

aniônicas, além do tamanho, da carga, da concentração e da estrutura do 

aditivo e, por finv os níveis energéticos eletrônicos, devem influenciar na 

estabilização. 

A estabilização pode ser total ou parcial, resultando numa zircônia total 

ou parcialmente estabilizada. Esta última representa mna mistura das 

estruturas cúbica mais monoclínica ou tetragonal e ocorre para concentiações 

do aditivo inferiores à necessária para a estabilização total. Pode-se também 

obter tmia cerâmica parcialmente estabilizada tratando termicamente, sob 

condições apropriadas de tempo e de temperahira, a zircônia cúbica. 

Nestas cerâmicas com estabilização parcial, pode-se fazer uso da 

transformação t -> m para amnentar a tenacidade à fratma e a resistência 

mecânica. Isto toma estes materiais especialmente interessantes para fins 

es tm tur ais 
[29]. 

No início da década de 70 foi demonstrado [-̂ l̂ que mna dispersão de 

precipitados finos de zircônia monoclínica, numa zircônia parcialmente 

estabilizada com cálcia, produz mn amnento na resistência mecânica. Em 

segmda demonstrou-se o mesmo efeito para vuna dispersão de precipitados 

tetragonais [31]. Nesta última, os precipitados estão na forma metaestável e 

facilmente se transformam para a estmtma monoclínica. A melhoria observada 

nas propriedades mecânicas restdta da interação das partiailas da fase dispersa 

com o campo de tensões, gerado pela propagação de mna trinca. A contribvdção 

mais importante desta interação é a absorção de energia, que acarreta a 

tiansformação das particulas tetragonais em monoclínicas, com conseqüente 

redução na energia de propagação da trinca. 

Diz-se que a transformação martensítica é induzida por tensão, e este 

mecanismo, jimtamente com o de deflexão de trincas e o de formação de 

microtrincas, são os responsáveis pela obtenção de cerâmicas à base de zircônia, 

ou que contêm dispersões de zircônia, com propriedades mecânicas superiores 

às das cerâmicas convencionais. Com isto, ou seja, com a estabüizaçáo parcial 

da fase cúbica, a zircônia entiou para o seleto gmpo das chamadas Cerâmicas 

Avançadas ou Finas, onde as vantagens encontradas nas cerâmicas tradicionais 
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(diireza elevada, inércia quimica e baixa condutividade térmica) são 

combinadas com as propriedades termomecânicas otimizadas. 

Em conseqüência disto, foram visualizadas várias novas possíveis 

apHcações [28] p^ra esta cerâmica. 

A estabilização total da fase cúbica também trouxe beneficios à zircônia, 

cujas soluções sólidas constituem condutores puramente iónicos, muna ampla 

região de temperatma e de pressão parcial de oxigênio. 

Os valores da condutividade iônica são tão elevados, comparativamente 

aos dos isolantes tipicos, que as soluções sólidas à base de zircônia pertencem 

agora a um novo grupo de materiais, denominados condutores iónicos rápidos [ 

32]. Esta denominação vem do fato destes materiais apresentarem valores de 

condutividade iônica próximos ao de eletióUtos líqtddos (figma 2.6), a partir de 

imia temperatma característica para cada eletrólito. 

Este fenômeno pode ocorrer em diversos tipos de materíais, incliiindo 

sólidos cristalinos ou estrutmalmente desordenados, como polímeros e vidros, 

e as aplicações decorrentes dependem das fimções que estes materíais podem 

exercer 
[34]. 

Os eletrólitos sólidos à base de zircônia são condutores de íons oxigênio e 

sua aplicação mais importante é como sensor de oxigênio, para controle de 

combustão em automóveis, para a determinação do teor de oxigênio em aço 

líqiddo, em células de combustivel ou na determinação de parâmetros 

termodinâmicos de outros materiais [35-37] 

Em alguns casos é possível estabilizar a fase tetragonal, pela incorporação 

de certos óxidos em proporções específicas. Em outros, a estrutura tetragonal é 

obtida para baixas concentiações do estabilizante, escolhendo-se 

convenientemente, o tamanho inicial das particulas e as condições de 

sinterização. 

Estas fases, parcial e totalmente estabilizadas, são mostradas nos 

diagramas de fases dos diferentes sistemas. 

2.1.4 O Sistema Zr02:MgO 

Na figma 2.7 reproduziu-se o diagrama de fases mais citado nos últimos 

anos [38], e na figma 2.8 a versão mais recente [39], para o sistema ZrO^iMgO. 
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Embora existam ainda algimnas controvérsias, serão ressaltados os 

aspectos nos qiiais diferentes pesqidsadores concordam e que, portanto, são já 

bem estabelecidos. Algtunas destas discrepâncias são atribuídas à perda de 

MgO por evaporação, dmante os tratamentos térmicos efetuados em altas 

temperaturas, sob atmosfera de argônio [40], 

A baixa solubilidade da magnesia é um fator de importância, que reflete a 

pouca estabilidade da fase tetragonal em relação à transformação martensítica, 

quando comparada com outros sistemas. A 1300 °C acredita-se que esta seja de 

1% apenas [41]-

A composição eutetóide, da reação Cgs -> tss MgO, localiza-se entre 13 e 

15% em mol de MgO para temperatmas acima de -1400 °C. Para uma 

composição de 10% em mol a formação da fase cúbica ocorre para 

temperatmas superiores a 1700°C. 

A adição de magnesia prodiiz mna redução das temperatmas de 

transformação de fase, de 1190 °C na zircônia pma, para 1120 °C, para um teor 

de 1,6% em mol de magnesia, dmante o aquecimento. Para concentrações 

superiores a esta, não se observa qualquer alteração. Dmante o resfriamento, a 

diminuição observada vai de 910 °C na zircônia pma, a 845 °C, com o atmiento 

no teor de MgO. 

Outra característica importante é a decomposição da solução sólida 

cúbica, em temperatmas inferiores a ~1400 °C [7,42-46] Xanto para composições 

hiper como hipoeutetóides, os restdtados mostram que a reação de 

decomposição acontece por meio de trnna das seguintes formas: 

para T > 1200 °C 

Zr02(c) ^ Zr02(t) + MgO (2) 

e, resultando em 

Zr02(m) + MgO 

com subseqüente resfriamento, 

para T < 1200 °C 

Zr02(c) o Zr02(m) + MgO (3) 

Quando isto ocorre, o MgO tende a precipitar ao longo dos contornos de 

grão, em pontos triplos e em vazios intergranulares. 
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A reação de decomposição se completa após poucas horas a 1100 °C, para 

composições hipereutetóides, e as cmvas características são do tipo sigmoidal 

refletindo um mecanismo de nucleação e crescimento. 

A dnética da reação de decomposição da fase cúbica foi, inicialmente 

sugerida ser representada por uma função empírica do tipo [42]; 

l-v=Cexp(i:0 (4) 

onde C e K são constantes, e y é a fração de fase decomposta no tempo t. Duas 

séries de valores de C e K seriam necessárias: a primeira série para y entre O e 

0,25, e a segxmda para y>0,25. Mais tarde [̂ 1, observou-se que as curvas de 

decomposição podem ser ajustadas, em toda a sua extensão, pela equação: 

x = l-exp(Ktf (5) 

que é análoga à equação (1) para o expoente n = 2. 

Para composições hipoeutetóides esta reação foi melhor estudada. Ntuna 

faixa de composição entie 8 e 9% em mol de MgO, o sistema zircônia-magnésia 

tem sido muito pesquisado. Isto se deve ao fato desta solução sólida apresentar 

propriedades mecânicas otimizadas, quando submetida a tratamentos térmicos 

convenientes. O procedimento usxial para isto consiste em sinterizar o material 

no campo monofásico cúbico (T>1750 °C), resfriar rapidamente, até à 

temperatma ambiente, e em seguida envelhecer termicamente em temperatmas 

acima de 1400 °C. Este envelhecimento térmico, ntuna temperatma acima 

daquela onde se inicia a decomposição da fase cúbica, tem por objetivo 

provocar o crescimento dos precipitados tetragonais formados dmante o 

resfriamento da cerâmica. Estes precipitados não podem ser grandes, tal que se 

transformem espontaneamente, após o envelhecimento, e nem pequenos, tal que 

não consigam se transformar ao serem submetidos ao campo de tensões, 

produzido pela propagação de uma trinca. O tamanho ótimo, para este sistema, 

é de »0,2 [wx, na sua maior dimensão [47]. 

A decomposição da zircônia parcialmente estabilizada com magnesia é 

uma ordem de grandeza mais lenta, comparada com a totalmente estabilizada. 

Os produtos de decomposição também são nucleados nos contornos de grão. 

A microestrutma destas cerâmicas parcialmente estabilizadas compreende 
[48-51], 

após a sinterização, grãos cúbicos com dimensões entre 50 e 100 ^m. 
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contendo precipitados tetragonais com ~50 nm, finamente dispersos. Nos 

contornos de grão, além da porosidade residtial são observados precipitados 

tetragonais e tmia fase secundária (Mg2Si04), dexádo à süica normalmente 

presente na zircônia. Com o tratamento térmico subseqüente acima de 1400 °C, 

ocorre o crescimento dos precipitados tetragonais, atingindo dimensões ótimas 

para tempos de envelhecimento de até 5 horas. Para tempos superiores os 

precipitados ultrapassam o tamanho crítico e se transformam espontaneamente, 

dmante o resfriamento. Se o envelhecimento for realizado a uma temperatma 

de ~1000 °C, há a decomposição da fase cúbica, com a precipitação simultânea 

de MgO, dentro dos grãos monoclínicos. Entretanto, para a temperatma de 

envelhecimento de 850 °C, e para tempos de até 600 horas, não foi observada 

qualquer alteração na microestrutma. Isto significa que esta temperatma é 

muito baixa para que a interdifusão Zr Mg permita a decomposição. 

A reação de decomposição que ocorre em temperatmas abaixo de 1400 °C, 

resulta na formação de trincas por tensões térmicas, qtiando a cerâmica é 

resfriada a partir da temperatma de envelhecimento. Como conseqüência, há 

mna degradação das propriedades mecânicas. Há cerca de 10 anos foi mostrado 

que materiais convenientemente preparados podem adquirir propriedades 

termomecânicas melhores com envelhecimento a 1100 °C [̂ 2]. Para tempos de 

até 2 horas são formados microdomínios de uma fase ordenada em estado 

metaestável. Esta fase, reconhecida como Mg2Zr50i2/ tem simetria 

romboédrica e representa mn estado precmsor da decomposição eutetóide [53-

55]. O conteúdo de MgO destes microdomínios é de ~28,6% em mol. Com o 

prosseguimento da reação de decomposição, há a formação da fase monoclínica 

que consome os grãos cúbicos, os precipitados tetragonais e os microdomínios 

da fase ordenada. 

O material decomposto consiste de grãos, com dimensões entre 1 e 5 jorn, 

contendo segmentos poHgonais entre as regiões, na forma de tubos, ricas em 

MgO. 

O grau de precipitação da zircônia tetragonal é maior em materiais com 

teores não muito elevados de dopante. Além disso, a temperatma de 

sinterização também afeta a taxa de decomposição, ou seja, cerâmicas 

sinterizadas no campo misto t + c, decompõem-se mais lentamente que o 

mesmo material tratado térmicamente a 1700 °C. 

Como aspecto primordial da decomposição eutetóide, neste sistema, deve-

se lembrar que a fase monoclínica forma-se como um produto de decomposição 

nos contornos de grão, e não dentro da fase cúbica. 
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Quanto à fase romboédrica, sabe-se que os cations encontram-se num 

estado totalmente desordenado, conferindo um caráter metaestável a esta 

estrutma. A formação desta é o resxdtado da pouca diferença entre os raios 

catiônicos, da alta mobilidade aniôiüca e da estabilidade de pares de vacâncias 

de oxigênio. 

Na tabela 2.2 tem-se os parâmetros característicos da fase ordenada. 

a ß 

(nm) (nm3) 

0,618 99,58° 0,12849 

TABELA 2.2: Parámetros Cristalográficos 

da Fase Ordenada Mg2Zr50i2. reí. [51]. 

2.2 CONDUTIVIDADE ELÉTRICA 

Apesar da importância relativa da estrutma cristalina da zircônia, sabe-se 

que muitas propriedades dos sólidos, em geral, são controladas não tanto pela 

estrutma mas sim pelas falhas ou defeitos no material. Por esta razão serão 

relembrados, de modo sucinto, os principais tipos de defeitos e suas reações na 

zircônia e em suas soluções sólidas 
[56]. 

Para descrevê-los, e expressar a sua 
formação em termos de equações, será utilizada a notação de Kröger e Vink 
[57]. 

Em seguida, serao tratados os principais aspectos relativos ao transporte 

de massa nas soluções sólidas à base de zircônia, procmando enfatizar a técnica 

de medida da condutividade elétrica empregada neste trabalho. 
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2.2.1 Estrutura e Reações de Defeitos 

Dentre os vários tipos de defeitos, os chamados pimtiformes comportam-

se de modo diferente em materiais sob a forma del idos, do que em metais e 

mesmo em semicondutores. Isto é atribmdo a diversos fatores: 1. em óxidos 

estes apresentam, em geral, xmia carga efetiva, o que imphca num mecanismo 

de compensação de carga. As reações entre os defeitos são controladas pela lei 

de ação das massas, ao menos nmna faixa de concentração considerada dQuída. 

Além disto, a presença de defeitos com cargas opostas pode restütãJTna 

formação de pares, ou de grandes aglomerados de defeitos, devido à interação 

Coulombiana. 2. a composição exata, de um óxido é função da pressão parcial 

ambienté" de oxigênio e da temperatma. Então, a estequiometria e, portanto, a 

concentração dè defeitos puntiformes pode ser alterada com relativa faculdade. 

3. como as temperatmas de fusão dos óxidos são consideravelmente elevadas, a 

concentração de defeitos intrínseca é muito pequena. Disto residta que, a 

presença de impmezas afeta significativamente a concentração de defeitos; e, 4. 

num sistema binárío contendo duas sub-redes, a difusão pode ocorrer com 

velocidades muito diferentes, e por meio de mecanismos também diferentes, em 

cada sub-rede [58]. 

Na tabela 2.3 é reproduzida parte da notação de Kroger e Vink. 

S Í M B O L O D E S C R I Ç Ã O 

e' elétron livre 

Vo^ vacância de oxigênio neutra 

Vö vacância duplamente ionizada 

O Q X oxigênio normal da rede 

cation normal da rede 

) MeM|_ dopante com carga efetiva negativa 

dopante com dupla carga efetiva 

negativa 

T A B E L A 2.3: Notação de Kröger e Vink para Defeitos 

Puntiformes, ref. [ 57], 

Quando mn óxido do tipo MO2 está em eqvülíbrío com o oxigênio da 

atmosfera vizinha, em temperatmas elevadas, pode-se escrever a reação geral 

como: 
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M02-^M02.x + (x/2)02 (6) 

onde X indica o desvio da condição esteqmométrica. De acordo com a regra de 

íases^deTî ibbs, para descrever os valores de x são necessários dois parâmetros 

intrínsecos: a temperatma T, e a pressão parcial de oxigênio, p o 2 ' então: 

X = X ( T, P 0 2 ) 

Escrevendo na forma MO .̂ pode-se dizer que, quando não 

estequiométrica, a zircônia é um óxido deficiente de oxigênio e, esta deficiência, 

se traduz por um excesso de vacâncias^ de oxigênio, e não por um excesso de 

cations. Isto foi particularmente evidenciado para o sistema zircônia-magnésia 
[59]. j 

A reação que exprime a formação de vacâncias de oxigênio é: 

O o ^ V o > ' + 0 2 / 2 (7) 

Nesta equação a vacância de oxigênio é neutia. No caso de óxidos 

deficientes de oxigênio com a estrutma da fluorita, acredita-se que os defeitos 

predominantes sejam vacâncias de oxigênio duplamente ionizadas, Vq- Assim, 

a equação acima pode ser reescrita como: 

Oo ^ VQ + 2 e' + O 2 / 2 ( 8 ) 

Quando aditivos do tipo MeO ou Me203 ,como por exemplo MgO e Y 2 O 3 

são incorporados à zircônia, pode-se escrever as equações que descrevem as 

reações de defeitos como: 

MeO ^ Mezr" + VQ + O q (9) 

Me203 ^ 2 Me^r' + VQ + 3 O q (10) 

Estas reações mostiam que a introdução de cations aUovalentes, com 

valencia inferior a 4, produz mn aumento na concentiação de vacâncias de 

oxigênio. Estas são os defeitos predominantes nas soluções sólidas à base de 

zircônia. 

As impmezas e as vacâncias de oxigênio apresentam cargas efetivas e, por 

isto, estão sujeitas a interagir entie si, devido à força Coulombiana. \lsto dá 
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origem a mn novo tipo de defeito chamado: par, associado, complexo 

impmeza-vacânda, ou ainda, dipolo, pois como será visto adiante, este defeito 

se comporta como dipolo elástico ou elétrico, quando submetido a um campo 

de tensões ou elétrico, respectivamente. Estas interações provocam reações que 

podem ser descritas pelas equações: 

Mezr" + Vô -e* ( Mezr" - Vq V (H) 

2 Mezr + Vq <-> ( 2 Me2j. - Vq )^ (12) 

ou 

2 Mezr + Vq <^ ( Me^^ - Vq )° + Me^^ (13) 

Estes defeitos são preferencialmente observados em soluções sóHdas 

diluídas. Para altas concentrações de impmezas outras reações devem ocorrer, 

como por exemplo, o ordenamento de vacâncias, que idteriormente acarreta a 

formação de fases ou de microdomínios ordenados i^^l 

\ ) Além dos defeitos ptmtiformes deve-se também considerar a existência de 

V outros tipos de defeitos, que podem exercer forte influência nas propriedades 

ij destes materiais. 

/ Um exemplo tipico são as interfaces entre os grãos de mn material 

xcerâmico. As interfaces, ou contornos de grão, são caracterizados por uma 

l Jestrutma, uma energia^e^mnacomposição, específicos. 

QJy Em altas temperatmas a mobüidade dos contornos de grão é elevada e 

pode afetar a cinética de processos que envolvem reações de estado sóHdo, 

como a sinterização. Esta mobüidade pode ainda ser alterada pela presença de 

impmezas, que normalmente segregam nestas regiões. Além disso, os 

contornos de grão podem atuar como fontes ou sixmidomos de defeitos 

pimtiformes e, com isto, as propriedades elétricas dos óxidos são, geralmente, 

determinadas pelos contornos de grão [60]. 

Dentre os diferentes fenômenos que ocorrem a nível de contorno de grão, 

acredita-se que os relacionados com a segregação de átomos de impmeza, 

mereçam grande destaque. Isto porque a segregação é favorecida em óxidos 

devido a fatores como: desvios de estequiometria, solubilidade limitada e a 

possibilidade de efeitos eletr os táticos. 
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Um dos mecanismos responsáveis pela segregação de impmezas é a 

dissociação do complexo impmeza-vacância. Em princípio, o par possui 

mobilidade suficiente para se difundir através dos grãos, até a região do 

contorno. Entretanto, se ali acontecer a dissociação do par, a vacância 

desaparece e a impmeza é armadilhada na região do contorno, pois a sua 

mobilidade é pequena. 

Um parâmetro que pode ser bastante alterado, pela segregação de 

impmezas nos contornos de grão, é a sua mobilidade. Com isto, a adição de 

certas impmezas, em teores específicos, pode favorecer ou prejudicar, por 

exemplo, a densificação da cerâmica. O fenômeno de segregação pode também 

afetar: as transformações de fase, as propriedades elétricas e magnéticas, e o 

comportamento dos materiais quando expostos à radiação i^^l 

Os contornos de grão constituem ainda regiões favoráveis para a 

localização de precipitados, fases amorfas e outras formas de fase secundária, 

como por exemplo, porosidade. 

No caso específico do sistema zircônia-magnésia, além da fase Mg2Si04, 

formada nos contornos de grão como resultado da decomposição da fase cúbica, 

há também a possibüidade de formação da fase espinélio, MgAl204, se existir 

almnina no material de partida, ou por incorporação deste. 

Não há concordância na hteratma científica, quanto aos efeitos da 

presença desta fase, nas propriedades elétricas da zircônia-magnésia. Algtms 

restdtados t ^ ^ ] indicam que impmezas como AI2O3, TÍO2 e Fe203 não alteram 

a condutividade elétrica. Outros observaram um aumento na condutividade 

eletrônica devido à alumina e, este aumento é maior, se o TÍO2 também estiver 

presente 
[63], 

De modo geral, a almnina quando adicionada em pequenas quantidades 

(até -1,5% em peso), produz uma melhoria na densificação [64,65] g ĵ ^̂  

resistência à corrosão 
[64], 

neste sistema. 
2.2.2 Difusividade e f^obUidade 

O processo de difusão ocorre em sóUdos devido à presença de 

imperfeições ou defeitos [56], O parâmetio que melhor descreve a difusão de 

uma espécie móvel é o coeficiente de difusão. D, commnente representado 

como: 

D=í)oexp(-£m /Jtr) (14) 
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onde é a energia de ativação para a difusão da espéde considerada, e Do é o 

fator pré-exponencial. 

A difusividade das espécies: Zr, Mg e O foi pouco estudada. Em soluções 

sólidas cúbicas, com concentrações variando entre 12 e 18% em mol de MgO, foi 

mostrado [58] que o coeficiente de difusão do oxigênio pode ser descrito pela 

equação: 

D = 1,02x10-8 exp f-0,65/kT] cmVl 

para T >1470°C. 

O valor obtido para a energia de ativação concorda com aquele da energia 

de migração da vacância de oxigênio, nestas cerâmicas [̂ l̂. 

Por outro lado, a difusão catiônica é muitas ordens de grandeza inferior à 

difusividade do oxigênio. 

Como os valores dos coeficientes de difiisão de cations são, geralmente, 

muito baixos, exceto em altas temperatmas, estes valores são pouco precisos. 

Na região de temperatma entie 1680 e 2083°C, o coeficiente de 

autodifusão do Zr é [̂ 7]. 

D = 0,033 exp [-3,95/kT] cmVl 

enquanto que para o Mg obteve-se: 

D = 3,7x10-1 exp[[2,95/kT] c m ^ l 

Estes restdtados mostram que o oxigênio é o ion que se diftmde mais 

rapidamente nestas soluções sólidas. Quanto aos cations, a maior difusividade 

do Mg em relação ao Zr é responsável pela interdifusão catiônica. 

A difusão de uma espécie móvel está relacionada com a mobilidade, u, 

que pode ser expressa como: 

M=:/ioexp(-A/7../AT) • (15) 

onde AHjn representa a energia de ativação para a migração dos portadores de 

carga iónicos. 
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A relação entre estas duas entidades é formidada pela equação de Nemst-

Einstein: 

M = — ( 1 6 ) 

onde Ze representa a carga, k é a constante de Boltzmann, e T a temperatura 

absoluta. 

Desenvolvendo estas equações tem-se: 

^ = ^ a o ' ^ v o e x p ( - A G m / i t r ) ( 1 7 ) 

onde AGjn = AHĵ -TASjĵ , é a energia Hvre de Gibbs para a migração, â , o 

parámetro de rede, V q a freqüência de salto e y van fator geométrico, que leva 

em conta a estrutma cristalina. 

Como pode ser visto, tun aumento em AHj^ produz uma redução na 

mobilidade. Este amnento [̂ 8] pode resultar de distorções da rede, ou pela 

presença de complexos impmeza-vacância, ou ainda, pela formação de 

aglomerados de vacâncias. 

Além dos estudos de difusão, medidas de condutividade elétrica e de 

relaxação anelástica e dielétrica, também podem fornecer subsídios 

significativos para um melhor conhecimento do transporte de massa. 

2.2.3 Condutividade Elétrica 

A descrição macroscópica do processo de condução elétrica, como o fluxo 

de mna espécie carregada, é geralmente interpretada atomísticamente em 

termos da expressão: 

(y=^G; (18) 

onde 

Q = QZm- (19) 
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j = elétrons, buracos, cations e ânions; Cj = concentração de portadores tipo j; e 

= carga do elétron; Zj = número de cargas eletrônicas e = mobilidade da 

espécie j. 

Em termos da pressão parcial de oxigênio, a condutividade eletrônica, em 

óxidos deficientes de oxigênio, varia com PQo^ (m=-l/4 ou -1/6). Em geral 

estes óxidos são condutores tipo n em baixas pressões de oxigênio, e tipo p na 

situação oposta. A condutividade iônica, por outio lado, independe da pressão 

parcial de oxigênio, nimia ampla região de temperatmaJ56]^ 

A dependência da condutividade iônica com a temperatma pode ser 

obtida substituindo o valor da mobilidade iônica (17) em (19), resultando: 

(T=-expí-A/Za/AT) (20) 
T 

onde A é constante. O gráfico do log (aT) versus l /T fornece mn segmento de 

reta, com coeficiente angular proporcional à energia de ativação para a 

condução, e o intercepto no eixo y, igual ao fator pré-exponencial. 

Esta descrição da condutividade elétrica é baseada na hipótese do sóHdo 

em estudo conter defeitos pimtiformes numa concentiação suficientemente 

baixa, de tal forma a não se fazer sentir qualquer interação entre elesj Para 

eleteóÜtos sólidos costuma-se utilizar estas mesmas expressões. Eiifa-etanto, a 

precisão experimental geralmente não é suficiente para evidenciar qualquer di

ferença entre os gráficos do log (aT) ou log (a) x l /T e, por isso, é comum a re

presentação dos resultados experimentais em qualquer mna destas formas [̂ l̂. 

A zircônia monoclínica, sem aditivos, é mn semicondutor para 

temperatmas superiores a 800 °C. A condutividade passa por um mínimo em 

tomo de lO l̂̂  MPa. Em pressões parciais de oxigênio muito baixas a zircônia é 

um condutor tipo n e, em altas pressões, tipo p. A pressão atmosférica ambiente 

é um condutor tipo p, mas para temperatmas inferiores a 600 °C e, em pressões 

parciais intermediárias, observa-se a condução iônica. 

Na fase tetragonal, a zircônia é um condutor misto, isto é, n + p. 

Os eletróHtos sóHdos à base de zircônia exiberti as seguintes características 

gerais: 

• a condutividade é iônica, nmna ampla região de temperatma e, portanto 

independe da pressão parcial de oxigênio; 
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• o comportamento da condutividade com a temperatma é do tipo Arrhenius, 

com mna energia de ativação da ordem de 1 eV, e 

• a condutixddade isotérmica apresenta ^xm máxüno para teores do dopante 

próximos ao contomo entre os campos de fases misto c + t e pmamente 

cúbico. Após o máximo a decresce com o teor do dopante. 

Este decréscimo da condutividade na faixa de altas concentrações tem sido 

bastante discutido, e diversos modelos foram propostos, na tentativa de 

exphcar este comportamento, como: a interação entre defeitos, com a 

conseqüente formação de pares, tendência à formação de fases ordenadas, 

interações eletrostáticas de defeitos com cargas opostas e, formação de 

microdomínios ordenados i^X Nenhum destes modelos forneceu resiütados 

quantitativamente satisfatórios. 

Em alguns casos é observado que os gráficos de Arrhenius da 

condutividade são compostos por dois segmentos de reta, com uma mudança 

de inclinação na direção de uma energia de ativação menor, em altas 

temperatmas. O significado disto não foi totalmente esclarecido, mas parece 

que o aprisionamento de vacâncias por cations ahovalentes ou a interação entre 

vacâncias, são os responsáveis por energias de ativação mais elevadas em 

baixas temperatmas [70] 

Existem relativamente poucos tiabalhos pubHcados, na Hteratma 

cientíÉica, sobre a condutividade elétrica do eletróHto sóHdo Zr02: MgO. Nmn 

artigo de revisão [̂ 8] pubHcado em 1970, apenas quatro estudos são citados, 

todos para a zircônia totalmente estabilizada. Na tabela 2.4 estão coletados os 

valores da condutividade, para a temperatma de 1000 °C, e as respectivas 

composições. 

COMPOSIÇÃO 

(% em mol) 

G 

(10-2 s/cm) 

15 2,0 

15 4,0 

15 3,4 

20 3,8 

TABELA 2.4: Valores de condutividade iôni

ca a 1000°C de Eletrólitos Sólidos de Zr02: 

MgO, ref. [68]. 
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As energias de ativação calculadas variam entre 0,85 e 1,46 eV. 

Num artigo de revisão mais recente [71], publicado em 1980, i\ão são 

citados outros trabalhos além destes. 

Convém lembrar que estes estudos foram realizados empregando-se 

técnicas dc para a medida da condutividade iônica. 

Mais recentemente [72,73] foram pubHcados dois estudos, desta vez 

fazendo uso da técnica ac de medida da condutividade por impedânda 

complexa, que permite, em muitos casos, a separação dos componentes intra e 

intergranular da condutividade, bem como da contribuição devida aos 

eletiodos. Este tópico será abordado com mais detalhes no item 2.2.4. 

Nestes estudos, entretanto, os valores de condutividade são fomeddos a 

uma freqüência fixa. Isto sigiüfica que estes autores não fizeram, ao menos de 

modo satisfatório, a separação dos diferentes componentes da condutividade, 

que representa mna das maiores vantagens desta técnica de medida. 

No primeiro estudo 
[72] 

as soluções sóHdas foram preparadas pela técnica 

da copredpitação dos hidróxidos, o que faz supor que estas cerâmicas 

apresentam elevada homogeneidade química. Foi mostiado que a 

condutividade aumenta com a concentiação até 8,2% em mol de MgO e, em 

seguida, decresce. Os valores da condutividade foram obtidos a partir da 

interseção do segundo semidrcido, registiado no espectro de impedânda, com 

o eixo real, ou seja, aparentemente trata-se da condutividade total do eletióHto. 

No segxmdo estudo [73], as amostias foram preparadas por mistma de 

pós e o material continha Si. Segxmdo os autores, os espectros de impedânda 

não permitiram a separação das contribxüções dos grãos e dos contornos de 

grão, e os valores fomeddos para a condutividade a 800 e a 1000 °C foram 

obtidos por interpolação/extiapolação dos valores de condutividade calculados 

a umñ freqüênda fixa de 10 kHz. 

Na tabela 2.5 estão coletados os valores da condutividade e das energias 

de ativação, para as respectivas composições. 

Quanto à condutividade eletiônica, estudos recentes 
[74] 

mostiam que até 
1500 °C esta é desprezível em cerâmicas contendo 8,2% em mol de MgO. 
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COMPOSIÇÃO G E 

( % EM MOL) (s / cm ) ( e V ) 

8.2* 2,43x10-2 

9 ,00 1,70x10-4 0,61 

13,5'^ 3,31x10-2 1,24 

17,0<> 8,18x10-3 1,02 

TABELA 2.5: Valores de Condutividade Iônica a 1000 *C e de 

Energia de Ativação para Eletrólitos Sólidos de Zr02: MgO; * 

ref. [72], ref. [73]. 

2.2.4 Espectroscopia de Impedância 

A medida da condutividade elétrica constitui xun dos meios mais versáteis 

e sensíveis, na caracterização de defeitos e de mecanismos de mobilidade em 

sólidos. 

Esta medida, entretanto, aparentemente simples, depara-se com 

problemas decorrentes da formação e estabilização de fases, nas temperatmas 

de sinterização e de medidas. Em amostras poUcristaHnas deve ser considerada 

também a existência de regiões com diferentes condutividades, como contornos 

de grão, e superfícies internas devidas à porosidade. 

No caso de técnicas dc, a maior dificxddade consiste em escolher mn 

material para eletrodo, que seja compatível com o eletróHto sóHdo, e que não 

apresente efeitos de polarização na interface eletrodo-eletróHto. 

A técnica ac de espectroscopia de impedância foi introduzida por Bauerle 
[75] 

em 1969, para a determinação predsa da condutividade em eletróHtos 

sóHdos e, atualmente 
[76], 

já é utiHzada como mna técnica padrão para a 

caracterização elétrica de materiais. 

Contrariamente aos métodos dc, medidas de impedânda complexa 

permitem separar as contribuições individuais das várias polarizações, de 

volxmae e de interface, que ocorrem no eletróHto, pois estas contribuições 

podem, em geral, ser separadas no domínio de freqüêndas. 

Uma medida típica é feita mmia célula simétrica, como a mostrada abaixo, 

constituída por mna pastilha do eletróHto sóHdo, e recoberta em duas faces 

opostas por mn metal, M, que constitui o material do eletrodo. 
O2, M / ELETRÓLITO SÓLIDO / M, O2 
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Quando o eletrólito sóHdo é submetido a mna diferença de potencial U, 

ele é atravessado por mna corrente I, e estes dois valores estão relacionados 

pela lei de Ohm: 

U = Z I (21) 

onde Z representa a impedancia deste material e é da forma: 

Z = Re(Z) + jlm(Z) (22) 

sendo j - \-\, Re (Z) a parte real e Im (Z) a parte imaginária, da impedancia. 

Se a tensão, a que o material é submetido, for do tipo senoidal: 

C/(ú))=C/oexp(yíiy) (23) 

a resposta deve ser do mesmo tipo: 

7 ( 6 ) ) = /oexp[ /(íii + 0)] (24) 

onde Uo e Io são as amplitudes da tensão e da corrente, respectivamente; co = 27t 

f é a pulsação e f a freqüência; t é o tempo, e (}) é a defasagem entre os dois 

sinais. A impedancia complexa, Z(a)), pode então ser escrita: 

Z ( í y ) = ^ = | 2 | e x p ( - 7 0 ) (25) 

que pode ser convertida para coordenadas cartesianas por meio da relação de 

Euler: exp( ) = cos( </)) + / sen(0). 

Em coordenadas cartesianas pode-se representar gráficamente a 

impedânda, no plano complexo, considerando-a como o vetor: 

Z(íü) = Re(<D)i Im( ff))j (26) 

Deste modo é utilizada a representação de Fresnel. Tem-se ainda as 

seguintes relações: 

Z(íu)=Z' + .;Z" (27) 
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Re|Z(í())i = Z'=|Zlcos(¿) (28) 

ImíZ(ío)] = Z" =1 Zi sen ç (29) 

0 = arctg 
T 

(30) 

Z!=Í(Z')' + (Z")^ ̂ V2 (31) 

A equação (25) mostra que para cada ptásaçào co corresponde um valor da 

impedancia. Traça-se ntun mesmo gráfico, a extremidade do vetor de 

impedânda obtido, para cada valor de fieqüênda. O plano de representação, 

chamado plano de Nyquist, é tal que na abdssa tem-se a parte real e, na 

ordenada o oposto da parte imaginária, como mostia a figma 2.9. 

Um dielétrico se caracteriza eletricamente pela associação em paralelo de 

urna resistênda (R), e de mna capadtânda (C). Um tal sistema é definido pelos 

valores assvunidos pela resistência e capadtânda, e por sua fieqüênda (ÍQ) 

característica de oscilação, à qual está assodada a ptdsação cOQ. A figma 2.10 

representa o esquema elétrico equivalente deste sistema, montado em série com 

xmia resistencia pma. A impedânda deste dielétrico é: 

Z = r + -
R 

1 + iRC(ú^ 
(32) 

O vetor complexo desta impedânda, no plano complexo, é dado pela 

equação (26), onde: 

Re Z(ít)) = r • 
R 

\^{RCíú^y 
(33) 
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FIGURA 2.9: Representação da Impedânda 

no Plano Complexo. 

r 
•AMAr 

FIGURA 2.10: Cirodto Elétrico Eqmvalente 

Contendo um Elemento Resistivo em Série 

com xun Conjxmto R-C em Paralelo. 
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Im[Z(ío)1 = T (34) 
^ \ + iRC(õoy 

Partindo desta eqviaçao é possível exprimir a parte imaginária, lm[Z(cL))], 

em fmição da parte real, Re[Z(ü))], obtendo-se: 

[(Re(Z(a)))-r)-R/2]^ + [Im(Z(a)))]^ = [R/2]^ (35) 

que é a equação matemática de um círculo de centro r + R/2, e de raio R/2. 

Então, o plano de representação utilizado é tal que no eixo real tem-se a 

componente resistiva e, no imaginário, a capacitiva. 

No caso de um dielétrico representado por dois circuitos conectados em 

série, o espectro obtido compreende dois semidrcidos, como na figma 2.11, 

desde que as pidsações características sejam stificientemente distintas. A 

impedância do sistema é, neste caso: 

Z=Zi+ + (36) 
\+(jú}/Cõo\) l+{J(ü/ Cüoi) 

Experimentalmente constata-se que os centros dos semitírctüos não são 

localizados sobre o eixo real, e que os valores obtidos, muitas vezes, não 

permitem uma identificação imediata dos fenômenos envolvidos. É então 

necessário fazer tiso de uma resolução numérica dos diagramas. Quando isto 

ocorre a expressão atíma toma-se: 

7 7 , Z2-Z1 Z 3 - Z 2 
Z = Zi+ r r ^ " ' Fn;;^ (37) 

1 + (ja I m^f'^^ 1 + (./ft) / (ú^if''^'^ 

onde cpl e (p2 estao assodados com a descentralização dos respectivos 

semicírculos: 

(?)i= <pî  e 02= (p2— (38) 
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FIGURA 2.11: Ciroiito Elétrico Eqmvalente Contendo van 

Elemento Resistivo em Série com dois Conjmitos R-C em 

Paralelo, e Diagrama de Impedânda Complexa Correspondente. 

\ 

M 
I 

E L E T R Ó L I T O E L E T R O D O 

FIGURA 2.12: Diagrama de Impedânda Ideal Contendo 

Três Semicírculos. 



o esquema de xim espectro de impedânda complexa idealizado, contendo 

três semicírculos, é mostrado na figma 2.12. Ao estudar o eletrólito sólido 

ZrOx Y2O3 Bauerle reladonou mn destes semicírculos com a resistênda devida 

à polarização nos eletrodos e, os outros dois, ocorrendo a fieqüêndas mais 

altas, às características do eletrólito, especificamente, às condutividades devidas 

aos grãos e aos contornos de grão. Isto porque em amostras monocristalinas, ou 

de alta pmeza, o semidrcido de fieqüênda intermediária não é observado. 

Atualmente é reconheddo que o semidrculo de fieqüênda mais elevada 

representa as características elétricas e dielétricas do interior dos grãos, em 

amostias poHcristalinas, e de volmne no caso de monocristais. O semidrodo de 

fieqüênda intermediária representa as características elétricas dos contornos .de 

grão, contendo ou não fases sectmdárías; e o semicírculo de fieqüênda mais 

baixa representa as reações que ocorrem na interface eletrólito-eletrodo, 

genericamente denominadas: polarizações do eletrodo. A constante dielétrica 

dos contornos de grão é normalmente diferente da dos grãos e, em muitos 

materiais, a sua condutividade intrínseca é bastante inferior à da componente 

intragranular. Por isso às vezes é conveniente interpretar o semidrculo de 

fieqüênda intermediária, como mn bloqueio exerddo pelos contornos de grão 

ao processo de migração dos íons oxigênio. No anexo 1 é fomedda tuna 

descrição dos mecanismos propostos para explicar o bloqueio na região dos 

contornos de grão. 

Na figma 2.12 o intercepto do semidrculo de freqüênda mais elevada com 

o eixo real, fornece a resistência intragranular, a partir da qual é calculada a 

respectiva condutividade. A resistênda medida na interseção do semidrculo de 

freqüênda intermediária, com o eixo real, fornece a resistênda total do 

eletrólito. 

Na figma 2.13 são mostrados esquematicamente os diagramas de 

impedânda complexa ideais correspondentes a alguns circuitos RC simples. 

Estes diagramas são mvüto simplificados, pois não envolvem fatores como 

a descenfralização dos semidrodos. Em muitos casos os semicírculos estão 

superpostos devido ao fato das capadtâncias equivalentes não serem miüto 

diferentes. Além disto, podem também ocorrer processos mais complexos 

reladonados com fenômenos contiolados por difusão, ou decorrentes de 

heterogeneidades no material, restdtando com isto, espectros de impedânda 

diferentes de mn simples semidrculo 
[77]. 

Além da impedânda complexa existem outias quantidades, medidas ou 

derivadas, que também são usadas como formas de representação. Exemplos 
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são: a admitância complexa (Y*), o módiüo elétrico complexo (M), e a constante 

dielétrica complexa (e*), dados por: 

Y* = Y'-jY" = 1/Z* (39) 

M* = M'+jM" = jcoCoZ* (40) 

8 * = s'+e" = 1/M* (41) 

onde CQ é a capacitancia da célula vazia, e vale: 

Co = SoAo/1 (42) 

sendo Aq a área do eletrodo, 1 a sua espessma e GQ = 8,854x10-12 F / m , é a 

constante dielétrica do vácuo. 

Em geral, para o estudo das cerâmicas à base de zircônia, a representação 

por meio da impedância complexa é considerada suficiente e mais adequada 
[76]. 

Soluções sólidas de zircônia têm sido muito estudadas por meio desta 

técnica de medida. Com relação às propriedades de volmne (infiagrão) esta 

técnica mostrou que as diferentes fases possuem condutividades distintas, como 

era esperado, mas que é a fase tetragonal a que apresenta maior condutividade 
[78] 

, no dontínio inferior da região eletrolitica . 

Em termos das características intergranulares os restdtados mostiam, de 

forma geral, que [79,80]-

• a resistência intergranular de uma zircônia poficristalina depende da sua 

microestrutma, que é dependente por sua vez, do método de preparação dos 

pós, e das condições de elaboração dos corpos de prova, principalmente da 

atmosfera e da temperatma de sinterização; 

• a resistência intergranular é uma função decrescente do tamanho de grão e 

da densidade; 

• a segregação de impmezas pouco solúveis pode amnentar ou diminuir a 

resistência dos contornos de grão; 

• em muitos casos, a energia de ativação da condutividade intergramüar é 

próxima à da intragranular, e 

• a resistência dos contornos de grão é também susceptível a fatores como: 

envelhecimento térmico, têmpera e porosidade. 
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2.3 ANELASTICIDADE E ATRITO INTERNO 

Ao aplicar mna tensão, não muito elevada, a um sólido perfeito, isto é, 

sem defeitos, a resposta a este estimiüo mecânico consiste numa deformação 

instantânea. Pode-se então escrever mna relação, entre a tensão e a deformação, 

utilizando apenas a lei de Hooke: 

Me' (43) 

sendo M o módxdo elástico. 

Se, no entanto, o sólido contiver defeitos estrutmais, a esta deformação 

instantânea irá se superpor luna resposta dependente do tempo. Muitas vezes, 

quando a tensão é removida a deformação produzida retoma progressivamente 

a zero, ou seja, não há deformação residual. Este comportamento não elástico de 

mn material, sem que haja deformação permanente é chamado: anelasticidade. 

A equação (43), que representa o comportamento do "sóHdo elástico ideal", 

não é suficiente para descrever a anelasticidade, o que é obtido por meio do 

formalismo que descreve o chamado "sóHdo linear padrão" t^l], também 

conhecido como "sóHdo anelástico padrão" [82], e que estabelece mna relação 

entre a tensão e a deformação, do tipo: 

tf+reCT'^M^e'+To-e) (44) 

contendo as derivadas primeiras da tensão e da deformação, e na qual Xg' 

representa o tempo de relaxação a deformação constante, x̂ y' tem o mesmo 

significado, mas para tensão constante, e Mĵ  é o módulo relaxado. 

O módulo relaxado caracteriza a deformação total, ou seja, a instantânea 

mais a relaxada, enquanto que o módulo não relaxado (M), caracteriza a 

deformação pmamente elástica. Eles se relacionam por: 

Mjí Te' 

Quando uma deformação anelástica se superpõe a mna deformação 

elástica, observa-se uaná diminuição do módxdo igual a AM = M-Mĵ , chamada 

efeito de módxdo. É denominada intensidade de relaxação a razão: 
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A = = (46) 
Mr te' 

Os efeitos anelásticos podem ser estudados de duas formas [83]; sob 

tensão ou deformação constante, que corresponde ao efeito elástico posterior, 

ou sob tensão ou deformação cíclica, que é o atrito intemo . 

Ao aplicar Mma tensão periódica ao sólido, do tipo: 

&= (foexpijoï) (47) 

onde (£>=2ní é a freqüência angidar, sendo f a freqüência de solicitação. A 

condição de linearidade entre a tensão e a deformação impõe que a deformação 

restdtante seja do mesmo tipo, ou seja: 

e'=e'oexpy(ûï-e) (48) 

onde a defasagem entre a tensão e a deformação expressa a contribuição 

anelástica, isto é: 

ATRITO INTERNO = Q-1 = tg 9 (49) 

Substituindo as equações (47) e (48) em (44), resulta: 

o'=fi'e' (50) 

onde fa' é o módulo complexo 

^ ' = M . l l i ^ (51) 
1 + /Ct)t ' 

O ângulo de defasagem é dado pelo argumento do módido: 

tgG^ ^ (o2) 
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onde ÔTa = Tct ' -Te ' , t^^ = Te ' Tct- e t a é o tempo de relaxação médio. 

Usando a equação ( 4 6 ) em ( 52 ) e admitindo que âM « MR , ou seja, A « 1, 

obtém-se: 

t g e ^ A ^ ^ (53 ) 

Pode-se então calcular a variação do módulo dinâmico (anomalia de 

módxüo): 

^ . A ' ( 5 4 ) 
Md 1 + 

onde M J é o módxdo dinâmico e AM = M - M ¿ . 

As expressões ( 5 3 ) e ( 54 ) são as eqviações fxmdamentais de ^xm mecanismo 

de relaxação caracterizado por um tempo de relaxação, e xmia intensidade de 

relaxação A. 

Nxmi regime de osdlações livres, dmante cada ciclo tensão-deformação 

pode ocorrer dissipação de energia (AW). A perda de energia é medida pela 

razão A W / W , onde W é a energia elástica máxkna, W- g como: 

AW = ao'eo'jtsQue (55) 

então: 

— =2;rsenÖ=2;rÖ ( 56 ) 
W 

Isto mostra que a quantidade A W / 2 7 r W é mna medida do ângulo de 

defasagem e, conseqüentemente, do atrito intemo. 

A dissipação de energia no sólido prodxiz xun amortecimento da oscÜação, 

resxütando no decaimento de sua amplitude com o tempo, segundo xuna lei 

exponencial. Para valores pequenos da energia dissipada o atrito intemo é 

calcxüado por meio do decremento logarítmico, que caracteriza o 

amortecimento: 
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,-1 1 . Ai> 
Q - = — \ n — (57) 

nK Ar 

onde AQ é a amplitude da oscilação no instante t = t^ e Aj, a amplitude após n 

oscilações. 

Freqüentemente, o mecanismo de relaxação origina-se de mn fenómeno 

termicamente ativado, no qual o tempo de relaxação apresenta luna 

dependência com a temperatma do tipo: 

x.= Xa^exp{E I kT) (58) 

sendo x^^ o tempo de relaxação fundamental que, para defeitos puntiformes, é 

aproximadamente igual ao inverso da freqüência de vibração do defeito na rede 

cristalina, e E a energia de ativação para o processo de relaxação. 

Neste caso, substituindo (58) em (53), obtém-se a dependência do atrito 

intemo com a temperatma: 

/ g 0 = A - r ^ - (59) 
c o s h ( - ) ( — - 1 ) 

k Tp T 

onde Tp é a temperatma do máximo do pico de atrito intemo, dada por: 

(úXaot\Tp{EI kTp)=\ ( 60 ) 

A equação (59) mostra que o espectro de atrito intemo consiste de xun pico 

simétrico, qxiando é plotado o atrito intemo em fxmção do inverso da 

temperatma. O processo responsável por este, é caracterizado por xuna 

intensidade de relaxação, igual a duas vezes a sua amplitude máxima, e xuna 

energia de ativação, que pode ser obtida experimentalnxente, por meio da 

variação da freqüência com a temperatma do máximo. Se este pico apresentar 

xun comportamento típico de Debye, a energia de ativação pode ser calcxdada 

pela largma à meia-altma: 
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A técnica de medida de atrito intemo em nmçao da freqüência 

(espectroscopia mecârüca) foi introduzida por Woirgard 
[84]. 

entretanto, o 

modo mais comixmente utilizado é ainda, em função da temperatma e, neste 

contexto, existem três métodos de medida, envolvendo dispositivos 

especialmente concebidos para a faixa de freqüência em questão: método do 

pendido de torção, a baixas freqüências (Hz); método da barra ressonante, a 

freqüências médias (kHz), e método do pulso ultrassônico, a altas freqüências 

(MHz). 

O atrito intemo pode ter como origem diferentes processos físicos 
[80], 

relacionados com a presença e/ou com a interação de defeitos pimtiformes, 

discordâncias, contomos de macla e de grão, presença de fases secundárias e 

outros, além dos processos de relaxação anelástica devi-dos a transformações de 

fases. 

Nas soluções sólidas à base de zircônia diferentes tipos de defeitos 

coexistem, entretanto os defeitos puntiformes são os predominantes e, 

provavelmente esta é a razão pela qual grande parte dos estudos de atrito 

intemo tenham se concentrado na identificação e na caracterização dos pares 

cation ahovalente-vacância aniônica. Como foi dito anteriormente estes pares 

atuam como dipolos elástico e elétrico, podendo dar origem a relaxações 

anelástica e dielétrica, respectiv^amente. Na figma 2.14 é representada metade 

da célula unitária da estmtma fluorita, contendo um destes pares. 

Será primeiro considerado o par como um dipolo elétrico, ou seja, como se 

ele possuísse dois centros de cargas opostas separadas por mna distância 

determinada. Este dipolo possm mn certo número de orientações equivalentes, 

de acordo com o número de posições equivalentes da vacância, na ausência de 

mn campo elétrico. Quando um campo é apHcado há uma redistribuição 

preferencial entre as orientações originalmente equivalentes, já que algumas são 

mais favoravelmente orientadas do que outras, relativamente ao campo elétrico. 

Se o campo for estático o efeito resultante será produzir mna polarização 

dependente do tempo. Se o campo for altemado o efeito se manifestará como 

um pico de perda dielétrica. 

O par também constitui mn dipolo elástico, o que significa que ele produz 

uma distorção na rede cristalina, na sua vizinhança, de forma não simétrica. 

Então, se mn campo de tensões altemado for apUcado, o que se observa é um 
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FIGURA 2.14: Representação Esquemática de Metade da 

Gélida Unitária da Estrutma Fluorita. ©-Zr; @-Mg; 

D-Vacância de Oxigênio. 
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pico de perda anelástica, de modo exatamente análogo ao pico de perdas 

dielétricas ac. 

Nos dois tipos de medidas a amplitude do pico, ou ainda, a área sob o 

pico é proporcional à concentiação de dipolos, e pode ser usada como mna 

medida da concentração de íons de impmeza em solução sólida. Por outro lado, 

a localização do pico fornece o tempo de relaxação, dado pela equação (58), 

onde E representa, neste caso, a energía de reorientação do par. Também a 

natmeza do tempo de relaxação, isto é, se é único ou se apresenta uma 

distribxüção, pode fornecer informações sobre a presença única de pares, em 

posições de primeiros vizinhos, ou evidenciar a formação de aglomerados. Para 

dipolos não interagentes os tempos de relaxação determinados em medidas de 

relaxação anelástica e dielétrica apresentam a segtünte relação: 

^ = 2 (62) 
To o 

que é prevista pelo chamado eight-position model 
[85] 

, para defeitos em posições 

de primeiros vizinhos e com simetria trigonal. é o tempo de relaxação 

fundamental medido por relaxação dielétrica. Neste modelo a teoria dos efeitos 

mecânico e elétrico resultam do moxdmento das vacâncias de oxigênio ao redor 

de mn átomo de impmeza, onde cada vacância possiü 8 posições equivalentes, 

e esta se move de irnia posição a outia, com igual probabüidade, na ausência de 

campos de tensão ou elétrico, e os modos de relaxação são classificados usando 

a teoria de grupos. Tratando a termodinâmica das relaxações provenientes dos 

defeitos puntiformes em cristais, do ponto de vista da simetria de ponto do 

defeito e do cristal, Nowick e HeUer [86] conseguiram descrever o 

comportamento macroscópico de lun cristal, contendo estes defeitos, em termos 

da simetria que pode ser atribuída ao defeito e usando esta simetria como mn 

critério para se determinar se mn cristal irá ou não sofier relaxações anelástica 

e/ou dielétrica. Um aspecto importante desta teoria são as regras de seleção, 

que fornecem a combinação dos componentes dos campos de tensão ou elétiico, 

capazes de provocar a redistribuição dos defeitos. Como resultado deste 

tratamento teórico, pode-se dizer, de modo simplificado, que um dos requisitos 

para que um determinado tipo de defeito possa sofier relaxações anelástica ou 

dielétrica, é que possua mna simetria mais baixa que a simetria da rede 

cristalina. 
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Como foi dito anteriormente, os trabalhos de pesqrúsa, utilizando 

medidas de relaxação anelástica e/ou dielétrica, em eletióHtos sólidos à base de 

zircônia se concentraram na identificação da relaxação do par impmeza-

vacância. 

As vacancias de oxigênio criadas dmante e devido a incorporação do 

dopante são os defeitos majoritários, nestas soluções sólidas. Por isso, espera-se 

que os associados formados sejam os defeitos predominantes, em temperatmas 

não muito elevadas e, com isso, atuem de modo decisivo no comportamento 

elétrico destas cerâmicas. Em temperatmas elevadas, estas soluções sólidas 

apresentam mna diminvüção na energia de ativação, para o processo de 

condução. Acredita-se que este fenômeno se deva à dissociação do par, 

resxütando nxun aximento da concenfiação de vacâncias livres. 

Em soluções sólidas à base de céria o comportamento elétrico observado, 

pôde ser quantitativamente justificado por meio de xun formalismo 

fimdamentado, tmicamente no processo de formação e de dissociação dos 

complexos impmeza-vacânda, na faixa de composições dilxúdas. 

Na faixa de soluções sólidas concentiadas, este formalismo é insxxfidente 

para explicar todas as características elétricas observadas, como por exemplo, a 

diminuição da condutividade com o axunento no teor do estabüizante. Neste 

caso, além da interação entre os cations dopantes e as vacâncias aniônicas, 

devem existir outras interações do tipo defeito-defeito. As características destas 

interações são pouco conheddas e, por isso, não há até o momento, um modelo 

satisfatório para esta faixa de composição. 

Nos eletióHtos sóHdos à base de zircônia, além do fato de ser necessária 

xuna alta concentração do dopante, para estabüizar a fase cúbica, deve-se 

considerar as dificxüdades em se obter cerâmicas monofásicas, termodina-

micamente estáveis, e não susceptiveis a mudanças estrutmais dmante as 

medidas. Oufio aspecto que deve ser ressaltado é a possível formação de fases 

ou de rrücrodomínios ordenados, nestas cerâmicas, na região de altas 

concenfiações. 

A ZjOr. CaO apresenta dois picos de atrito intemo, que foram detectados 

em amostias poHcristalinas, com diferentes concentiações de CaO, na faixa de 

fieqüência média [87], e em monocristais (-17% em mol), por especfa-oscopia 

mecânica [88,89] 

O pico de temperatma mais baixa foi atribxúdo à relaxação do par (Ca^r "-

^OY' com uma energia de ativação igual a 1,29 eV e x^^ = IQ-̂ ^ s. Esta 

relaxação é consideravelmente alargada (~3 vezes o pico de Debye), e a relação 

entre os tempos de relaxação anelástico e dielétrico é: xj^ ~ x̂̂ ^̂ . O pico de 
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atrito intemo ocorrendo em temperatma mais elevada foi pouco estudado, e 

apresenta xuna energia de ativação igual a 1,12 eV e î ^ s ICt^- s. Não há 

concordância quanto ao mecanismo responsável por esta relaxação. Ela foi 

atribuída ao movimento dos contomos de macia nos grãos tetragonais [87], e à 

formação de microdomínios ordenados [88,89] 

Em soluções sóHdas de ZxOr. Y2O3, também foi detectada xuna relaxação 

anelástica e dielétrica, atribuída ao dipolo (Yzi'-^Õ)*' P̂ "̂ analogia aos 

restdtados obtidos em eletróHtos sóHdos de Ce02: Y2O3, por Nowick e 

colaboradores [90,91], demonstraram ser este o üpo de defeito mais 

provável. 

Os principais resultados de atrito intemo obtidos por diversos 

pesqmsadores são mostrados na tabela 2.6. Em todos os casos o pico de 

relaxação é consideravelmente alargado (~3 vezes o pico de Debye). 

TEOR DE FREQÜÊN Q-1 TEMPERA E 

Y2O3 CIA (Hz) (10-2) TURA DO (eV) (s) 

(% mol) PICO CC) 

2* 2610 1,5 203 0,72 1,7x10-12 

3* 1450 2,7 200 0,84 1,1x10-13 

3+ 2,7 1,13 95 0,93 1,0x10-14 

3060 207 

2,8* 14 4 110 0,97 1,3x10-15 

20 112580 1,32 311 — — 

TABELA 2.6: Principais Resultados de Medidas de Relaxação Anelástica 

obtidos para o Eletrólito Sólido Zr02: Y2O3. * ref.92,93; + ref. 94; • ref. 95; 

O ref. 96. 

Nishivama 
[95] 

verificou também mn axunento no atrito intemo a partir 

de 1100 °C, com mna dimintüção correspondente do módxüo. Este fenômeno 

parece estar relacionado com o fluxo viscoso nos contomos de grão, resxütante 

da transformação de fase m <-> t. 
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Weller [94] observou, por medidas de relaxaçao dielétrica dois máximos, 

sendo o primeiro atribuído ao dipolo elétrico (Y^r'-Vo)*, já que apresenta as 

mesmas características do dipolo elástico. O segxmdo máximo, aparentemente 

não possxii xmi análogo anelástico e, acredita-se que seja decorrente da 

polarização superficial causada por heterogeneidades do material dielétrico, 

especificamente, pelos contornos de grão. 

Em zircônia tetragonal poHcristalina, foi recentemente sugerido 
[97] 

mn 

relacionamento entre os picos de relaxação dielétrica e anelástica, e o 

semicírcxdo de mais alta fieqüência, observado nos espectros de impedância 

complexa, em virtude das energias de ativação correspondentes serem 

praticamente iguais. 

Na faixa de composição onde esta solução sóhda é totalmente estabüizada, 

os efeitos de relaxação são mais complexos. 

Em cerâmicas contendo ~8% em mol de Y2O3, além do máximo devido ao 

par impmeza-vacânda, observou-se xun axunento do atrito intemo. Foi 

sugerido que este axunento está reladonado com mn processo termicamente 

ativado, de interação entre o dipolo elástico e discordâncias carregadas 
[98]. 

Monocristais contendo 10% em mol de ítria apresentaram espectros de 

atrito intemo contendo dois máximos, ambos relativamente alargados e 

deslocados para temperatmas mais elevadas 
[99]. 
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CAPÍTULO 3. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo é feita vaxxa descrição detalhada dos materiais e dos 

procedimentos experimentais utilizados na preparação dos corpos de prova. Em 

segvúda são mostrados os dispositivos de medidas e de aitólise. 

3.1 MATERIAIS 

Embora grande parte deste trabalho de pesqiiisa tenha sido desenvolvido 

com eletróUtos sóHdos de Zr02:MgO, foram utüizadas amostras poHcristalinas 

e monocristalinas de Zr02:Y203, cujas características elétricas são mais 

conhecidas. Assim os residtados obtidos com estas últimas serviram ou como 

teste para os equipamentos, ou como referência para a análise dos resxdtados 

experimentais. 

Neste e nos demais capítidos será utÜizada xuna notação simplificada 

onde as composições expressas em % representam % em mol do estabilizante, 

exceto quando expHcitamente mencionado. 

3.1.1 Proœdência e Caracterização 

Os materiais utilizados são: zircônia tipos DK-1 e DK-2, Zr02: 3% Y2O3 

(HSY-3), e Zr02: 8,1% MgO (MSZ-8), fornecidos gentilmente por Daüchi 

Kigenso, Osaka, Japão. Estes dois Xiltimos foram preparados pelo método da 

coprecipitaçao, segxmdo o fabricante. Na tabela 3.1 estão reprodxizidas as 

especificações destes materiais. 

De acordo com o fabricante, as informações técnicas são típicas mas não 

representam qualquer garantia do produto. Por isso, e considerando a 

importância das características físicas e químicas, para o desenvolvimento da 

microestrutma do eletróHto sóHdo, foram feitas diversas anáHses nestes 

materiais, tais como: a determinação da área de superfície especifica (S) pelo 
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DK-1 DK-2 HSY-3 MSZ-8 

Zr02+Hf02 99,6 99,7 ~ — 

DOPANTE ~ — 5,4 2.8 

Fe203 0,03 0,002 0.05 0.05 

Ti02 0,10 0,10 — — 

SÍO2 0,02 0,01 0.20 0.20 

Na20 0,05 0.01 0,05 0,05 

SO4 traços 0,02 — — 

Cl 0,03 traços ~ — 

CaO — — 0,07 0,07 

AI2O3 — — 0,25 0,25 

I.L. 0,50 0,10 0.05 1,2 

S (m2/g) 25 — 8 5 

Dp (mn) 40%<1 40%<1 0,8 0,8 

TABELA 3.1 Características Físicas e Químicas fornecidas pelo Fa 

bricante. Os Teores estão em % em Peso. 1. L. representa a Perda z 

Fogo (1000 °C); S é a Área de Superfície Específica e Dp 0 TamanI 

Médio de Partícula/Aglomerado. 

DK-1 DK-2 HSY-3 MSZ-8 

Hf 1,27 1,30 1,42 1,27 

Y ~ — 4 — 

Mg ~ --. — 1,69 

Fe 0,04 0,0015 0.004 0,0025 

P 0,02 0,04 <0.004 <0,15 

Si 0,02 0,04 0.04 0,006 

Al 0,004 0,01 0.04 0.04 

Na 0,015 0,003 0,06 

S (m2/g) 20,3 3,4 6,9 3,6 

Dp (um) 1,0 2,5 <0,5 <1,5 

TABELA 3.2: Características Físicas e Químicas Determinadas. Os 

Teores estão em % em Peso. 
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método de adsorção gasosa; determinação dos teores de Hf e Mg (este último na 

amostra MSZ-8) por ativação neutrônica; determinação do teor de itrio (na 

amostra HSY-3) por fluorescencia de raios X; distribiüção do tamanho de 

partícidas por sedimentometria; determinação do teor de impmezas metálicas, 

por anáhse espectrográfica semiquantitativa; e observação da morfología das 

partículas, por microscopía eletronica de varredma. 

Os resiütados destas análises são mostrados na tabela 3.2 e, como pode ser 

visto, apresentam boa concordância com os valores fornecidos pelo fabricante. 

Nesta tabela os valores relativos aos teores de Hf, Mg e Y, representam a média 

aritmética de, no mínimo, três determinações. 

As micrograñas de varredma de alguns destes materiais sob a forma de 

pó, figmas 3.1 e 3.2, mostram que estes encontram-se na forma aglomerada, 

como esperado. 

Com o objetivo de estudar as propriedades elétricas e anelásticas, em 

eletrólitos sólidos contendo diferentes teores de dopantes, utüizou-se as 

zircônias tipos DK-1 e DK-2 na preparação de soluções sóHdas contendo Y2O3 e 

MgO, respectivamente. Para isto, empregou-se óxido de itrio com 99,9% de 

pmeza e óxido de magnesio, grau P.A. Como pode ser visto, na micrografia da 

figma 3.3, a magnesia utilizada compõe-se de grandes aglomerados, quando 

comparada aos demais materiais. 

Para a anáHse dilatométrica foram confeccionados corpos de prova 

dlíndricos de HSY-3, MSZ-8, Zr02 tipo DK-1 + 3% Y2O3 e Zr02 tipo DK-2 + 

8,1% MgO. As amostras foram preparadas por compactação múaxial e 

isostática, e a anáHse foi efetuada nmn dilatômetio Adamel Lhomargy, série Dl 

20. As condições utilizadas nos diferentes ensaios foram: velocidade de 

aquecimento igual a 100 °C/h, patamar de 2 horas a 1550 °C e, velocidade de 

resfriamento igual a 200 °C/h. 

Parte da curvas obtidas são mostradas na figma 3.4. De modo geral a 

retração inicia-se em tomo de 1000 °C e prossegue até, aproximadamente, 1400 

°C. Na amostra contendo magnesia, e preparada por mistma de pós, a retração 

se processa em duas etapas, sendo mais acentuada a primeira, que se estende 

de 1000 até 1250 °C. Nos demais casos foi observado mn único comportamento. 

As amosfias preparadas por mistma de pós apresentam um amnento de 

volmne, dmante o período isotérmico. No resfriamento observa-se mna 

dilatação, entie 850 e 875 °C, da ordem de 1%, exceto na amostia HSY-3. Este 

amnento de volume deve estar associado com a tiansformação de fase 

martensítica nestas cerâmicas. 
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FIGURA 3 . 1 : Micrografia Eletrônica de Varredura da 
Zircônia tipo DK-2. 

FIGURA 3 .2 : Micrografia Eletrônica de Varredura da 
Zircônia-Magnésia tipo MSZ-8. 
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FIGURA 3.3: Micrografia Eletromca de Varredma da 
Magnesia (Merck). 
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utüizou-se também uma zircônia Merck com pmeza superior a 99%. Na 

tabela 3.3 tem-se a análise das principais impmezas contidas neste material. A 

perda ao fogo é inferior a 1%, e a granulometria inicial varia entre 10 e 40 ^m. 

ELEMENTO TEOR 

(ppm) 

01- <50 

Fe <50 

Ti <500 

St <200 

Ca <500 

K <50 

TABELA 3.3: Resultado da Análise de 

Impurezas da Zircônia Merck. 

Por fim, foram utilizados dois monocristais de zircônia contendo 3 e 10% 

de ^2^3- O primeiro foi gentilmente cedido por Ceres Co., North Bülerica, 

M.A., E.U.A., e o segundo por Crysmatec, Gière, França, ambos crescidos pelo 

processo de skull melting. 

3.1.2 Elaboração dos Corpos de Prova para Medidas de Impedância 

Complexa. 

Ahquotas preparadas por mistma de pós, contendo diferentes teores de 

Y2O3 e de MgO foram compactadas imiaxialmente, sob pressão de 1 ton/cm^, 

em matriz de aço inoxidável, com diâmetro igual a 12 mm. De modo análogo 

foram preparadas pastühas com os pós coprecipitados. 

Após a compactação as pastülias foram tiatadas termicamente a 1000 °C 

por duas horas. Em seguida procedeu-se ao hxamento de suas superficies 

maiores. A sinterização foi realizada ao ar, com velocidades de aquecimento de 

480 °C/h e de resfriamento igual a 600 °C/h. 

Para o estudo das condições de sinterização foram utilizadas amostras 

com composição nominal de 8,1% de MgO, e temperatmas de patamar entie 
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1400 e 1700 °C, por uma hora. Para a temperatma de 1650 °C o tempo de 

sinterização também foi estendido a duas e quatro horas. 

Para o estudo da condutividade em função da composição foi mantido fixo 

o patamar de sinterização em 1650 °C/2 h. 

Após a sinterização todas as pastilhas foram submetidas à determinação 

da densidade aparente, pelo método hidrostático, e do teor de fases, por 

difratometria de raios X. A fração de fase monodínica na superñde das 

amostras foi calodada pelo método das intensidades dos picos de difração 
[49]. 

Os restdtados de densidade mostram que os corpos de prova preparados por 

mistma de pós possuem densidades aparentes entre 80 e 90% da teórica, 

enquanto que aqueles preparados por copredpitação possuem densidades 

aparentes entre 92 e 97% da teórica. 

Os perfis de difração de raios X obtidos após a sinterização, mostram que 

a fiação de fase monoclínica decresce rapidamente com o aumento no teor do 

soluto, para a solução sóHda de Zr02: MgO. Para uma concentração fixa igtial a 

8,1% o aumento da temperatma de sinterização prodtiz o mesmo efeito. Este 

decréscimo é mais acentuado nas amostias preparadas por copredpitação 

(figma 3.5). 

Para as medidas de impedânda complexa as pastilhas foram retificadas, 

com ferramentas adiamantadas. A aphcação do elefiodo foi feita por pintma, 

seguida de ema da resina a 800°C por 15 horas. Foram empregadas duas 

pastas, uma de platina da Degussa A308, e outia de prata, também Degussa, 

204. A aphcação dos eletrodos nas amostras monocristalinas foi feita de modo 

artólogo. 

Após a medida da condutividade todas as amostras cerâmicas foram 

novamente analisadas quanto aos teores de fases. 

Com o objetivo de verificar a possibüidade de utilização da técnica de 

medidas de condutividade, por impedânda complexa, para o estudo in situ da 

transformação de fase m <-> t na zircônia, foram confecdonadas amostras de 

zircônia DK-2 e Merck, sem quaisquer aditivos, por compactação uniaxial e 

isostática. Estes corpos de prova não foram submetidos aos tiatamentos 

térmicos mencionados acima, exceto aquele reladonado com a aphcação dos 

elefiodos. 

Para a observação da microestrutma as cerâmicas foram submetidas ao 

procedimento usual de pohmento e, quando se fez necessária a revelação dos 

contornos de grão, esta foi produzida por ataque térmico, em temperatmas 10% 

inferiores à temperatma de sinterização por um intervalo de tempo de 30 
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minutos, ou por ataque químico, com uma solução de 15 mi HNO3 + 30 mi HQ 

+ 20 mi HF, por cerca de 5 minutos. 

Alguns corpos de prova foram submetidos à determinação do teor de Mg 

por meio da análise por ativação neutrônica. 

3.1.3 Elaboração dos Corpos de Prova para Medidas de Atrito Interno 

Os ensaios no pêndulo de torção foram feitos com amostras na forma 

inicial de placas, que após a sinterização foram seccionadas com ferramentas 

adiamantadas, a fim de se obter paralelepípedos de dimensões finais de, 

aproximadamente, 42x2x2 mw?. 

Para a conformação destes corpos de prova utüizou-se o álcool poHvinílico 

como Hgante. As placas foram compactadas em matriz de aço inoxidável, com 

dimensão de 60x10 mm-, niuna máqtdna Instron, sob pressão de 0,4 ton/cm-, 

segmda de compactação isostática. 

As placas foram tratadas termicamente a 1000 °C/2 h, tiveram suas 

superfícies maiores üxadas e foram sinterizadas a 1650 e 1450 °C por duas 

horas, respectivamente, Zr02: MgO e Zr02: Y2O3. Terminada a sinterização 

algmnas destas foram lixadas ou retificadas e, finalmente, seccionadas nas 

dimensões finais. 

3.2 DISPOSITIVOS DE MEDIDAS E DE ANÁLISE 

3.2.1 Célula de Medida e Analisador de Impedância 

A célxüa utihzada para a medida da condutividade eléfiica é constituída 

por xuna amostia cilíndrica e dois eletiodos idênticos aphcados em duas faces 

opostas. 

O porta-amostras utilizado permite a montagem e, portanto, o estudo 

simxütâneo de cinco eletróHtos, que são dispostos sobre xim círcxüo centiaHzado 

com o eixo do forno. Desta forma as amostras são todas submetidas às mesmas 

condições experimentais de temperatura e pressão parcial de oxigênio. 
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A figura 3.6 mostra o esquema da parte inferior do porta-amostras. Os 

elefiólitos são dispostos sobre mna placa de platina comtun, que constitui um 

dos dois coletores de corrente. São mantidos sob pressão por meio de um tubo 

de alxmüna, sob o qual se locaHza xuna placa de platina individual, que 

constitui o segundo coletor de corrente. Todo este sistema fica no interior de mn 

tubo de alxunina. 

Na figma 3.7 tem-se o esquema do porta-amostras completo. A parte 

superior do dispositivo é constituída de peças em aço inoxidável, onde se 

localizam as conexões elétricas, entiada e saída para gases e um sistema de 

refrigeração. Próximo às amostias fica situado xun termopar de Pt/Pt-10%Rh, 

para a monitoração da temperatma, ligado externamente a mn voltimetio 

digital marca Thermel. 

Este conjxmto é acoplado a xun forno resistivo que atinge xuna temperatma 

máxima igxial a 1100 °C, com contiolador de temperatma marca Reguen. 

No estudo da fiansformaçào de fase m t in situ utilizou-se xun forno, 

marca Pyrox, que permite atingir 1500 °C. 

O dispositivo de medidas da condutividade é constitxddo por xmx 

analisador de impedânda Hewlett Packard modelo 4192A LF, contiolado por 

mn computador modelo 9000, série 340, também da HP (figma 3.8). Este 

eqxüpamento permite xuna varredma em fieqüênda desde 5 Hz até 13 MHz, 

medindo valores de resistênda compreendidos entre 10"- Q e 1,3 MQ. A 

amplitude máxima do sinal altenwtivo é de 1 V, mas na maioria dos 

experimentos utilizou-se mna amplitude de 150 mV. Ainda, como mostia a 

figma 3.8, estão acoplados ao computador xuna impressora e xun tiaçador 

gráfico {plotter), ambos da HP. 

Grande parte das medidas foram realizadas ao ar, entie 300 e 700 °C. 

Tanto os valores registrados na descendente quanto na ascendente, em 

temperatma, são plotados nos gráficos de Arrhenius. Sempre que necessário 

foram feitas medidas sob atmosfera de argônio, a fim de assegmar a distinção 

entre os fenômenos do eletróHto e dos eletiodos 
[100]. 

A separação dos diferentes semicírcxdos foi feita com o axxxíHo de 

programas de resolução nmnérica, que permitem obter as prindpais 

características de cada semidrciüo, ou seja, a fieqüência de relaxaçao, a 

resistência, a capadtância e o ângxdo de descentialização [101,102] 
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FIGURA 3.6: Esquema do porta-amostras utilizado 
em medidas de Impedancia. 

5 8 



CORTE A - A 

0 TUBO EXTERNO 

0 CWCXXO ELETRICA 

0 ÑOLA 

0 PASSAGEM PARA OASES 

0 SISTEMA DE HEFfllBEHAqAO 

® TUBO DE ALUMINA 

0 TUBO DE ALUMINA 

0 TERMOPAR 

0 F I O DE P t / P t H h l O Í i 

(ÍO) AMOSTRA 

(f i ) PLACA DE P t / P t R n i O Ï 

FIGURA 3.7: Esquema completo do porta-amostras 

utilizado em medidas de Impedancia Complexa. 
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FIGURA 3.8: Analisador de Impedancia, 
Controlador e Periféricos. 
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3.2.2 O Pêndulo de Torção 

A medida do atrito intemo a baixas freqüências é feita utüizando-se ima 

pêndulo de torção. 

Neste trabalho de pesquisa empregou-se um pêndulo do tipo invertido, 

isto é, a massa de inércia está localizada acima da amostra, e suspensa por um 

fio com momento de torção desprezível. Esta configmação tem a vantagem de 

reduzir sensivelmente a tensão longitudinal estática sobre a amostra. A figma 

3.9 mostra um esquema do dispositivo utilizado. 

O corpo de prova é fixado ao sistema por meio de pinças utüizando-se 

calços metálicos. O porta-amostia é inserido no criostato, sendo a pinça inferior 

fixada ao suporte do fomo, e a superior à haste girante. Neste conjimto a 

temperatma pode variar entre -150 e 350 °C. Com o objetivo de minimizar 

possíveis gradientes de temperatma, as medidas foram realizadas sob 

atmosfera de hého a mna pressão de 1,3 kPa. 

Variando-se a distância das massas de inércia ao eixo cohnear com o eixo 

maior da amosfia, pode-se variar a fieqüência de sohdtação, ainda que nmna 

faixa relativamente estreita. 

Sohdários ao porta-amostia estão dois imãs intioduzidos em bobinas e 

um espelho. O corpo de prova é soHdtado fazendo-se passar piüsos de corrente 

pelas bobinas. A oscüação é fiansmitida à amostia por meio da haste girante, e 

o sistema é equüibrado por mn contrapeso, suspenso pelo fio de sustentação 

por meio de uma poHa móvel. A deflexão resultante é acompanhada pelo 

registro do movimento de um feixe de luz que, após inddir no espelho, é 

captado por uma fotocélula de mn seguidor de sinal Imninoso (Photodyne, tipo 

PHA, da Serfian). A ampHtude máxima de deformação na superfide da 

amostia é de 5x10" .̂ A monitoração da temperatma é feita com mn termopar de 

cromel-alumel, situado no suporte do fomo e nmna posição correspondente ao 

centio do corpo de prova, sendo a veloddade de aquecimento típica de 120 

°C/h. 

Além desta parte mecânica tem-se também mna parte eletrônica 

(Tectanel), mosfiada esquematicamente na figma 3.10, que tem a finahdade de 

medir o atrito intemo, a fieqüênda e a temperatma, de modo automatizado. O 

conjunto é basicamente dividido em dois módulos. O primeiro capta o sinal 

fomecido pelo seguidor de feixe luminoso, e faz o fiatamento deste sinal antes 

de enviá-lo ao bloco seguinte e de revertê-lo. O segundo bloco é responsável 

pelo fornecimento dos valores da freqüênda, da temperatma e da amphtude 

61 



tnasso 
de inércia 

pinço • 

amostra 

6P 

-polia movel 

bobino 
contrd peto 

—espdiho 

bomba 
primaria 

Kaste 
'girante 

criostato 

forno 

FIGURA 3.9: Esquema da parte Mecânica do Pêndulo de Torção. 
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das oscilações. Após uma série de medidas, xrni sinal lógico dispara a excitação 

das osdlações, e o dclo de medidas se reinicia. As medidas de atrito intemo 

foram feitas por meio do registro das oscilações em decaimento Hvre, não se 

utuizando portanto, o decrementômetro. 
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CAPÍTULO 4. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 CONDUTIVIDADE IÓNICA EM MONOCRISTAIS DE Zr02: Y2O3 

Os dois monocristais estudados possuem características físicas e qxúmicas 

diferentes, como pode ser visto na tabela 4.1. O cristal denominado ZTS 

contendo 3% de Y2O3, aparentemente encontra-se no campo de fases misto (t + 

c), enquanto que o ZCS contendo 10% de ítria, é totalmente estabÜizado. 

Entretanto, não tendo o fabricante fomecido qualquer informação sobre o 

primeiro, exceto o teor de Y2O3, e sendo desconhecida a velocidade de 

resfriamento utilizada no processo de crescimento do cristal, nao se pode a 

priori estimar a sua composição de fases. 

DENOMINAÇÃO TEOR DE Y2O3 DENSIDADE APARÊNCIA 

(% em mol) (g/cm3) 

ZCS 10 5,739 transparente 

ZTS 3 6,079 translúcido 

TABELA4.1: Características FísicaseQuímicas dos Monocristais. 

O cristal ZTS foi seccionado e analisado num difratômetro de raios X. 

Apesar deste método ser indicado para a análise de materiais poHcristalinos, 

neste caso o perfil residíante apresenta algims picos de difração, que foram 

identificados com os da fase tefragonal ou cúbica. Segundo Bonanos e BuÜer 
[103] 

, que realizaram uma análise semelhante num monocristal de Zr02: 3,4% 

Y2O3, fomecido pelo mesmo fabricante, a razão da detecção de alguns picos de 

difiação estaria hgada à presença da fase t' (tetragonal não fransformável), que 

por ser maclada daria origem a reflexões intemas múltiplas. Considerando que 

a diferença em ítria destes monocristais é relativamente pequena, pode-se supor 

que a amosfra ZTS também contém a fase t'. Isto também permite expHcar a sua 

franslucidez. 
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Na figura 4.1 tem-se um especfio de impedâi\da complexa típico de mn 

monocristal, obtido para o cristal ZTS na temperatma de 384 °C. Nesta figma, 

assim como em todos os demais espectros experimentais, os números 

posicionados acima dos pontos experimentais representam o logaritmo decimal 

da fieqüência. Como esperado, observa-se apenas o semicírculo devido à 

condução retiodar (alta fieqüênda) e parte do semicírcxdo resultante da 

polarização do eletiodo e, portanto, os contornos de mada não dão origem a xun 

semicírcxdo característico observável, confiariamente aos contornos de grão. 

O gráfico de Arrhenius da condutividade iônica é mostrado na figma 4.2. 

Neste e nos demais gráficos que mostram a variação da condutividade ou da 

resistênda com a temperatma, são mostrados os valores medidos tanto na 

descendente quanto na ascendente em temperatma. Em altas temperatmas o 

monocristal cúbico é o que apresenta maior condutividade iônica, enquanto que 

a 400 °C estas são igxiais. Os valores mais elevados para o cristal ZTS, na região 

de baixa temperatma, são devidos à alta condutividade iônica da fase 

tetragonal, que foi primeiramente observada por Gupta 
[104] 

e posteriormente 
confirmada por Bonanos 

[105]. 

Os valores das energias de ativação para o processo de condução, além de 

oufias características elétricas destes materiais, constam da tabela 4.2. 

O cristal ZTS possxü uma resistividade igual a 0,109 MQ.cm, na 

temperatma de 300 °C, concordando com os resxdtados obtidos para a 
condutividade da fase tefiagonal, tanto em mono quanto em poHcristais 
[103,105]. 

MONOCRISTAL o300 E ^0 

(10 -6s .K/cm) ( e V ) ( S . K / c m ) 

ZCS 5,8 1,07 8,7x106 

ZTS 9,1 0,91 5.2x105 

TABELA 4.2 : Valores de Condutividade Iônica a 300 "C, Energia 

de Ativação e Fator Pré-Exponencial para os Monocristais de 

Zr02: Y2O3. 

O valor da energia de ativação para a condução reticxdar também 

concorda com aquele commnente atribxúdo à fase tetiagonal, que é de 0,92 eV. 
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As características elétricas do monocristal com fase cúbica são também 

similares às obtidas por outros pesquisadores [105,106] 

O conjunto de resultados obtidos para o cristal ZTS mostra ser este 

constituído majoritariamente pela fase tetragonal. 

A identificação do mecanismo associado ao fenômeno responsável por xun 

semicírcxdo é feita por meio do cálculo da constante dielétrica ou da sua 

freqüência característica. No primeiro caso há a possibíHdade de se incorrer em 

erros substanciais, pois este cálculo se fxmdamenta na capacitancia medida, cujo 

valor inclxü imprecisões de caráter geométrico, além da possível interferência 

dos efeitos capacitivos parasitas, que são da mesma ordem de grandeza que os 

valores comxunente medidos para a relaxação reticxdar. Schoxder f'̂ l̂ mostrou 

que a variação da freqüência característica de xun semicírctdo com a 

temperatma é intrínseca ao mecanismo em estudo, e independe de fatores 

geométricos. Por esta razão, os resxdtados serão analisados preferencialmente 

em termos deste parâmetro. 

A figma 4.3 mostia a variação, com a temperatma, das freqüências 

relativas aos semicírcxdos devidos à condução reticxdar nos dois cristais. Como 

pode ser visto, em toda a região de temperatma de medida, a razão enfre estas 

freqüências é inferior a 10. Isto significa que quando estas fases cristalinas 

(tefragonal e cúbica) estão simultaneamente presentes numa cerâmica de 

zfrcônia-ítria, há xuna superposição total dos semidrcxdos, dificxütando a sua 

separação no espectio de fieqüêndas. Enfretanto, para temperatmas superiores 

a 1000 °C, a razão entie as fieqüêndas caracteristicas é superior a 10, tomando 

possível a separação das contribxüções de cada xuna destas fases. 

4.2 ESTUDO IN SITU POR IMPEDÂNCIA COMPLEXA DA 

TRANSFORMAÇÃO DE FASE MONOCLÍNICA-TETRAGONAL NA ZIRCÔNIA 

4.2.1 Condutividade Elétrica na Zircônia Nominalmente Pura 

O especfro de impedânda complexa da zfrcônia nominalmente pma é 

mosfrado na figma 4.4, para a temperatma de 938 °C. O corpo de prova foi 

preparado a partir da zfrcônia Merck, e a sua densidade aparente é de ~60% da 

teórica. A porosidade interconectada deve influendar o espectro de impedânda, 

podendo até ser responsável pela dispersão observada na faixa de baixa 
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frequência. O gráfico de Arrhenius da resistência especifica entre 600 e 950 °C é 

mostrado na figma 4.5. A energia de ativação resultante é de 1,22 eV. 

A zircônia monoclínica não dopada é mn semicondutor em temperatmas 

acima de ~600 °C. A concentração de portadores de carga intrínsecos 

relativamente baixa toma, entretanto, o material susceptível a mudanças de 

mecanismo de condução 
[107], 

mesmo para concentiações de dopantes de 

apenas 1 % em mol. 

O valor obtido para a energia de ativação é consideravelmente elevado e 

pode ser o reflexo de uma baixa mobilidade dos portadores de carga 

eletiônicos. 

Nas figmas 4.6 e 4.7 tem-se os gráficos da variação da fieqüência 

característica e da capadtância específica. Ambos mostiam que não há mudança 

no mecanismo responsável pela condutividade desta cerâmica, na região de 

temperatma de medida. 

A.2.2 A Transformação de Fase m ^ t na Zircônia por Espectroscopia de 

Impedância 

O estudo da fiansformaçào de fase m <r^ t nas cerâmicas à base de zircônia 

tem sido feito por intermédio de diferentes técnicas experimentais: dilatometria, 

condutividade elétrica dc, difiatometria de raios X, microscopia ótica e 

elefiônica e, mais recentemente, espectioscopia Raman. 

As vantagens de mna determinada técnica de medida fundamenta-se na 

sua sensibüidade e no poder de resolução dos prindpais aspectos associados ao 

fenômeno em estudo. A técnica de medida da condutividade elétrica por 

impedânda complexa é reconheddamente mna das mais sensíveis para o 

estudo das caracteristicas elétricas de materiais. Por esta razão deddiu-se 

examinar o efeito produzido pela tiansformação de fase m <-> t na resistênda 

especifica e no espectio de fieqüênda da zircônia. 

Estudos recentes de condutividade elétrica dc associam mna mudança de 

inclinação, nos gráficos de Arrhenius da condutividade de cerâmicas de ZrOy. 

3% Y2O3, com a tiansformação m <-> t, sendo esta hipótese confirmada por 

meio de medidas complementares de difiatometria de raios X e dilatometria 
[108.109] 

Para o estudo in situ da transformação de fase martensítica utüizou-se um 

corpo de prova elaborado sob as mesmas condições que o do item anterior, mas 
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partindo da zircônia DK-2. A principal diferença entie estes dois materiais é o 

tamanho médio inicial de particuLa/aglomerado (capítido 3 ) . 

A amostia foi ciciada termicamente entie 800 e 1360 °C, e os valores de 

resistência foram registrados em diferentes temperatmas. 

O espectro de impedância em temperatmas abaixo de ~1100 °C é 

semeUiante ao da zircônia Merck. Na região de temperatma onde a zircônia 

possxii simetiia tetragonal, o espectio de impedância tipico assxmie a forma 

mostiada nã figma 4.8, para a temperatma de 1273 "C. Para fins comparativos 

foi anahsado o semidrodo de fieqüênda mais elevada. 

O gráfico de Arrheiüus da resistênda específica mostiado na figma 4.9 

revela duas regiões com variações distintas da resistênda com a temperatma. 

Para permitir luna melhor visuahzação, nesta figma estão representados apenas 

os valores medidos na descendente, em temperatma. Os " • " representam duas 

medidas, realizadas a uma mesma temperatma, mas com nm intervalo de 

tempo de, aproximadamente, 15 horas. A invariànda dos valores de resistênda 

caracteriza o comportamento atérmico da tiansformação de fase. 

As energias de ativação calciüadas são, respectivamente, iguais a 0,94 e 

1,23 eV, para as regiões de alta e baixa temperatma. A diferença na energia de 

ativação obtida para as fases monoclínica e tetiagonal deve-se provavelmente a 

xuna mudança no mecanismo de condução, já que nesta última a zircônia é mn 

condutor misto, e o caráter semicondutor toma-se gradualmente relevante 

somente para temperatmas superiores a 1200 °C [1^7] 

Apesar da dificxüdade em definir as temperatmas inicial e final da reação 

de tiansformação de fase, pode-se avaliar a histerese térmica resxütante. Esta 

dificxüdade pode fadlmente ser superada bastando para isto reahzar as 

medidas da impedância a intervalos de temperatma de 1 °C, próximo às 

temperatmas de tiansformação. 

O gráfico da figma 4.10 mostia a variação da freqüência no intervalo de 

temperatma de dclagem térmica. Os " o " representam valores experimentais 

medidos dmante o aquecimento e os " • ", dmante o resfriamento da amostia. A 

diferença de temperatma provocada pela histerese térmica observada é de 170 

°C. 

Estes resxdtados constituem xmi exemplo da versatihdade e da 

sensibüidade da técnica de medida de impedância complexa, para a 

caracterização elétrica de materiais. 
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4.3 RELAÇÕES ENTRE A MICROESTRUTURA E A CONDUTIVIDADE 

ELÉTRICA EM ELETRÓLITOS SÓLIDOS DE ZIRCÔNIA-MAGNÉSIA 

Neste item serão examinadas as principais características da 

condutividade elétrica de eletrólitos sólidos de ZxOr. MgO e, sendo possível, 

serão relacionadas com aspectos morfológicos da microestrutma destas 

cerâmicas. 

4.3.1 Condutividade Intra e Intergranular da Zircônia Totalmente Estabilizada 

com Magnesia 

A análise dos restdtados de impedância complexa da célxüa em estudo 

pode ser feita utüizando-se diversas formas de representação. Algxunas destas 

são mostradas na figma 4.11. Em (a) tem-se o gráfico especfioscópico mais 

freqüentemente encontrado na Hteratma científica, onde são regisfrados os 

valores da parte imaginária da impedância em fxmção do logaritmo da 

fieqüência. A cxu-va resxütante representa xun pico, pouco mais alargado que o 

característico de Debye, além da existência, na faixa de baixa fieqüência, de xun 

fenômeno não totalmente resolvido, para a temperatma em que este espectro foi 

obtido (T = 441 °C). Em (b) tem-se o gráfico mais utilizado neste tipo de 

medida; aquele em que a parte imaginária da impedância é plotada em função 

da parte real. Em altas freqüências observa-se xun semicfrcxüo, cujo cenfro está 

abaixo do eixo real e, por meio do qxial, pode-se obter a resistência (interseção 

com o eixo real) e a freqüência (ponto de máximo do semicfrcxüo) 

características. Na faixa de baixa freqüência novamente observa-se xim 

fenômeno não resolvido. Em (c) tem-se xuna representação tridimensional (3D) 

da variação da freqüência e dos componentes imaginário e real da impedância. 

Estes gráficos 3D, embora não sejam mxüto utilizados, reúnem as informações 

dos gráficos individxiais, e podem fornecer elementos para xuna análise mais 

detalhada, ou mesmo evidenciar erros de medida, quando são estudados 

materiais que apresentam especfros de impedância pouco conhecidos 
[76]. 

Os gráficos da figma 4.11 foram todos obtidos para xuna cerâmica 

contendo 13,67% de magnesia (totalmente estabihzada), e nxuna mesma 

temperatma de medida. A figma 4.12 mostia espectios de impedância 

complexa registiados em diferentes temperatmas, para o mesmo corpo de 
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prova. Pode-se ver os semitírculos devidos à condução infra granular, g 

(freqüência mais alta), à condução intergranvüar, ig (freqüência intermediária), 

e a polarização dos elefrodos (baixa freqüência). A evolução dos semicfrculos 

com a temperatma ressalta a região mais apropriada para o estudo de cada 

fenômeno. Assim, de modo geral, tem-se que as características intragraniüares 

são melhor observadas em baixas temperatmas, enquanto que o semicfrculo 

devido aos contornos de grão é mais evidenciado nmna região intermediária de 

temperatma. Pode-se ver também que o semicfrculo devido à condução 

infragranular é predominante, sobre aquele dos contornos de grão, em toda a 

região de temperatma de medida. Este resxdtado concorda com o que 

normalmente é esperado, quando o material apresenta grãos relativamente 

grandes. 

Na figma 4.13 tem-se uma micrografia obtida em microscópio eletrônico 

de varredma, tipica para esta composição. A microestrutma resxütante 

apresenta grãos relativamente grandes (dg s 18 pm), de geometria poliédrica e 

com arestas vivas. Há também extensiva porosidade intiagranxdar, inter-

granxüar e, também, nos pontos triplos. 

Em soluções sólidas de zfrcônia pardaimente estabilizadas com magnesia 

é comxun a sinterização no campo monofásico cxibico (T > 1800 °C), resxdtando 

grãos com dg > 50 \xm [49,110] Recentemente foi verificado que a 

sinterização no campo bifásico t + c prodxiz grãos com dg ~20 jjm, 

analogamente ao resxdtado obtido. Isto mostia que o axunento na temperatma 

de sinterização favorece mn crescimento rápido dos grãos, tanto em cerâmicas 

parcial como totalmente estabilizadas. 

A influênda da porosidade nos espectios de impedânda complexa ainda é 

xuna questão não totalmente esclaredda. Teoricamente 
[112] 

deve-se esperar 

que o efeito provocado pela porosidade infra e intergranxdar seja o de alterar o 

diâmetio dos respectivos semicfrculos. Estudos recentes [113,114] atribuem xun 

semicfrcxüo localizado em freqüênda, enfre aqueles dos componentes intra e 

intergranxdar à extensiva porosidade, em cerâmicas de Zt02'- Y2O3. 

Apesar da fração volxunétrica de poros ser considerável (figma 4.13) não 

foi observado qxialquer semidrcxdo devido a esta característica microestrutmal. 

A distribxüção de magnesio neste elefróltto sólido é relativamente 

homogênea, como pode ser visto na figma 4.14 onde está representado o 

resxdtado obtido por microssonda eletiônica, por meio da técnica de varredma 

mecânica ao longo de xuna hnha. Todos os perfis de concentiação foram 

realizados nxuna extensão de 1500 um Como pode ser visto, dentro dos limites 

de detecção da técnica utüizada não há variação significativa no teor do soluto. 
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FIGURA 4.13: Micrografia de Varredura da Zircônia 

Totalmente Estabilizada contendo 13,67% de MgO. 

Sinterização a 1650 °C/2 h. 
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FIGURA 4.14: Resultado da Varredura Mecânica ao longo de urna 
Unha, obtido na Microssonda Eletrônica, para a Zircônia Estabih
zada com Magnesia. 

81 



o ângxilo de descentralização para o semiciroüo de mais alta freqüência é 

de ~12°, enquanto que para o semicírculo dos contomos de grão, oscüa entre 16 

e 19°, analogamente a outras soluções sólidas à base de zircônia [115-117] ^ 

localização do centro do semicírcido abaixo do eixo real, representa mn desvio 

do processo em estudo, do comportamento típico de Debye. Não há, até o 

momento, mna exphcação conclusiva para este fenômeno. Sabe-se, entretanto, 

que cada material apresenta lun v̂ alor característico para o ángido de 

descentralização, assim como cada semicírculo, em particidar [H^]. 

A variação da freqüência dos semidrcxdos, relativos aos fenómenos 

inerentes ao eletróHto, com a temperatma, é apresentada na figma 4.15. Os 

segmentos de reta obtidos representam o comportamento da fieqüênda 

característica da fase cúbica e de contornos de grão, nxuna zirconia totalmente 

estabilizada com magnesia, contendo xuna densidade de contomos de grão 

relativamente baixa. Pode-se observar que os segmentos de reta são 

aproximadamente paralelos, o mesmo ocorrendo com as resistêndas específicas. 

Medidas análogas obtidas anteriormente levaram Kleitz e colaboradores [1^0] ^ 

sugerir que o mesmo tipo de portador de carga está envolvido nos mecanismos 

de condução intiagranxdar e de bloqueio na região intergranxdar. 

Na figma 4.16 tem-se xun exemplo de ajuste dos valores experimentais, 

realizado para xun espectio de impedânda complexa registiado a mna 

temperatma de 452 °C. Os ". " representam os valores experimentais e os " x ", 

os valores calcxüados. Como pode ser visto, estes programas de resolução 

nxunérica permitem obter, além da distribxüção de fieqüênda, a envoltória 

geométrica de cada elemento analisado. O espectio experimental foi obtido para 

a mesma cerâmica com a qual se obteve o espectio da figma 4.12. A diferença é 

que para este líltimo utüizou-se elefiodos de prata ao invés de platina. Em 

prindpio os fenômenos relativos ao elefióHto não são sensíveis ao tipo de 

material empregado como eletiodo, constitxündo este xun dos recmsos possíveis 

para a identificação do mecanismo responsável por xim semidrcxüo. 

As capadtâncias características são, nxuna primeira aproximação, 

independentes da temperatma, como mostrado na figma 4.17, para o 

componente intiagrantüar da condutividade. Em altas temperatmas sao 

tntiodxizidas capacitancias parasitas, além de efeitos indutivos, pela montagem 

da célxüa e pelos eqxúpamentos de medida, que se superpõem aos efeitos 

capadtivos da amostia. Este gráfico fomece xuna idéia dos resxdtados 

experimentais que devem ser considerados para efeito de cálculo dos 

parâmetros característicos. A capadtânda intiagranxdar específica (Ck), para a 

solução sóhda cúbica é igual a 4,42 pF/cm. C é a capadtânda medida e k = l/S 
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é a constante da célida, onde 1 e S correspondem à espessma e à área seccional 

da amostra, respectivamente. Usando este valor na expressão: 

C = i ^ (63) 

é possível estimar para a constante dielétrica (Sj.) mn valor igual a 50, que 

concorda em ordem de grandeza com os valores obtidos em mono e poUcristais 

à base de zircônia [119,120] 

A análise dos parâmetios relativos aos contomos de grão será conduzida 

de modo a considerar valores normalizados, isto é, para luna espessma igual a 

1 cm e uma área seccional de 1 cm-, que serão denominados parámetros 

específicos. Assim a capacitancia especíñca dos contomos de grão é de 

aproximadamente 14,2 nF/cm. 

O gráfico de Arrhenius das resistencias específicas é mostiado na figma 

4.18, onde pode ser visto que a resistência intergranxdar é irxferior à 

intragranxxlar em toda a região de temperatma de medida, e que esta diferença 

axunenta com a temperatma. Isto não significa, entietanto, que a condução 

ocorra preferencialmente ao longo dos contornos de grão, nesta solução sóhda. 

A espessma intrínseca dos contomos de grão em óxidos cerâmicos varia entie 1 

e 10 nm [121,122] Então, para sistemas contendo grãos superiores a 1 ura a 

conduti\ddade intergranxdar intrínseca é algxunas ordens de grandeza inferior à 

condutividade específica. 

Algxms dos modelos propostos para se relacionar as resistêndas medida e 

intrínseca, em eletióHtos sóHdos à base de zircônia, são sucintamente descritos 

no anexo 2. Estes modelos consideram que em toda a extensão dos contomos de 

grão há xuna fase secxmdária, geralmente amorfa, uniformemente distribuída. 

Quando a distribxüção da fase secxmdária é discreta, estes modelos não se 

apHcanx sendo então mais adequada a anáHse dos resxdtados por meio dos 

modelos de bloqueio pardal (anexo 1). 

O comportamento geralmente observado para o fator de bloqueio (a^), 

que expressa a razão entie o nximero de íons bloqueados e a concenfiação total 

de portadores de carga, é mostiado na figma 4.19, para o componente 

intergranxdar da solução sóhda cXíbica. Este se caracteriza por ser praticamente 

constante, em temperatmas não muito elevadas, e por um decréscimo Hnear a 

partir de uma temperatma específica, atingindo valores insignificantes acim¿i 

de 700 °C, neste caso. O valor de ccj- na região do patamar representa a fiação do 
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contomo de grão que contém mna fase secimdária. Para a solução sóHda cúbica 

este valor é de -34%. 

A partir do gráfico de Arrhenius (figma 4.18) foram determinadas as 

energias de ativação dos componentes intia e intergramüar da condutividade, 

respectivamente, 1,35 e 1,45 eV. Estes valores estão dentio da faixa de valores 

observada por outros pesqiüsadores, que vai de 0,85 a 1,46 eV (capitulo 2). 

4.3.2 Efeito da Concentração de MgO na Condutividade Elétrica da Solução 

Sólida Zr02: MgO 

O eletióHto sóHdo ZrOr. 13,67% de MgO anahsado no item anterior é o 

que apresenta o comportamento mais simples de ser estudado, jvistamente por 

não possuir mistma de fases. O processo de condução elétrica foi também 

examinado em corpos de prova contendo 3,16; 5,14; 6,82 e ll,89?o de magnesia. 

Estes teores foram determinados pelo método de ativação neufiôrdca, e a 

incerteza é de aproximadamente 0,05%. 

De acordo com o diagrama de fases da figma 2.8 estas composições estão 

locahzadas no campo misto t + c, para a temperatma de sinterização utüizada. 

A anáhse por difiatometria de raios X, reahzada após a medida da 

condutividade, mostiou que estas amostias contêm a fase monoclíiüca. 

Entietanto, após a sinterização, o perfil de difiação de algtunas destas não 

exibia as principais reflexões relativas à fase monoclínica. É sabido 11^3] q^e 

soluções sóhdas de zircônia-magnésia estão sujeitas à tiansformação de fase t -» 

m, nas camadas externas de amostias conduzidas a temperatmas próximas ou 

superiores a 800 "C. Parece, então, que a tiansformação martensítica ocorreu 

antes da realização das medidas de impedância complexa, especificamente, 

dmante o tratamento térmico necessário para a fixação do material de eletiodo 

e eüminação da resina orgânica. Esta é a hipótese mais plausível, uma vez que 

os gráficos de Arrhenius não exibem qualquer dispersão dos valores 

experimentais, que foram mecüdos tanto na descendente quanto na ascendente, 

em temperatmas entie 300 e 700 °C. Com isto, este tiatamento térmico de 

fixação do eletiodo constituiu-se num envelhecimento térmico, prodtizindo a 

decomposição parcial da solução sóhda cúbica. 
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Em materiais bifásicos (t + c), o crescimento mais acelerado dos grãos 

cúbicos, em relação aos tetragonais, prodoiz uma distribuição bimodal de 

tamanhos de grão, como pode ser visto na micrografia de varredma da figma 

4.20, para a concentração de 5,14% de MgO. Os grãos maiores são mais ricos em 

soluto, comparativamente aos grãos menores que, por sxia vez, possuem mna 

disfiibuição mais homogênea de tamanho e quase nenhxuna porosidade. A 

diferença básica na microestrutma destas amostias parcialmente estabilizadas 

reside na diminmção da fiação volumétrica de grãos maiores com o decréscimo 

no teor do estabüizante. Na fiatografia da figma 4.21 pode ser visto que, para a 

composição de 3,16% de magnesia, há quase que exclusivamente grãos com 

tamanhos relativamente pequenos. 

Todas estas cerâmicas preparadas por mistma de pós possuem 

aglomerados de magnésio, como mostrado na micrografia da figma 4.22, onde 

tem-se a imagem de raios X do magnésio, numa amostia contendo 11,89% de 

MgO. 

O perfil de concentração obtido por varredma ao longo de mna linha, 

para lun corpo de prova contendo 6,82% do dopante é mostrado na figma 4.23. 

Como pode ser visto, além dos aglomerados verifica-se a existência de duas 

fases com concentiações do dopante suficientemente diferentes para serem 

observadas na microssonda eletiônica. 

A microestrutma destas cerâmicas foi recentemente estudada e observou-

se, por microscopia eletiônica de transmissão, que após a sinterização no campo 

misto t + c, especificamente a 1650 °C, os grãos cúbicos apresentam 

precipitados finos tetiagonais [124] oufio lado, cerâmicas totalmente 

estabilizadas não possuem qualquer dispersão dentro dos grãos cúbicos. 

Na figma 4.24 tem-se mn exemplo de diagrama de impedância complexa 

obtido para o corpo de prova contendo 11,89% de MgO, na temperatura de 482 

°C. Comparando este diagrama com aquele da figma 4.12, para a mesma 

temperatma de medida, pode-se ver que este último exibe mn semicírculo 

adicional, localizado entie aqueles dos fenômenos intra e intergranxdar. 

Com o objetivo de obter os parâmefios característicos de cada semicírcxüo, 

os diagramas experimentais foram submetidos ao processo de deconvolução, 

com o axixüio de programas de resolução nxunérica. Estes programas permitem 

também simxüar ntunericamente xun semidrcxüo. Dentie os diversos recmsos 

matemáticos disponíveis, um que foi utüizado em quase todas as anáhses, foi 

realizar a diferença entie dois espectios experimentais, simulados, obtidos por 

deconvolução ou dois quaisquer dentre estes. 
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FIGURA 4.20: Micrografia de Varredura da Zircônia 
Parcialmente Estabüizada contendo 5,14% de MgO. 

FIGURA 4.21: Micrografia de Varredma da Superfície 
de Fratma da Amostra Contendo 3,16% de Magnésia. 



FIGURA 4.22: Imagem de Raios X do Magnesio, na Solução 

SóUda contendo 11,89% de MgO. Axunento: 180x. 

FIGURA 4.23: Resxdtado da Varredma Mecânica ao longo de xuna Hnha 

obtido na Microssonda Eletrônica, para a amostra contendo 6,82% de 

Magnésia. 
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A análise dos resiütados deste item será realizada de modo a caracterizar 

inicialmente os fenômenos intra e intergranxdar e, por fim, o semicírctdo 

adicional. 

As figmas 4.25 e 4.26 mosfiam, respectivamente, as variações das 

resistencias específicas e das fieqüêndas características com a temperatma, do 

componente intragranvdar da condutividade, nas soluções sólidas parcialmente 

estabilizadas. Para fins comparativos são indxúdos os valores obtidos com a 

amosfia totalmente estabilizada. Estes gráficos mostram que há mn axunento 

gradativo na energia de ativação para a condução intiagranxdar, com o axunento 

no teor do soluto. Normalmente espera-se o comportamento oposto a este, ou 

seja, com o axunento na concenfiação dos portadores de carga (vacancias de 

oxigênio), deve haver xun axunento na condutividade e, nesses casos, é comxun 

ocorrer xuna duninxiição na energia de ativação do processo [3]. Enfietanto, 

nestas soluções sóhdas com concentiações elevadas de defeitos, diversas formas 

de interação podem ocorrer entie eles, ocasionando uma redução ou na 

concentração de vacâncias Hvres para o processo de condução, ou na 

mobüidade destas, ou ainda em ambas. Estes resxdtados mosfiam que mesmo 

na faixa de concentração onde a solução sóhda é parcialmente estabilizada, xuna 

ou mais destas interações intervém no processo de condução iôiüca. 

O eletióHto sóHdo contendo 3,16% de magnésia tem xun comportamento 

que se sobressai por apresentar a menor energia de ativação para a condução. 

Como mostiado na tabela 4.3, o valor obtido para o componente intiagranxdar é 

consideravelmente pequeno, inferior mesmo ao que geralmente é atribuído à 

energia de migração da vacância de oxigênio nxuna matriz de zficônia (0,6-0,7 

eV). Isto faz supor que o mecanismo de condução, baseado na migração de 

vacândas aniônicas, não é único para esta composição. Infelizmente não dispõe-

se de dados experimentais sobre a condução eletrônica, nesta faixa de 

concentiação não muito elevada (<8% MgO). Sabe-se, contudo, que mesmo para 

a zircônia nominalmente pma, a condutividade eletiônica só é predominante 

em temperatmas superiores a «600 °C e, que para concentrações de apenas 1% 

de Y2O3, toma-se substancial em temperatmas superiores a 900 °C [1^5] 

93 



2 5 
T = 4 8 2 ° C 

O 

M 

2 0 k 

1 5 r 

1 0 r 

5 -

O 

+ 6 

u 

+ 4 + 2 

1 0 1 5 2 0 2 5 5 0 

R e ( Z ) ( k O h m ) 

F I G U R A 4 . 2 4 : D i a g r a m a d e I m p e d a n c i a d o E l e 

t r ó l i t o S o l i d o c o n t e n d o 1 1 . 8 9 % d e M g O . 

94 



Composição Eg Ebl Eig 

í%mol MgO) (eV) (eV) (eV) 

3,16 0,43 0,67 0,49 

5.14 0.79 0.77 0,72 

6,82 0,85 0,88 0,85 

11,89 1.12 1,17 1,21 

13,67 1,35 - 1,45 

TABELA 4.3: Valores da Energia de Ativação 

para os diferentes Componentes da Condutivida

de, em Soluções Sólidas de Zircônia - Magnesia. 

Como esta faixa de composição é pouco conhecida, propor um mecanismo 

de condução seria meramente especulativo. Apesar disto pode-se dizer que este 

mecanismo não é único, mna vez que a energia de ativação para a condução 

relativa ao semiárado adicional é substancialmente diferente daquela do 

componente intragranular, e que o semidrculo associado a este fenômeno é 

predominante em toda a região de temperatma de medida. 

Todos os valores que constam na tabela 4.3 foram obtidos por ajiiste dos 

valores experimentais, e os respectivos coefidentes de regressão são superiores 

a 0,997, exceto para os componentes intergranulares relativos às composições de 

3,16 e 5,14% de MgO, cujos coefidentes são, respectivamente, iguais a 0,977 e 

0,929. A falta de uma melhor predsão nestes casos foi causada pelo baixo valor 

do diâmefio do semidrculo deste componente, comparativamente aos dos 

demais componentes, prindpaimente em relação ao semicírculo adidonal, que é 

predominante para estas composições. 

Apesar da variação na energia de ativação, também pode-se observar na 

figma 4.25 que os valores asstunidos pelas respectivas resistêndas específicas, a 

mna temperatma fixa qualquer, diferem por vm fator inferior a 10, exceto para 

a amosfia com 3,16% de magnésia. Isto se reflete no gráfico das fieqüêndas 

características (figma 4.26), que representam a "impressão digital" do 

fenômeno em es-tudo [126] ^ pequena dispersão observada deve-se a uma 

variação, também relativamente pequena, de composição qiúmica do 

componente intragranular. 

Oufio aspecto que merece atenção é o fato de não ser observada qualquer 

mudança de inclinação nestes segmentos de reta, na região de temperatma de 

medida. De acordo com o que foi exposto no capí tido 2, é comtun uma mudança 
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de inclinação nos gráficos de Arrhenius na direção de energias de ativação mais 

baixas, com o amnento da temperatma. Esta temperatma limiar é normalmente 

observada em soluções sóHdas de Zr02:Y203, ocorrendo em geral, em tomo de 

600°C, embora seu valor exato seja dependente da pmeza dos materiais 

empregados e das concHções de elaboração dos corpos de prova. 

Neste caso não foi observada qualquer mudança de incHnação, 

provavelmente pelo fato desta temperatma Hmiar estar acima do Hmite 

superior de temperatma de medida. 

As capadtâncias específicas calcidadas podem ser vistas na tabela 4.4. 

Como esperado, não há mna variação significativa com a composição, já que os 

valores da constante dielétrica dos poHmorfos não são miúto diferentes, exceto 

para a estiutma monoclínica, cujo valor é cerca de metade daquele da estmtma 

cúbica [127]̂  

COMPOSIÇÃO (Cl<)g ( Ck )bl ( Ck )ig 

( % M g O ) (pF/cm) (10pF/cm) (nP/cm) 

3,16 4,50 4,53 4,81 

5,14 4,60 5,19 4,86 

6,82 5,25 5,64 6,24 

11,89 5,65 8,95 8,33 

13,67 4,42 - 14,2 

TABELA 4.4: Valores das Capacitadas Específicas para 

os diferentes Componentes da Condutividade, em Soluções 

Sólidas de Zircônia-Magnésia. 

De posse dos valores de energia de ativação e fator pré-exponencial 

(k/Ro), para as diversas soluções sóHdas, foram calculados por 

interpolação/extrapolação, dos restdtados experimentais, as isotermas do 

inverso da resistênda específica (figma 4.27), para temperaturas entie 300 e 

1000 "C. Os fatores pré-exponenciais são mostiados na tabela 4.5. 

Para o calado das resistências admitiu-se que a temperatma limiar para a 

mudança de incHnação nos gráficos de Arrhenius, está acima de 1000 °C. Esta 

hipótese é baseada em fiabaüios dentíficos de outios pesquisadores [65,128] 
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que realizaram medidas de condutividade em temperatixras ainda mais 

elevadas, sem ter obser\̂ ado este efeito. 

COMPOSIÇÃO k/Rog k / RobI k / Roig 

( % mol MgO ) ( S/cm ) ( S/cm ) ( S/cm ) 

3,16 5,92 xlO-3 6,45x10-2 1.13x10-2 

5,14 2,793 6,09x10-1 6,57x10-1 

6,82 6,711 3,745 7,874 

11.89 8.696x102 2.39x103 8.19x103 

13,67 3,268x104 - 3,57x105 

TABELA 4.5: Valores do Fator Pré-exponencial para os di

ferentes Componentes da Condutividade, em Soluções Sóli

das de Zircônia-Magnésia. 

Ao contrário do comportamento geralmente verificado em eletiólitos 

sólidos à base de zirconia, a condutividade intiagranular não exibe mn valor 

máximo, na região próxima do contomo entie os campos misto t + c e cúbico. 

Pode-se observar dois tipos básicos de comportamento. Em baixas temperatmas 

há mn decréscimo na condutividade intragranidar com o amnento na 

concentiação do dopante, enqiianto que em altas temperatmas (>500°C), ocorre 

o oposto. Este comportamento pode ser exphcado se for considerada a formação 

de pares impmeza-vacância, que é o tipo mais simples de aglomerado que pode 

ser formado nessas cerâmicas. Ao ficar hgada a um cation dopante, a vacância 

de oxigênio deixa de participar do processo de condução reduzindo, desta 

forma, a concentração de vacâncias hvres. Além disso, em soluções sóhdas 

concentiadas as interações entie defeitos deve facilmente provocar mna 

diminuição na mobihdade das vacâncias aniônicas. À medida que axunenta-se a 

temperatura, mna concentiação gradativamente maior de portadores de carga 

supera a energia de hgação do par, voltando a contribiur para o processo de 

condução. A região de temperatma em que ocorre a hberação das vacândas 

aniônicas depende, fundamentalmente, da energia de hgação do dipolo. Para o 

par (Mg2r"-VQ)^ esta energia de hgação é consideravelmente elevada, 1,19 eV 
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[129], 

COMPOSIÇÃO 

( % mol MgO) (s/cm) 

3,16 1,17x10-4 

5,14 2.09 xlO-3 

6,82 2,96x10-3 

11.89 3.17x10-2 

13.67 1,43x10-1 

TABELA 4.6: Valores da Condutivida

de Intragranular a 1000 °C. 
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comparativamente ao dipolo (Vzj.'-Vo)*, observado em soluções sólidas 

de ZrOr. Y2O3, cujo valor é igual a 0,28 eV [1^9] ^.sta alta energia de ligação 

pode ser a responsável por xuna elevada temperatma ütniar para a mudança de 

inclinação nos gráficos de Arrhenius da zficônia-magnésia. Assim, é de se 

esperar que o par impmeza-vacância exerça uma maior influência nas 

cerâmicas contendo MgO como estabihzante. 

Um modelo baseado na influência de defeitos dipolares na condutividade 

iônica, foi proposto por Kilner e Steele \-'̂ \ para expHcar o comportamento 

observado em soluções sóhdas à base de céria. Na faixa de concentiação düuída 

há uma concordância entre as previsões e as características obser\'adas 

experimentalmente. Na região de altas concentiações de soluto existem alguns 

aspectos discordantes. Considerando que os eletióHtos sóHdos à base de 

zircônia necessitam de altas concentiações de dopante para a sua estabihzação 

e, tendo em conta que estes raramente são monofásicos, algims pesqiüsadores 

consideram este modelo miúto simplificado e inadequado para descrever o 

comportamento elétrico destas cerâmicas. Em favor deste argmnento tem-se o 

fato que em algumas destas soluções sóHdas a energia de Hgação do par é 

suficientemente pequena para que este tipo de defeito possa ser considerado 

como minoritário e, dependendo da região de temperatma de medidas, o seu 

efeito possa ser desprezado. 

Para a zircônia-magnésia, tendo em vista a alta energia de Hgação do par e 

o conjunto de resultados mostrados, pode-se supor que o dipolo (Mg2;j."-Vo)^ 

deve interferfi, ao menos em temperatmas não muito elevadas, no processo de 

condução iônica. 

Na tabela 4.6 são expostos os valores da condutividade intragranidar 

calculados por interpolação/extrapolação dos restdtados experimentais, para a 

temperatma de 1000 °C. 



o comportamento obser\'ado em outras soluções sólidas à base de 

zircônia mostra que em tomo de 1000 °C o componente intergranxdar é 

desprezível. Por isso é comxun a comparação entre resxdtados de condutividade 

total medidos por técnicas dc ou ac a uma ti-eqüência fixa, com os da 

condutividade rntragranxüar medidos por impedância complexa, em 

temperatmas >1000 °C. Comparando o valor da condutividade da tabek 4.6, 

com aquele da tabela 2.5 para a amostia cxibica, tem-se que o primeiro é pelo 

menos xuna ordem de grandeza superior ao segundo. Esta diferença pode estar 

relacionada com a pmeza do material utilizado neste trabalho. 

As variações das resistências específicas e das freqüências características 

destes eletióHtos sóHdos com a temperatma, são mostiadas nas figmas 4.28 e 

4.29, respectivamente. Nestes e nos demais gráficos que refletem o 

comportamento de xun parâmetio específico das medidas de impedância 

complexa, serão inclxúdos os resxdtados obtidos para o eletióHto contendo 

3,16% de MgO, apesar de haver indicações do mecanismo de condução não ser 

único. Como pode ser visto, o comportamento exibido pelas duas soluções 

sóHdas de maior concentração do estabüizante é bastante parecido e, como 

mostiado na tabela 4.3, a variação da energia de ativação também é análoga à 

do componente intiagranxdar, ou seja, a energia de ativação axunenta com o teor 

do soluto. Ainda nesta tabela pode-se ver que para concentrações não mxdto 

elevadas de MgO (<8%) a energia de ativação deste componente é igual ou 

irxferior à do intiagranxdar. Isto significa que nestas soluções sóHdas os 

contomos de grão podem ser considerados mais "Hmpos" do que quando o 

dopante está presente em altas concentrações, ou seja, há menos porosidade 

intergranxdar ou a quantidade de impmezas precipitadas é menor. Em 

concordância com a microestmtma observada, a diminxüção na fração 

volxtmétrica de poros parece ser xun dos fatores responsáveis pela redução na 

energia de ativação do componente intergranxdar em relação ao intiagranxdar, 

desde que o primeiro exerça xun efeito mais importante na condutividade que o 

segxmdo. Esta hipótese também concorda com as previsões teóricas de 

Braüsford e Hohnke [H-] . 

As capadtâncias específicas, tabela 4.4, axunentam com o teor de 

magnésia. Este resxdtado é esperado, pois os grãos com simetria cúbica 

assxunem tamanhos mxüto maiores do que aqueles com simefria tetiagonal ou 

monoclínica, havendo então xmxa redução na área intrínseca dos contomos de 

grão. 
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A partir dos valores da energia de ativação e do fator pré-exponencial, foi 

calcidada por interpolação/extiapolação a variação da resistencia especíñca 

intergranular com a composição, para diversas temperatmas, compreendidas 

entie 300 e 1000 °C. As isotermas do inverso das resistencias específicas são 

mostradas na figma 4.30. O comportamento observado é semelhante ao do 

componente intiagramüar. Em temperatmas Í400°C há un\ã redução na 

resistencia específica com a composição, e isto se acentua com o aumento da 

temperatma. 

A variação das fieqüências características dos semicficulos observados 

isoladamente para o corpo de prova contendo 11,89% de MgO, é mostiada na 

figma 4.31. Os segmentos de reta são aproximadamente paralelos, fazendo 

supor, então, que a mesma entidade responsável pelo mecanismo de condução, 

nestas cerâmicas, está envolvida no mecanismo relativo ao semicírculo 

adicional. Nas demais soluções sólidas parcialmente estabilizadas o 

comportamento é análogo. Será utilizado o símbolo "ex" para designar este 

semicírculo. 

A variação das resistências específicas também ocorre paralelamente enfie 

os componentes do eletióHto, como mosfiado na figma 4.32. 

Na figma 4.33 tem-se o comportamento da fieqüência caracteristica deste 

semidrculo com a temperatma, para diversos teores de MgO. Há uma evolução 

para fieqüêndas mais elevadas com a composição. 

O semidrcido extia apresenta ainda as seguintes características: 

• é predominante em amosfias com composições não mmto elevadas; 

• o ângxdo de descenfialização é de » 24°; 

• a capadtância específica também apresenta xuna evolução com a composição 

(tabela 4.4); 

• a resistência especifica diminxü com a concentiação de MgO (figma 4.34), e 

• não é observado em cerâmicas totalmente estabilizadas. 

A variação da resistênda específica assodada a este semicficxdo com a 

concentiação de MgO é mostiada na figma 4.35, para a temperatma de 441 ° C . 

Como pode ser visto, a resistênda especifica cresce rapidamente com a 

diminxüção da concentiação do estabüizante, ou seja, qxiando a fase cúbica 

toma-se minoritária. Baseado em todas estas caracteristicas pode-se supor que o 

semidrcxdo extia está, de algxuna forma, reladonado com a fase monoclínica. 

Em soluções sóHdas de Zr02:Y203 totalmente estabüizadas, obser\̂ ou-se 

que a faixa de fieqüênda locaHzada entie aquelas dos fenômenos intia e 
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intergranular, é freqüentemente susceptível a "defeitos microestrutmais" 

capazes de dar origem a luna resistência elétrica extra, e que portanto, 

representam bloqueios para o processo de condução através do eletrólito. Estes 

defeitos são : poros [H^] trincas i^^^] e microtrincas 
[131], 

Foi também nesta faixa de freqüência que Bonanos e Butler l^^^] 

observaram a relaxação da fase monoclínica em monocristais de ZíOr. Y2O3. 

Algumas das caracteristicas do semidrcido correspondente são semelhantes 

àquelas do semicírculo adicional, ou seja, posstu mna forma alargada e o 

ângxdo de descentialização é aproximadamente o mesmo. 

Considerando tudo o que foi exposto adma pode-se reladonar o 

semicírculo adidonal com a presença da fase monoclínica, nas soluções sólidas 

pardaimente estabilizadas. Seria entretanto conveniente confirmar esta hipótese 

com a realização de medidas de impedânda complexa em amostias 

monocristalinas de ZrOoiMgO. 

A condutividade dos diferentes polimorfos na zircônia é tal que : 

onde o m' ^ c ^ ^ t representam o componente iónico da condutividade nas 

fases m c e t, respectivamente. A baixa condutividade na fase monoclínica se 

deve, nxuna primeira aproximação, a xuna pequena concentração de portadores 

de carga. Nxim sólido poHcristauno onde coexistem diferentes fases, a 

contribxüção de cada xuna delas é representada por xuna resistênda específica, 

mas a sua identificação depende da fieqüênda caracteristica, como já foi visto. 

Em termos do espectio de impedânda complexa, a separação de dois 

semidrcxdos só é possível quando a razão entie as fieqüêndas características 

for superior a 10 í̂ l̂. 

O processo reladonado com o semidrcxdo intergranxdar foi tiatado como 

xmi bloqueio à migração dos íons oxigêixio, no item anterior. Analogamente 

pode-se tratar a condução atiavés da fase monoclínica como xun fenômeno de 

bloqueio adidonal. Esta hipótese se jxistifica pois a resistênda extia, imposta 

pelo processo de condução nos grãos que adotam esta simetria, representa xuna 

diminxüção na condutividade do eletióHto. 

Os resxdtados obtidos para o serrúcúculo adicional exibem propriedades 

de bloqueio dos portadores da carga, semelhantes em natmeza àquelas do 

componente intergranxdar, mas com uma fieqüênda caracteristica própria. 

As expressões que descrevem o processo de bloqueio em sistemas 

cerâmicos contendo apenas dois elementos relativos ao eletróHto, no espectio de 
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impedânda complexa, são fomeddas no anexo 1. Dessemond [H^l generalizou 

o modelo de bloqueio paralelo para explicar situações onde defeitos 

microestmtmais são responsáveis por mna relaxação adicional (anexo 3). 

Dando seqüênda à análise dos resxdtados, serão utilizados o modelo de 

Schouler para a solução sóhda cúbica, e a generahzação de Dessemond para as 

soluções sóhdas pardaimente estabüizadas. 

No item anterior foi visto que o comportamento tipico do fator de 

bloqueio consiste de dois segmentos de reta. Em baixas temperatmas este é 

constante, e é este o valor normalmente utüizado para fins comparativos. Deste 

modo, foi calcidado o fator de bloqueio a uma temperatma de 400°C, para as 

diversas soluções sóhdas. O resultado, mostrado na tabela 4.7, evidenda mn 

aumento no bloqueio aos ions oxigênio com o axunento da concentiação de 

MgO, na região intergranxdar. Para composições inferiores a 11,89% de 

magnésia, o bloqueio exerddo pela fase intergranxdar pode ser desprezado. 

Considerando que todas estas cerâmicas foram confecdonadas partindo de 

materiais relativamente pmos, e sem qualquer alteração da rotina de 

preparação dos corpos de prova, não há razão para supor que o aumento no 

fator de bloqueio esteja reladonado com a formação ou predpitação de xuna 

fase secxmdária, de menor condutividade, na região intergranxdar. 

CONCENTRAÇÃO 

DE MgO 

(% mol) 

o^Rig aRex 

3,16 0,023 0,857 

5,14 0,054 0,768 

6,82 0,049 0,741 

11,89 0,116 0,457 

13,67 0,325 — 

TABELA 4.7: Valores do Fator de Bloqueio para os 

Componentes Intergranular e Adicional. 

Este resxdtado corrobora a hipótese de decréscimo da mobihdade dos 

portadores de carga com o amnento da concentração de MgO. 

109 



Nesta mesma tabela são mostrados os valores calcidados para o fator de 

bloqueio relacionado com o semicircido adicional. Nas soluções sólidas 

parcialmente estabilizadas o bloqueio exercido por este componente é 

predominante. 

Para concentrações de MgO não muito elevadas (<:8%) os perfis de 

difiação de raios X evidenciam as principais reflexões da fase monoclínica, 

mesmo antes do tratamento térmico de fixação do material do eletrodo. Nestas 

soluções sólidas é mais simples imaginar o sólido como consütuído por xuna 

fase majoritária pouco condutora, e uma fase minoritária altamente condutora. 

Para composições > 8% de MgO os resxdtados de difiação de raios X não exibem 

as principais raias da fase monoclínica, antes do referido tratamento térmico. 

Nestas situações pode-se descrever a cerâmica como constítxüda por xuna fase 

majoritária (tetragonal e/ou cnibica) altamente condutora, e de mna fase 

minoritária que representa xim bloqueio à migração dos portadores de carga. 

Os valores das energias de ativação e dos fatores pré-exponenciais dos três 

componentes do eletrólito em fxmção da composição, estão representados nas 

figmas 4.36 e 4.37, respectivamente. O comportamento de ambos é similar, isto 

é, aximentando a concentiação de MgO há xun axxmento gradativo na energia de 

ativação e no fator pré-exponencial. 

A figma 4.38 mostra que estes dois parâmetios se relacionam linearmente. 

Isto signiñca que o axxmento da concentiação de portadores de carga é 

acompanhado de xuna redução na mobihdade destes. 

Pode-se notar também, nesta figma, que aparentemente nao há qualquer 

enriquecimento da região intergranular com a formação ou precipitação de 

fases secxmdárias isolantes, caso contrário seria obser\'ada xmxa mudança de 

inchnação, na direção de energias de ativação ainda mais elevadas, em altas 

concenfiações. 

Estas características concordam parcialmente com as previsões de Kilner e 

Steele í^l, para a faixa de concentiações não dUxüdas, onde a dependência da 

energia de ativação com a concentiação é expressa por xun coeficiente angxdar 

igual a b eV/mol. Os segmentos de reta da figma 4.36 possuem coeficientes 

ímgxdares entie 7 e 8 eV/moI. Outias duas questões devem ser lembradas: 1-

este modelo assxime que em altas concentrações há a formação de 

microdomínios de xuna fase ordenada. No sistema zficônia-magnésia a 

formação de microdomínios ainda é xmx aspecto em estudo. A formação da fase 

Mg2Zr50]^2 í̂ tontece em situações não triviais, e há indicações de que as 

características cristalográficas são dependentes deste processo. 2- ainda de 

acordo com este modelo o comportamento geral da condutividade é dominado 
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pelos efeitos produzidos pela presença de defeitos dipolares, em baixas 

concentrações, e por microdomínios de fase ordenada, em altas concentrações 

do dopante. Isto significa que outros aspectos estrutmais, como por exemplo, a 

coexistência de fases com condutividades substancialmente diferentes, não são 

considerados. 

Apesar da concordância ser apenas quaütadva, a simdaridade entre 

algmnas das principais caracteristicas do modelo de tiansporte de massa, 

baseado na formação e na interação de defeitos dipolares, e o conjimto de 

restdtados obtidos, permite concliür que estes defeitos puntiformes influenciam 

a condutividade elétiica de eletiólitos sólidos de Zr02:MgO, ao menos na 

região inferior de temperatma do domínio elefiolítico. 

4.3.3 Influência da Temperatura e do Tempo de Sinterização na Condutividade 

Iônica da Zircônia Parcialmente Estabilizada com Magnésia 

Neste item serão expostos os principais resultados obtidos em amostias 

preparadas sob diferentes temperatmas e tempos de sinterização, a uma 

concentiação fixa de ~8% de magnésia. 

A escolha desta composição baseou-se na disponibilidade do material 

preparado pelo processo de coprecipitaçao. A elevada homogeneidade química 

permite usá-lo como material de referência. Além disso, este elefióhto sóHdo é o 

que tem despertado maior interesse tecnológico, não somente por suas 

propriedades termomecânicas, como também por sua performance como sensor 

de oxigênio. 

Não houve uma preocupação especial com o teor de magnésia dos corpos 

de prova preparados por mistma de pós, pois os restdtados experimentais 

formam um conjunto coerente. Enfietanto, como conseqüência de possíveis 

variações de composição química, observa-se uma dispersão tun pouco maior 

nos resultados obtidos para estes, comparativamente aos das amosfias 

preparadas por coprecipitaçao. 
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A microestrutura dos corpos de prova, preparados por mistma de pós é 

semelhante à das demais composições situadas no campo bifásico t + c, ou seja, 

contém uma distribxüção bimodal de tamanhos de grão, com os grãos maiores 

apresentando porosidades intra e intergranular, e os menores com mna 

distribmção mais estreita de tamanho e pouca porosidade. Um exemplo é 

mostrado na fratografia da figma 4.39, após o material ter sido sinterizado a 

1650 °C por duas horas. O modo de fiatma é misto, sendo predominantemente 

transgraniüar nos grãos maiores, e intergranular nos menores. 

Para os corpos de prova preparados com a ZrOr. MgO copredpitada, o 

modo predominante de fiatma não é tão facümente visuahzado, como 

mostrado na figma 4.40, para uma amostra sinterizada a 1650 °C por 1 hora. 

Foi visto no item anterior, que nas amostras preparadas por mistma de 

pós, os contornos de grão são pardaimente cobertos por uma fase secimdária. 

Considerando a substandal quantidade de fase secvmdária, nas amostias 

preparadas com o pó copredpitado, pode-se supor que os contornos de grão 

destas últimas estão vmiformemente envolvidos por esta fase, em toda a sua 

extensão. Para estas amostias a microestrutma resvütante é mais homogênea, 

isto é, a diferença nos tamanhos médios dos grãos maiores e menores é menos 

acentuada. A figma 4.41 mostia duas micrografias para corpos de prova 

sinterizados a 1650 °C por 1 hora (a), e 4 horas (b). Outia diferença, em relação 

ao material não copredpitado, é a pouca porosidade intia e intergramüar. 

De modo geral, pode-se dizer que o efeito decorrente do amnento no 

tempo de sinterização é de aiunentar o tamanho médio dos grãos. A mesma 

observação é váhda quando se considera a temperatma de sinterização. 

O resiütado da varredma mecânica ao longo de mna linha é mostrado na 

figma 4.42, para tiês amostras preparadas por mistma de pós e sinterizadas a 

1650 °C por uma (a), duas (b) e quatro (c) horas, respectivamente. Os perfis de 

concentração mostram claramente a presença de pelo menos duas fases com 

composições qiumicas diferentes, e mna relativa homogenddade em cada fase. 

Como foi visto no item anterior, o espectio de impedânda complexa 

destas soluções sóhdas apresenta três semicfiaüos distintos referentes a 

fenômenos relativos ao eletióhto. Para as sinterizaçoes efetuadas a 1400 °C, ou 

seja, no campo misto t + m, e para a amosfia preparada por mistma de pós e 

sinterizada a 1700 °C, não é observado o semidrculo relativo à fase 

intergranular. 

A sinterização no campo misto t + m produz vuna cerâmica com alto teor 

de fase monoclínica, observável tanto por difiatomefiia de raios X quanto por 
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FIGURA 4.39: Micrografia de Varredura da superficie 
fia turada do Eletrólito contendo 8% de MgO, prepa
rado por mistura de pós, e sinterizado a 1650°C/2h. 

FIGURA 4.40: Micrografia de Varredma da superficie 
de fiatma do Elefiólitopreparado por coprecipitaçao, 
e sinterizado a 1650°C/lh. 
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(a) 

(b) 

FIGURA 4.41: Micrograñas de Varredura de amostras 

preparadas por copredpitação e sinterizadas a 1650 °C 

por 1 h (a) e 4 h (b). 
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espectroscopia de impedância, com a predominância do semidrcido adicional. 

Assim o bloqueio exercido pela fase intergranular é mascarado pelo bloqueio 

decorrente da fase monoclínica. 

No eletróHto sóHdo sinterizado a 1700 °C a situação é diferente. As fases 

cúbica e tetragonal são majoritárias e não há, portanto, predominância do 

semicírculo adicional. A ausência do semidrcxüo da fase intergramüar sigiüfica, 

neste caso, que o bloqueio dos portadores de carga nesta região é praticamente 

inexistente, dentio dos limites de detecção do impedancímetro utilizado. 

Do ponto de vista microestrutmal esta situação só pode ocorrer quando os 

contornos de grão tiverem sido totalmente envolvidos por mna fase secundária, 

que possua luna condutividade igual ou superior à da matriz ou, ao contrário, 

quando os contornos de grão estiverem isentos de qualquer fase secundária. 

Considerando a pmeza dos materiais de partida, pode-se supor que o 

efeito da sinterização a 1700 °C, resiüta em contornos de grão Hvres de qualquer 

fase secundária. 

Em eletióHtos sóHdos de Zr02:Y203 observou-se que, dependendo da 

pmeza do material utilizado, tiatamentos de sinterização ou de envelhecimento 

térmico em temperatmas superiores a ~1200 °C, podem provocar a migração da 

fase secvmdária para os pontos triplos, melhorando o contato entre os grãos [ 

132,133] Este fenômeno pode ser o responsável pela ausênda do semidrcvdo 

que representa o comportamento elétrico da fase intergranular. 

As demais soluções sóHdas apresentam os três semicírculos anteriormente 

mendonados. Para fins üustiativos foram escolhidos os espectios de resistênda 

(a) e freqüência (b) para as soluções sóHdas preparadas com o material 

copredpitado (figma 4.43), sinterizado a 1700 °C por 1 hora, e por mistma de 

pós (figma 4.44), sinterizado a 1650 °C por 2 horas. 

Os especfios de fieqüênda exibem segmentos de reta aproximadamente 

paralelos, mostiando novamente que o mesmo tipo de portador de carga está 

envolvido nos processos de condução infiagranular e bloqueio intergranular e 

adidonal. 

Os espectios de resistênda específica diferem fundamentalmente quanto à 

contribuição do componente de bloqueio adidonal. Independente do tipo de 

material, a resistênda específica deste componente é consideravelmente 

reduzida para as sinterizaçoes efetuadas a 1700 °C. 

Nas tabelas 4.8 e 4.9 tem-se os valores calciüados para a energia de 

ativação e para o fator pré-exponendal de todos os corpos de prova anaHsados. 

O coefidente de regressão, em quase todos os casos, é superior a 0,996. 
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FIGURA 4.42: Perfis de concenfiação do Mg obtidos na Microssonda 

Eletiônica, para amosbras preparadas por mistiira de pós e 

sinterizadas a 1650 °C por 1 (a), 2 (b) e 4 horas (c). 
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Analogamente à amostra com menor concentração de magnésia, citada no 

item anterior, as sinterizaçoes a 1400 ''C forneceram, para a energia de ativação 

do componente intragranvdar, valores inferiores ao da migração da vacância de 

oxigênio na matriz de zircônia. Isto mostra que nesta temperatma não há 

estabihzação das fases cúbica e tetiagonal, nestes materiais. Estes resxdtados 

não serão, portanto, considerados para efeito de anáhse. 

O comportamento geral da energia de ativação do componente 

intragranxxlar exibe nm crescimento, com a temperahira de sinterização até 1550 

°C. De 1550 °C até 1700 °C há xim decréscimo gradual na energia de ativação. 

Verifica-se xun comportamento aixálogo para os demais componentes da 

condutividade. 

SINTERI Eg Rog / k Ebl Robl/k Eig Roig/k 

ZAÇÂO ( e V ) (Q cm) ( e V ) (ü cm) ( e V ) (Q cm) 

(°C/h) 

1400/1 0,338 1395 0,667 55,05 — — 

1450/1 0.772 0,423 0,866 6,562 0,796 0,407 

1500/1 0.869 0,093 0,943 0,077 ~ — 

1600/1 0,763 0,451 0,929 0,097 0,845 0,145 

1650/1 0,829 0,22 0,925 0,104 1,000 0,020 

1650/2 0,857 0,129 0.916 0,129 0,905 0,059 

1650/4 0,764 0,643 0,887 0,269 0,901 0,107 

1700/1 0,798 0,201 0,923 0,020 — — 

TABEI_A 4. 8: Va/ores para a Energia de Ativação e Fator Pré-exponen

cial para Amostras Preparadas por Mistura de Pós e Sinterizadas 

sob Diferentes Condições. 
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SINTERI Rog/k Ebl Robl/k Eig Roig/k 

ZAÇÃO ( e V ) (Q cm) ( e V ) (Q cm) ( e V ) (Q cm) 

(°C/h) 

1400/1 0,446 549,86 0,728 59,887 --

1450/1 0,890 0.067 1,046 0,012 1,031 0,01 

1500/1 0,899 0,056 1,052 0,011 1,108 0,003 

1550/1 0,959 0,027 1,099 0,041 1,202 7x10-4 

1600/1 0,899 0,075 1,068 0,005 1,060 0,004 

1650/1 0,853 0,116 1,048 0,005 1,000 0,011 

1650/2 0,832 0,140 1,017 0,007 0,880 0,055 

1650/4 0,820 0,197 0,969 0,019 0,987 0,017 

1700/1 0.819 0,198 1,011 0,008 1,010 0,007 

TABELA 4.9: Valores da Energia de Ativação e do Fator Pré-

exponencial para Amostras Preparadas por Coprecipitaçao e Sinte

rizadas sob Diferentes Condições. 

As resistências especificas dos fies componentes do eletrólito são 

mostradas nas figuras 4.45 e 4.46, para as amostras preparadas por mistma de 

pós e copredpitação, respectivamente. A resistênda intiagramdar (a) exibe uma 

variação com a temperatma de sinterização, porém não significativa. A 

resistênda adidonal (b) mostia mna variação importante, na medida que este 

componente é aquele que exerce maior bloqueio à migração dos íons oxigênio. 

Para os dois tipos de amostias este componente é bastante reduzido para 

sinterizaçoes a 1700 °C. A resistênda intergranular (c) não apresenta uma 

variação importante nas amostias preparadas por nnistma de pós. Nos corpos 

de prova preparados com o material copredpitado, a variação desta é um 

pouco maior, e isto deve estar reladonado com a presença de SÍO2 e AI2O3 no 

material de partida, ou seja, com a presença de mna fase secvmdária nos 

contornos de grão. 

De modo geral pode-se dizer que o amnento na temperatma de 

sinterização produz não somente o aumento no tamanho médio dos grãos, mas 

também variação na composição de fases, e esta é mais importante para a fase 

monoclínica. Como exemplo, são mosfiados na figma 4.47 os espectros de 

fieqüência caracteristica dos componentes intragranvdar (a) e adidonal (b), em 

fimção da temperatma, para as diversas temperatmas de sinterização 

empregadas, das amostras preparadas por copredpitação. A variação na 
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temperatura de sinterização pode também ter conseqüências importantes na 

quantidade de impmezas segregadas nos contornos de grão ou muna fase 

secundária, além de alterar o umite de solubilidade dos diferentes elementos 

constituintes. 

O axunento no tempo de sinterização, por outio lado, não produz 

qualquer variação na composição química, sendo então responsável apenas pelo 

amnento no tamanho médio dos grãos. Isto é observado nos espectros de 

freqüência (figma 4.48) dos componentes infiagranidar (a) e adicional (b), das 

amostias preparadas por mistma de pós. 

As figmas 4.49 e 4.50 mostiam as resistência específica de cada 

componente com o tempo de sinterização, em função da temperatma, para os 

corpos de prova preparados por mistma de pós e coprecipitaçao, 

respectivamente. 

A resistência intiagranular independe do tamanho médio dos grãos. 

Resultados análogos a este foram obtidos para soluções sólidas de Zr02:Y203 [ 
134,135]. 

A resistência adicional apresenta pequenas variações com o tempo de 

sinterização. Dos tiês componentes, a resistência intergranular é a que mostia 

mna variação mais significativa. Com o amnento no tamanho de grão, e 

conseqüente redução na área intrínseca dos contornos de grão, é esperada uma 

dimintüção da resistência intergramüar. Como pode ser visto (c) a resistência 

intergranular neste caso diminui para tempos de sinterização de 2 horas, mas 

para 4 horas retoma os valores iniciais. Assim, os restdtados mostram que para 

tempos de sinterização relativamente longos, o crescimento de grão deixa de ser 

o fenômeno preponderante para a resistência intergramüar, nestas soluções 

sóhdas. 

4.4. ATRITO INTERNO EM CERÂMICAS A BASE DE ZIRCÔNIA 

Neste item serão tiatados alguns aspectos relacionados principalmente 

com a formação de pares impmeza-vacância em cerâmicas à base de zircônia. 

Como foi visto no capítulo 2, grande parte destes estudos se concentraram 

em soluções sóhdas de céria ou de zficônia, dopadas com ítria. Algtms poucos 

estudos foram feitos em Zr02: CaO, e não se tem conhecimento, até o momento, 

de qualquer esmdo do sistema Zr02: MgO. 
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4.4.1 A Relaxação do Par (Yzr'-VQ )* em Cerámicas de Zr02: Y2O3 

Os espectros de atrito intemo e de freqüência, em ftmção da temperatma, 

de um corpo de prova contendo 3 % de Y2O3 (HSY-3) são mostrados na figma 

4 . 5 1 . O pico situado a 1 0 0 °C e seu respectivo defeito de módtüo, observado na 

curva de fieqüência, já foram observados por diversos pesqtdsadores, tanto 

para amosfias parcialmente estabilizadas t̂ ]̂ quanto na zficônia tefiagonal 

policristalina í̂ l̂, tendo sido atribuidos ineqiüvocamente à reorientação do par 

( Y 2 j - ' - V O ) * . O s valores da temperatma e da amplitude do máximo concordam 

com os resultados obtidos nestes estudos anteriores. 

Utüizando-se a energia de ativação calculada por estes autores, obtém-se 

uma largma à meia-altma 2 ,8 vezes a de um pico de Debye, resultado também 

enconfiado por eles, e que foi atribuido à interação enfie os defeitos dipolares, 

em decorrência da concentração relativamente elevada do estabüizante. 

A concentração de defeitos a partfi da qual a solução sóÜda não pode ser 

considerada düuída é tuna questão difídl de definfi. Küner e Steele PJ, ao 

formiüar o modelo que relaciona as características da condutividade iônica com 

a presença de defeitos dipolares, propõem que este limiar de concenfiação seja 

correspondente a 8 % em mol do dopante. Nowick 
[ 90 ] 

, entietanto, mostiou que 

em soluções sóHdas de Ce02: Y2O3, o pico de atrito intemo inerente à 

reorientação do dipolo elástico (Ce2j.'-Vo)*/ mantém o comportamento típico de 

Debye somente até 1 % em mol de Y2O3. 

Considerando que os elefiólitos sóHdos à base de zficônia contêm 

normalmente altas concentiações do estabüizante, o alargamento do pico de 

atrito intemo é um aspecto fieqüentemente verificado. 

Este resultado, obtido com a amosfia elaborada com um material de 

partida, que segtmdo o fabricante foi preparado por coprecipitaçao, não foi 

reprodtizido com o corpo de prova preparado a partir da mistma de pós. Neste 

caso, a região de temperatma acima da ambiente não apresenta qualquer pico 

de atrito intemo. Isto significa que o dipolo ( Y ^ t ' - V q ) * pode não ter sido 

formado, ou a stia concentração ser inferior ao Hmite de detecção da técnica. Há 

também a possibíHdade do defeito ter assumido tmia configmação 

desfavorável, do ponto de vista da simetria. 

Ao invés do pico de relaxação anelástica devddo à reorientação dipolar, 

observa-se nestas amosfias tun pico de atrito intemo locaHzado na região de 

temperatma abaixo da ambiente, em tomo de - 5 0 °C. Na figma 4 . 5 2 é mosfiado 

mn exemplo tipico para o corpo de prova contendo 2 , 8 % de Y2O3. As curvas a e 
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a' correspondem ao espectro original, e as cxirvas b e b ' aos espectros obtidos 

após a amostia ter sido linearmente aquecida até 300 ° C . A diminuição no atrito 

intemo e a correspondente variação na ti-eqüência refletem uma modificação do 

sistema (estrutma, defeito). 

Como o objetivo primordial deste tiabalho de pesqvüsa consiste no estudo 

de defeitos dipolares em eletiólitos sólidos de zficônia-magnésia, não houve 

uma preocupação em caracterizar melhor este pico de atrito intemo, neste 

sistema. 

4.4.2 Atrito Interno em Eletrólitos Sólidos de Zr02'-MgO 

Os espectios de atrito intemo e de fieqüência da amostia de ZrOo: 8,1% 

MgO, preparada por copredpitação, são mostrados na figma 4.53. Como pode 

ser visto, há mn conjimto formado por pelo menos dois picos de atrito intemo 

(a e a'), na região de temperatma próxima de -50 °C. Analogamente ao que 

ocorre em soluções sóhdas de Zr02: Y2O3, preparadas por mistma de pós 

(figma 4.52), há mna alteração significativa do espectio, após o aquecimento 

linear do corpo de prova até 300 °C (b e b')- Estes picos de baixas temperatmas 

também foram observados nos corpos de prova preparados por mistma de pós, 

com concentiações de até ~8% de MgO, como será mostiado mais adiante. Para 

concentiações mais elevadas, suas amphtudes máximas são consideravelmente 

rediizidas, e o espectro caracteriza-se por um outio pico de atrito intemo 

localizado adma da temperatma ambiente. 

Antes de continuar a anáhse dos resultados experimentais convém 

mendonar que, após a realização destes ensaios, algims corpos de prova foram 

submetidos à determinação do teor de magnesio, pela técnica destmtiva de 

ativação neutrônica. Os resxdtados obtidos para as concentiações, assim como 

os valores previstos estão na tabela 4.10, O espectro de atrito intemo, desde -

170 até 300 °C, foi anahsado para estas composições. 

Na região de temperatma abaixo da ambiente, os resxdtados de Q'l são 

mostrados na figma 4.54. O conjxmto, dtado anteriomxente. é observado em 

todos os corpos de prova, diferindo apenas por sua amphtude máxima. 
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PREVISTO MEDIDO 

( % EM MOL ) ( % EM MOL ) 

3,0 2,73 

6,0 6,44 

7,9 7,41 

8.1 7,74 

11,5 10,27 

15,0 13,26 

TABELA 4.10 : Valores Previstos e Me

didos para a Concentração de MgO. 

Nos perfis de difiação de raios X para composições próximas ou 

superiores a 7,74% de MgO não são mais detectadas as principais reflexões 

correspondentes à fase monoclínica. Por outro lado a amosfia contendo 13,26% 

de magnésia contém apenas a fase cúbica. Na figura 4.55 é mostrada a variação 

da ampHtude máxima do pico mais proeminente em função da concentração de 

MgO. Como pode ser visto, o defeito (ou defeitos) responsável pelos picos de 

atrito intemo, nesta região de temperatura, não parece ter mna relação simples 

com o tipo de poHmorfo predominante. 

Na tentativa de separar os picos de baixa temperatma foram feitas 

medidas de atrito intemo em fieqüências diferentes. Na figma 4.56 são 

mostiados os residtados obtidos variando-se a fieqüência por xun fator ~2. 

Como pode ser visto, as temperatmas relativas às ampHtudes máximas são 

praticamente independentes da fieqüência. 

A estabilidade térmica relativamente baixa destes picos de atrito intemo é 

exempHficada na figma 4.57, onde além do especfio original é mosfiada luna 

série destes, regisfiados após aquecimentos lineares a temperatmas 

sucessivamente mais elevadas, desde 100 até 300 °C. Este resxdtado concorda 

com os das figmas 4.52 e 4.53, para os corpos de prova de Zr02: Y2O3 e Zr02: 

MgO, preparados por mistma de pós e coprecipitaçao, respectivamente. Isto 

mostia que o mesmo tipo de defeito (ou defeitos) é responsável por estes picos 

de atrito intemo, e portanto, independe do tipo de estabilizante. 

Esta baixa estabüidade térmica sugere que a energia de ativação do 

processo seja também relativamente pequena. Admitindo fiatar-se de defeitos 

pxmtiformes, foi feita uma estimativa desta utilizando a expressão 2.60, e 

atribxiindo o valor T Q = 10"̂ "̂  s, típico para mn processo de relaxaç ao 
envolvendo defeitos puntiformes. Usando os valores de fieqüência e da 

136 



J 

" 2 0 
o 

1 c 

I 

^ L 

à. 6 S 1C' ' 2 T 4 

/¿ m o l M q O 

F I G U R A 4 . 5 5 : A l t u r a d o P i c o d e A t r i t o i n t e r n o 

e m f u n ç ã o d a C o n c e n t r a ç ã o d e M g O . 

137 



CS r 

• • o 

6 ' 

7 , 4 1 % M g O 

'-^o o o o a x c o 

CF 

N 

O 

KO 

-1 3 , 0 

J ? ^ 

A 2 , 0 

N 

1 .5 
1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0 3 0 0 3 5 0 

T ( K ) 

F I G U R A 4 , 5 6 : E s p e c t r o s d e A t r i t o I n t e r n o e o e 

F r e q u e n c i a v a r i a n d o a F r e q u ê n c i a d e S o l i c i t a — 

9 ^ 0 . 

138 



V 7 V 7 V 7̂ 

0 0 

t f t f f ̂
 1 .8 

5 0 0 

T ( K ) 

X 
N 

4 0 0 

F I G U R A 4 . 5 7 : E s p e c t r o s d e A t r i t o I n t e r n o e d e 

F r e q ü ê n c i a d a a m o s t r a c o n t e n d o 2 , 7 3 % d e 

M g O . o o r i g i n a l ; • a p ó s 1 0 0 : 2 0 0 ; 

• 2 5 0 e • 3 0 0 ° C . 

139 



temperatura de máximo do pico obtém-se E = 0,57 eV. Este valor é miüto 

inferior ao da energia de Hgação do dipolo (1,19 eV), em posição de primeiro 

vizinho, sendo também pouco menor que a energia de migração da vacância de 

oxigênio (0,6-0,7 eV). 

Considerando todos estes restdtados ftca excluida a possibüidade destes 

picos de baixas temperatmas serem devidos à relaxação do par (Mg2i-"-VQ) .̂ 

A localização deste conjunto de picos de atrito intemo numa região de 

temperatma relativamente baixa, também exclui a possibüidade de relacioná-lo 

com contomos de grão ou macla, ou mesmo com a transformação de fase 

martensítica, pois estes fenômenos ocorrem em temperatmas mais elevadas 
[82]. 

Outros fenômenos que podem dar origem a picos de atrito intemo, mas na 

região de baixa temperatma são: defeitos eletrônicos em óxidos contendo 

metais de transição e o efeito Jahn-TeUer. Em ambos os casos as energias de 

ativação são consideravelmente pequenas (<0,2 eV) 
[82]. 

Considerando não somente a energia de ativação mas também o fato deste 

conjimto independer do tipo (tamanho e valência) do estabüizante, é mais 

provável que esteja relacionado com um defeito estrutmal. 

A figma 4.58 mosfia o especfio de atrito intemo na região de temperatma 

acima da ambiente, para corpos de prova com concenfiações de magnésia 

superiores a 7%. Como pode ser visto, há um pico de atrito intemo observável 

somente para concentrações superiores a ~10% de MgO. 

Com o objetivo de precisar a forma deste foi feita a subtiação do fundo de 

atrito intemo. Para isto admitiu-se para o ftmdo fies formas diferentes: Hnear, 

quadrática e exponencial. Esta última foi a que fomeceu o melhor coeficiente de 

correlação (0,996). A figma 4.59 mostia os espectros de atrito intemo após a 

subtração do fundo, permitindo a avahação da largma à meia-altma, que 

corresponde a 2,5-2,8 vezes a de mn pico de Debye. 

Asstunindo, novamente, tun tempo de relaxação tipico igual a lO"!'̂  s, a 

energia de ativação estimada é de 1,17 eV, compatível com a reorientação do 

par na fase cúbica. 

O fato deste fenômeno não ser observado para concentiações inferiores a ~ 

10% de MgO, não é facümente expHcado, principalmente considerando mna 

energia de Hgação relativamente elevada (1,19 eV). Entíetanto este restdtado 

concorda com os da condutividade elétrica do item 4.3, onde foi mosfiado que o 

atmtento na concentiação de magnésia produz uma redução na mobüidade dos 

portadores de carga, com conseqüente atunento da energia de ativação do 

processo de condução, provavelmente devido à formação de dipolos. 
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CAPÍTULO 5. 

CONCLUSÕES 

As principais conclusões deste trabalho de pesquisa são: 

1. o espectro de impedância complexa de eletrólitos sólidos de zircônia 

totalmente estabilizada com magnésia pode facilmente ser resolvido nos 

componentes intragramdar e intergrantdar; 

2. o efeito da porosidade, nestas cerâmicas, não se manifesta da mesma forma 

que em outras soluções sólidas à base de zircônia, com a ocorrência de xun 

semicírculo característico no espectro de impedância complexa; 

3. em cerâmicas totalmente estabüizadas, mesmo sendo elaboradas a partir de 

material com alto teor de pmeza, cerca de 1/3 dos portadores de carga são 

bloqueados nos contornos de grão, em temperatmas inferiores a «500 °C; 

4. as energias de ativação dos componentes intragranxüar e intergranxüar da 

condutividade são, respectivamente, 1,35 e 1,45 eV, em concordância com os 

valores obtidos por técnicas de medida dc; 

5. em cerâmicas parcialmente estabüizadas, observa-se xun semicírcxüo 

adicional, no espectro de impedância complexa, que foi relacionado com a 

presença da fase monoclínica; 

6. a baixa condutividade iônica na fase monoclínica permite tratá-la como xxm 

elemento bloqueador, quando a sxia concentiação for minoritária. Neste 

caso, o bloqueio exercido por este poHmorfo é mxüto superior ao da fase 

intergramüar; 

7. em soluções sólidas parcialmente estabilizadas o bloqueio exercido pela fase 

intergranxdar é desprezível, tanto para amostras preparadas por mistma de 

pós quanto por coprecipitaçao; 

8. apesar da microestrutma resxütante, em cerâmicas preparadas por mistma 

de pós, ser mais heterogênea do que quando se utüizam pós preparados 

por processamento químico, os espectros de impedância apresentam o 

mesmo grau de dificxüdade para a separação dos vários semicírcxüos. 

Portanto, a fase monoclínica pode ser considerada como o elemento 

microestrutmal que maior influência exerce, na condutividade iônica desta 

solução sóhda; 

9. o axunento na concentração de magnésia prodxiz, simtütaneamente, tim 

axunento na densidade de portadores de carga e xuna redução na sua 
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mobilidade; devido à formação de defeitos dipolares do tipo (Mg2j"-Vo)^/ 

detectados por atrito intemo, somente em amostras com altos teores de fase 

cúbica; 

lO.a ünearidade observada entre os valores das energias de ativação e fatores 

pré-exponenáais mostia que, com o aumento da concentração de MgO, não 

há formação de fase secimdária, em quantidade apreciável; 

ll.as energias de ativação para a condução, de amostras parcialmente 

estabilizadas, são inferiores à totalmente estabilizada, apesar de não ter sido 

observado nenhvun máximo, na condutividade isotérmica, no campo de 

fases t + c, ou mesmo próximo do contomo entie os campos t + c/c; 

12.0 amnento da temperatma ou do tempo de sinterização não produz 

variações significativas na condutividade iônica infiagranular. O 

componente intergranxdar é o mais susceptivel às condições de sinterização; 

13. tempos relativamente longos de sinterização provocam xun axunento na 

resistência intergranxilar, apesar da redução na área intrínseca dos contornos 

de grão; 

14.em materiais relativamente pmos, a sinterização a 1700 °C prodxiz xuna 

cerâmica com con tomos de grão isentos de qxialquer fase secundária; 

15.0 pico de atrito intemo detectado acima da temperatma ambiente, em 

soluções sóhdas de Zr02: MgO possxü xuna energia de ativação, estimada 

de 1,17 eV, compatível com a reorientação do par na fase cúbica; 

16. a formação de complexos ünpmeza-vacânda, observados por atrito intemo, 

toma-se significatíva somente para concentíações > 10% de magnésia; 

17.em cerâmicas parcialmente estabüizadas, preparadas por mistma de pós, 

observa-se também xun pico de atrito intemo não relacionado com defeitos 

pxmtiformes ou elefiônicos; 

18.a energia de atívação para o processo de condução na zficônia nominalmente 

pma, enfie 600 e 1100 °C é igxxal a 1,22 eV, e entie 1100 e 1360 °C é igual a 

0,94 eV; 

19.a diferença de temperatma devida à histerese térmica, da zficônia 

nominalmente pma, provocada pela fiansformaçào de fase monoclínica <-> 

tetiagonal, é de 170 °C. Isto mostia que a técnica de medida de impedância 

complexa pode contribxür em estudos in situ de fenômenos que provocam 

uma alteração na resistência dos materiais. 
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ANEXO 1 

DESCRIÇÃO DO BLOQUEIO NOS CONTORNOS DE GRÃO 

Em eletrólitos sólidos à base de zircônia verificam-se duas situações, 

dependendo fimdamentafinente das características fisicas e químicas dos 

materiais de partida, das condições empregadas no processamento, e do tipo e 

concentração do cation estabilizante. A primefia ocorre, por exemplo em ZrOr. 

Gd203, onde a energia de ativação para a condução infiagranular é 

consideravelmente inferior à intergranular, ou seja, Eg < Ejg. Neste caso, 

geralmente, os contornos de grão são envolvidos por xuna fase secxmdária 

constitxúda por impmezas como SÍO2, AI2O3, TÍO2 e oufias, e a condutividade 

é mxdto menor que a da matriz. O modelo que melhor exphca a condução nesta 

sitxiação é o chamado brick layer model, descrito no anexo 2. A segxmda, 

observada por exemplo em soluções sóhdas cúbicas de Zr02: Y2O3, mosfia que 

as energias de ativação são comparáveis, quando não idênticas. Este fato 

condxxziu Bauerle a sugerir que o contorno de grão apresenta regiões com xun 

bom contato intergranxilar, denominadas easy paths. 

Na figma Al estão representados os esquemas utilizados por Bauerle para 

exphcar o bloqueio aos íons oxigênio, na região dos contornos de grão, 

considerando a situação real (fig. Al.a) e a ideal (fig. Al.b), respectivamente. 

Nestes esquemas estão simbolizados dois grãos de zficônia em contato, 

com resistência r^. As interfaces A A' e BB' (na figma Al.b) são parte, do 

contorno de grão, não ideal do ponto de vista da condutividade elétrica. 

Modelo de Bauerleí^^] 

Neste modelo a parte não ideal é atribxúda à precipitação de impmezas 

nos contornos de grão. 

A resistência do elefióhto no interior dos grãos é rj , enquanto que na 

região de contato enfie os grãos é r2. A fase segregada apresenta xmxa 
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capacitancia geométrica co. Para este conjmito que pode ser representado por 

um ciraüto em série, como o da figma Al.c, tem-se: 

n = R\ (Al) 

ri^Ri-Rx (A2) 

C 2 = Î (A3) 

De acordo com a figma 2.10 tem-se que R'i = Zj e RS = Z2. 

Este modelo tem sido bastante utilizado para explicar o bloqueio exercido 

por impmezas segregadas nos contomos de grão. Entretanto em algxms casos 

não foram observadas quaisquer fases precipitadas ao longo dos contomos de 

grão e, ainda assim, o semicficxdo intergranxdar foi detectado. 

Outra crítica a este modelo é que o efeito de condução ao longo dos contomos 

de grão não é considerado t ^ ^ ] . 

Modelo de Schoxder í'̂ l̂ 

Este modelo, também conhecido como modelo em paralelo, admite que o 

traixsporte de oxigênio se efetua tendo-se: 

• os íons O^' que afiavessam o contomo de grão sem qualquer bloqueio, com 

xmxa resistência Rj, e 

• os íons O-' que são bloqueados nos contomos de grão, sendo caracterizados 

por xun cficxdto R2C2 em série. 

Estes dois tipos de condução ocorrem em paralelo (figma Al.d), e os 

parâmetios característicos são dados por: 

R^ = R2 (A4) 

C . E H I I (A5) 
úiiR^Rz 
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De acordo com este modelo, a fase intermediária segregada é pouco 

permeável aos íons 0-" mas, por outro lado, o contato entre os dois grãos não 

apresenta resistência de contato adicional, desde que não exista fase segregada. 

Os dois modelos explicam os valores praticamente eqxüvalentes para as 

energias de ativação de ambos os semidrodos. Entretanto é comum se fazer 

uma escolha entie os modelos. Um parâmetio para esta seleção é a extensão da 

fase segregada nos contornos de grão. Se a fase segregada se estender por quase 

todo o contorno, e o contato intergranular ocorrer em pontos isolados, é mais 

adequado utilizar o modelo em série. Se, no entanto, a distribxüção da fase 

segregada for discreta, fica difidl imaginar uma resistênda adidonal e é 

preferível visualizar a situação em termos de xun bloqueio parcial da carga 

iônica. Outio modo de se fazer esta seleção é por meio do estudo dos 

parâmefios característicos de cada modelo. No modelo em série este parâmetro 

é a resistência dos contornos de grão (r2), enquanto que no modelo em paralelo, 

pode-se calcxüar a fiação de portadores de carga que são bloqueados nos 

contornos de grão (aj^), denominado fator de bloqueio: 

A variação de r2 e de a.^ com a temperatma, porosidade e tamanho 

de grão, pode mosfiar o tipo de modelo que mais se adapta ao eletióhto sóhdo 

em estudo. 
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FIGURA Al: Representação Micrográfica da Interface 

entre dois Grãos, (a) situação real (b) situação ideal. 

Cfioütos Elétricos Eqiüvalentes nos Modelos Série (c) 

e Paralelo (d). 
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ANEXO 2 

RELAÇÃO ENTRE OS PARÂMETROS MEDIDOS E INTRÍNSECOS DA 

CONDUTIVIDADE INTERGRANULAR 

Em termos da condutividade (ou resistividade) de mn eletiólito sólido 

pode-se imaginar duas situações: a condutividade intragramdar predomina 

sobre a intergranular, isto é, Og > Ojg ou, a situação inversa O g < ajg. Nas 

soluções sólidas à base de zirconia a primeira situação é normalmente 

encontiada, e significa que a condução ocorre preferencialmente através dos 

grãos e dos contornos de grão. 

A partir da resistência medida, usualmente calcida-se a condutividade 

por: 

i? = p - = - - (A8) 
A a A 

p é a resistividade, L a espessma da amostra e A é a área do eletiodo. 

Em medidas de impedância complexa é comxun a análise dos componentes 

intra e intergranxdar isoladamente. Para a condutividade intragranxüar a 

eqxiação (A8) é normalmente utilizada. Às vezes esta mesma expressão é xisada 

inclxiindo-se apenas xuna correção para a densidade do corpo de prova [l̂ l̂: 

A díh 

onde d e d^ são as densidades medida e teórica, respectivamente. 

A condutividade intergranxdar, nxuna primeira aproximação, também 

pode ser calcxilada pela eqxiação (A8), admitindo-se xun valor normalizado para 

a espessma e a área de contato intergranxdar. Quando se faz necessária mna 

análise mais detalhada da condutividade intergranxdar, é comum procmai-

obter xim relacionamento entre os parâmetios medidos e os intrínsecos. 

Aparentemente Chu e Seitz [H^] foram os primeiros a formular um 

modelo para isto. Este é fxmdamentado na hipótese da existência de xun 
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empacotamento cíibico de graos esféricos. Como resultado obtiveram que a 

resistência intergranidar pode ser expressa como: 

R,g = fhs^-a,D (AIO) 
A ¡i A 

onde Rig é o valor medido da resistência, pjg a resistividade intergranxdar, Ljg 

a espessma intrínseca dos contornos de grão, Aig a área efetiva de contato 

intergranular, D o diâmetro médio dos grãos, e Ojg um fator geométríco 

relacionado com o empacotamento dos grãos. 

O estudo de soluções sólidas de ZrOo: GdoO^ levou van Dijk e Bmggraaf 
[120] 

a proporem o chamado brick layer model que assxune a existência de mn 

contorno de grão continuo e xmiforme, separando os grãos individuais. A 

espessma dos contornos de grão é ôjg, e os grãos são tratados como se 

possmssem a forma de xun cubo de aresta d .̂ Neste modelo, a condutividade 

intrínseca, também chamada microscópica, pode ser calcxdada a partir da 

condutividade específica (ou macroscópica) por: 

Fí 
a/nic ^ a/nacJl (AH) 

Kuwabara fl̂ 'H sugere o cálcxdo da condutividade intergranxdar 

intrínseca por meio da seguinte expressão: 

ag=n = (A12) 
RigA AR,gD 

onde n representa o nximero de contomos de grão por xmidade de comprimento. 

A capacitancia intrínseca dos contomos de grão é, geralmente, calcxdada 
por [135]: 

Q,= e . E : , - ^ (A13) 
A OiP 

onde Ejg é a constante cüelétrica da fase intergranxdar. 

Nenhxun destes modelos leva em conta a eventual porosidade da amostra. 
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ANEXO 3 

GENERALIZAÇÃO DO MODELO PARALELO DE BLOQUEIO DA 

CONDUTIVIDADE IÔNICA 

Recentemente Dessemond [l^^J propôs a generalização do modelo de 

bloqueio da condutividade iônica, inicialmente formidado por Schouler (anexo 

1), a fim de exphcar os resxdtados de condutividade de eletróHtos sóHdos de 

ZrOi: Y2O3, contendo defeitos microestrutmais, como poros e trincas. Esta 

generahzação é baseada na hipótese destes defeitos serem capazes de exercer 

também xim bloqueio à migração do oxigênio. Deste modo, cada conjxmto de 

defeitos microestrutmais pode ser descrito, em termos de propriedades 

elétricas, por xun novo ramo paralelo Ŝ ĵ .C ,̂}, onde Zj,} = l/R^i, é a 

condutância bloqueante, que representa os portadores de carga bloqueados, e 

C\)i é a capadtânda bloqueante. 

O cficxüto paralelo total, representado na figma A2 contém n pares S-C, 

xun para cada tipo de defeito. 

Como o fator de bloqueio exprime a fiação de íons bloqueados por xim 

determinado tipo de defeito, foi definido xmx fator de bloqueio pardal do tipo: 

ORbii = (A14) 

sendo Eg a condutância intragranxüar e com T 0 ! ! IA< 1 . 

o mesmo radodnio foi feito para os fatores capadtivos e de fieqüênda: 

Q,, 
otbH - — (A15) 

Cs» 
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Fot. 

uni. = — (A16) 

No caso do eletrólito em estudo conter mn elemento de bloqueio adicional, 

além dos contomos de grão, em termos da impedancia (ñgma A3) tem-se: 

-^-^ ^̂̂̂^ 

= M f i (A18) 

Também com o objetivo de caracterizar melhor o elemento bloqueador, 

Dessemond propôs que a condutância bloqueante, representando mna parte do 

condutor elétrico seja, numa primeira aproximação, proporcional à área total da 

superficie bloqueante, S^]. A capadtânda bloqueante é inversamente 

propordonal à abertma (ê ĵ) média do elemento bloqueador. Assim a razão 

enfie estes dois parâmefios exprime a abertma do bloqueador: 

ccew (A19) 
a.-

Partindo da equação fimdamental, em impedância ou admitânda: 

C 
iTrfcRC = 1 ou IkFC — = I (A20) 

pode fadhnente ser mostiado que: 

foP Ott.1 

e portanto 

(A21) 
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(*ocei: (A22) 

A constante de proporcionalidade foi calculada a partir da medida de ap e 

de observações microscópicas, que permitiram calcidar a abertma do elemento 

bloqueador em um bicristal, resvdtando: 

ap = 9,32x10-- (^m-l) e ĵ (̂ un) (A23) 
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FIGURA A2: Ciraüto Elétrico Eqmvalente, de acor

do com o Modelo Paralelo, de mn Sistema con

tendo n Defeitos Microestrutmais. 

e 

R e ( Z ) 

FIGURA A3: Diagrama Esquemático Ideal da Impedância 

de mn Sistema contendo tiês componentes relativos ao 

Detióüto. 
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