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INFORME

Los Comités Nacionales de Reglamentacion Técnica conformados en el Organismo
Salvadorefio de Reglamentacion Técnica, son las instancias encargadas de la elaboracion de
Reglamentos Técnicos Salvadorefios. Estan integrados por representantes de la Empresa
Privada, Gobierno, Municipalidades, Defensoria del Consumidor y sector Académico
Universitario.

Con el fin de garantizar un consenso nacional e internacional, los proyectos elaborados por
los Comités se someten a un periodo de consulta publica nacional y notificacion
internacional, durante el cual cualquier persona puede formular observaciones.

El estudio elaborado fue aprobado como RTS 91.01.01:13 VIVIENDA SOCIAL DE UN
NIVEL (MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE CONCRETO Y MAMPOSTERIA
CONFINADA) por el Comité Nacional de Reglamentacion. La oficializacion del
Reglamento conlleva el Acuerdo Ejecutivo del Ministerio correspondiente de su vigilancia y
aplicacion.

Este Reglamento Técnico Salvadorefio esta sujeto a permanente revision con el objeto de
gue responda en todo momento a las necesidades y exigencias de la técnica moderna.
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CAPITULO 1

GENERALIDADES

1.1 OBJETO.

Este Reglamento Técnico aplica a todas las viviendas sociales no mayores o iguales a 50 m?,
que se construyan dentro de la Republica de El Salvador (incluye a la vivienda individual o al
grupo de viviendas), asi como a las especificaciones técnicas que deben cumplir los
materiales utilizados para la construccion de las mismas.

1.2.  CONCEPTUALIZACION DE LA VIVIENDA SOCIAL.
Es la solucion habitacional que brinda los espacios fisicos para satisfacer las necesidades de

alojamiento con calidad de vida para las familias, bajo un disefio constructivo y
arquitectonico que cumpla criterios de funcionalidad, seguridad y salubridad; y orientados a
los segmentos de poblacién vulnerable que requieren acceso a una vivienda adecuada bajo la
proteccion del Estado; sean aquellos desarrollados bajo la financiacion y subvenciones del
sector publico, como aquellos financiados por el sector privado, pero que cumplen con la
funcion social de proteccidn a dicha poblacién vulnerable.

1.3. CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA SOCIAL.
La vivienda social debe tener un area de construccién no mayor o igual a 50 m?, donde sus

espacios deban de gozar de ventilacion e iluminacion natural.
La vivienda social considerada en este Reglamento Técnico sera de un nivel.

Si la construccion no cumple con las caracteristicas que definen a la vivienda social o se
hacen ampliaciones futuras deberd revisarse y disefiarse utilizando la version vigente
obligatoria del Reglamento para la Seguridad Estructural de las Construcciones; el
Reglamento de Disefio y Construccion de Vivienda de Una y Dos Plantas, o bien Reglamento
de Disefio y Construccién de Mamposteria, Estructuras de Concreto y de Estructuras de
Acero, segun corresponda.

1.4.  ALCANCES.

1.4.1. El Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano por ser el encargado de formular
las disposiciones de caracter general a que deben sujetarse las construcciones en todo el
territorio de la Republica de acuerdo a la Ley de Urbanismo y Construccién, su campo de
accion son los 262 municipios donde se localizan las oficinas técnicas facultadas en ejercer la
regulacién y la vigilancia de las construcciones y urbanizaciones que se ejecuten en el pais.

1.4.2. El contenido de este documento debera ser actualizado, si tras la ocurrencia de
eventos sismicos extraordinarios los sistemas constructivos establecidos en la misma
presentan dafio estructural, que ponga en riesgo la estabilidad del sistema o cuando existan
avances tecnologicos, como pudieran ser nuevos sistemas constructivos o mejoras a los
indicados en el presente Reglamento Técnico.
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1.4.3. Este Reglamento Técnico se enmarca para la Seguridad Estructural de las
Construcciones, en el considerando romano V que dice textualmente “Que mediante Decreto
Legislativo N° 1904, de fecha 9 de agosto de 1955, publicado en el Diario Oficial N° 151,
Tomo N° 168, del 18 del mismo mes y afio, se faculta al Organo Ejecutivo en el Ramo de
Obras Publicas para que emita reglamentos que guien el futuro desarrollo de las poblaciones
de un modo coordinado y arménico, con el objeto de mejorar el disefio de las edificaciones;
por lo que es necesario dictar un Reglamento de caracter permanente que contenga los
requisitos minimos de seguridad estructural, asi como los mecanismos adecuados que
garanticen que tales requisitos sean cumplidos tanto en las construcciones nuevas como en
aquellas que vayan a modificarse, repararse o demolerse”.

1.5. DISPOSICIONES GENERALES.

Este Reglamento Técnico establece los criterios basicos para la configuracion estructural, los
requisitos arquitecténicos, procesos de construccion y supervision de la vivienda social.

El Reglamento Técnico estara limitado al sistema estructural en base al uso de mamposteria
de paredes de bloque de concreto de 10 cm de espesor y de paredes de mamposteria
confinada de suelo cemento de 14 cm de espesor y/o de arcilla cocida.

1.5.1. Ademas de cumplir con lo establecido en este Reglamento Técnico, tanto para
vivienda individual como para grupo de viviendas, se deberan atender los requerimientos
establecidos por las Oficinas Técnicas y/o por las Municipalidades en la materia.

1.6. VIGENCIAS DE NORMAS INTERNACIONALES REFERIDAS.

Las normas de la Sociedad Americana para Ensayos y Materiales (ASTM) a las que se haga
referencia en este Reglamento Técnico corresponderan a las del afio en vigencia al momento
de que este Reglamento sea obligatorio.

CAPITULO 2

DEFINICIONES Y SIMBOLOS

2.1. DEFINICIONES.

Para efectos de este Reglamento Técnico, se establecen a continuacion la definicion de los
siguientes términos de uso bésico:

Alacran: Elemento estructural vertical cuya funcion es contribuir al confinamiento de las
paredes.

Aparejo: Patron de colocacion de las piezas o unidades de mamposteria.

Aparejo cuatropeado: Patron de colocacion de las piezas de mamposteria traslapadas
con las unidades superiores e inferiores en al menos un cuarto de la longitud de la
pieza. Las juntas verticales son discontinuas.

Aparejo en pila: Patron de colocacion de las piezas de mamposteria sin traslapes y
alineadas de manera tanto horizontal como vertical. Las juntas horizontales y verticales son
continuas.
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Area bruta: El area total de la pieza de mamposteria.

Area neta: el area bruta menos el area de todas las celdas internas de la pieza de
mamposteria.

ASTM: Sociedad Americana para Ensayos y Materiales. Por sus siglas en idioma inglés.

Bloque: Tipo de pieza de mamposteria, de concreto caracterizada por huecos que forman
celdas verticales en las que puede ser colocado el refuerzo vertical.

Bloque solera: Unidades o piezas de mamposteria de concreto, en forma de U utilizado en
cargadero de hueco de puertas y ventanas y como repisa de ventana, y su funcién es de
elemento de amarre, en donde se coloca el refuerzo horizontal, quedando dicho refuerzo
embebido al colar posteriormente el mortero o concreto de relleno.

Concreto reforzado: Es la combinacién del concreto hidraulico y acero de refuerzo, con el
fin de crear elementos que le brinden al sistema constructivo la capacidad suficiente de
soportar cargas a compresion, cortante, flexion y flexo compresion.

Cimentacion: Conjunto de elementos estructurales destinados a transmitir las cargas de una
estructura al suelo.

Grapa: Refuerzo transversal utilizado en bloque solera o alacran con gancho estandar de 180
grados en ambos extremos.

Junta o sisa: El lugar ocupado por el material ligante. Debe de ser de espesor constante y
formar una linea continua horizontal y discontinua vertical, excepto cuando se utiliza el
aparejo de pila.

Ladrillo de arcilla cocida: Unidad o pieza de mamposteria sélida de arcilla cocida con forma
de prisma.

Ladrillo de suelo cemento: Unidad de mamposteria sélida de suelo-cemento con forma de
prisma.

Mamposteria confinada: Sistema constructivo conformado por paredes con piezas solidas a
base de suelo cemento y/o arcilla cocida, confinada por elementos de concreto reforzado
verticales (nervios) y horizontales (soleras).

Mamposteria con refuerzo interior: Sistema constructivo conformado por paredes
construidas con piezas de concreto con celdas verticales y que son reforzadas con varillas de
acero tanto verticalmente como horizontalmente distribuido a lo alto y largo de la pared.

Mojinete: Parte superior del muro con forma triangular para darle pendiente al techo.

Mortero de relleno: Mezcla fluida de material cementante, agregados finos (arena) y agua
gue posee la consistencia adecuada para ser colocado sin segregacion en las celdas de la
mamposteria.
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Mortero de pega: Mezcla plastica de materiales cementantes, agregados finos (arena) y agua
utilizado para unir las piezas de mamposteria.

Membrana o tabique: son los elementos que unen las caras en los extremos o parte media.

Nervio: Elemento estructural vertical cuya funcion es contribuir al confinamiento de las
paredes.

Pared (muro) de mamposteria confinada: Paredes (muros) reforzadas con nervios y soleras
de concreto reforzado.

Pared (muro) de mamposteria reforzada interiormente: Paredes construidas a base de
unidades huecas de concreto, reforzadas con varillas corrugadas o lisas de acero, colocadas en
los huecos o celdas de las unidades o en las juntas.

Prisma: Elemento compuesto por unidades de mamposteria y mortero, utilizado para evaluar
propiedades mecénicas de la mamposteria, sus dimensiones varian en funcién del tipo de
ensayo.

Pendiente de techo: Grado de desnivel de un techo o cubierta para que las aguas puedan
correr.

Resistencia a la compresion del concreto (f°c): Resistencia a la compresion y a la edad
especificada segun el tipo de concreto 28 dias para concreto normal en kg/cm2 (MPa).

Retemplado: Reemplazo del agua que se ha evaporado en una mezcla de mortero de pega. La
norma ASTM C270-12a especifica que morteros de pega que han perdido consistencia
pueden retemplarse mediante la adicion de agua tan frecuentemente como se necesario para
restaurar la consistencia requerida, y que no deben utilizarse morteros después de 2 % horas
de haberse mezclado inicialmente.

Revenimiento: Asentamiento que se producen en el concreto después que se coloca en un
molde troncocénico, bajo los requerimientos que indica la norma ASTM C143-12, y es
dejado libre para que el concreto se asiente bajo su propio peso. La diferencia de altura entre
la altura inicial y la altura del concreto asentado en su zona central superior, es lo que se
conoce como revenimiento.

Sangrado del concreto: Es la migracion del agua hacia la superficie superior del concreto
recién mezclado provocada por el asentamiento de los materiales sélidos-cemento, arena y
grava, dentro de la masa.

Sisa: Ver junta.

Sistema Internacional de Medidas (SI): El sistema SI se establecio en la Undécima
Conferencia Mundial de Pesas y Medidas, que tuvo lugar en Francia en 1960 y oficializado en
la Republica de El Salvador el 18 de febrero de 1998. El sistema se fundamenta en siete
unidades de base correspondientes a las magnitudes de longitud, masa, tiempo, corriente
eléctrica, temperatura, cantidad de materia, e intensidad luminosa. Estas unidades son

4
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conocidas como el metro (m), el Kilogramo (kg), el segundo (s), el amperio (A), el Kelvin
(K), el mol (mol) y la candela (cd), respectivamente. A partir de estas siete unidades de base
se establecen las deméas unidades de uso practico, conocidas como unidades derivadas,
asociadas a magnitudes tales como velocidad, aceleracion, fuerza, presion, energia, tension,
resistencia eléctricas, y otros.

Sistema métrico: El sistema se fundamente en un conjunto de medidas (unidades bésicas)
para cada tipo de medida (longitud, peso, etc); por ejemplo, la unidad fundamental de longitud
es el metro.

Solera: Elemento estructural horizontal de concreto reforzado cuya funcion es contribuir al
confinamiento de las paredes.

Solera de corona: Elemento estructural horizontal colocado en la parte superior de la pared.

2.2. SIMBOLOS Y ABREVIATURAS.
cm centimetro

db diametro de la varilla de refuerzo.
f>c resistencia a la compresion del concreto a los 28 dias, kg/cm2 (MPa).

f>m resistencia a la compresion de la mamposteria, medida sobre el area transversal neta del
prisma, kg/cm? (MPa).

m metro
mm milimetro

MPa megapascal. Unidad de fuerza en el Sistema Internacional de Medidas (SI), equivalente
a aproximadamente 1000 kg (1 ton) en el Sistema Métrico.

ASTM Sociedad Americana para Ensayos y Materiales. Por sus siglas en idioma inglés.

CAPITULO 3

PAREDES DE MAMPOSTERIAS

3.1. MAMPOSTERIA CON REFUERZO INTERIOR.
Sistema constructivo conformado por paredes construidas con piezas de concreto con

celdas verticales y que son reforzadas con varillas de acero tanto verticalmente como
horizontalmente distribuido a lo alto y largo de la pared.

3.1.1. CONSIDERACIONES ESTRUCTURALES.
El espesor minimo nominal para paredes estructurales de mamposteria con refuerzo

interior en viviendas, serd de 100 mm y su altura no arriostrada de paredes no debera
exceder los 3 m considerando esta altura hasta la solera de coronamiento, centro a centro de
elementos de amarre horizontal y la longitud horizontal no arriostrada de paredes no
debera exceder de 4 m. La altura maxima de solera de corona a cumbrera debera ser de
600 mm.
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En el caso de paredes no arriostradas con longitudes mayores a 4 m debera disefiarse el
elemento de arriostramiento que de soporte a esta pared.

ANCHO ANCHO
VARIABLE VARIABLE

0.60, ~  0.60 \, 0.60

OIERA DE CORONAMIENTD . *6 .
SOLERA CARGADERD. '
ALTURA
VARIABLE
3.25 - 2.00
SOIERAREP
. SOLERA DE FUNDAGION = (fg5

Figura No. 1

Los huecos de puerta y ventana deberan estar separados al menos 600 mm de los extremos de las paredes.

3.1.1.1 DIAMETROS Y SEPARACION DEL REFUERZO.

Los didametros y separacion del acero; debe cumplir con lo siguiente:

El acero de refuerzo longitudinal utilizado en los elementos de concreto reforzado
sera del tipo corrugado No. 3 (9.5 mm) grado 40 con esfuerzos de fluencia minimo de
2 800 kg/cmz2 (280 MPa); debiendo cumplir con las disposiciones establecidas en la
Norma ASTM A615.

1. El didmetro minimo de refuerzo vertical serd 9.5 mm (No. 3), y el de refuerzo
horizontal 6 mm.

2. La separacion o espaciamiento maximo de las varillas de refuerzo vertical no sera
mayor de seis veces el espesor de la pared nominal.

ACERO VERTICAL
92.5mm (No.3) @ 0.60 cm

Y [ e | [

1

0.60
Figura No. 2

Detalle de separacion y didametro del refuerzo vertical.
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3. El espaciamiento maximo de las varillas de refuerzo horizontal no serd mayor de 600
mm.

N\ NN\
N\

A

ACERQO HORIZONTA
6.0 mm @ 0.60cm / 1 0.60

N\ N\

NN

N\

4 NN

\
n;njc]i_ No. 3

Detalle de separacion y diametro del refuerzo Horizontal.

4. Debera colocarse por lo menos una varilla de 9.5 mm de diametro (No. 3) en cada una
de dos celdas consecutivas, en todo extremo de las paredes, en las intersecciones entre
paredes, 0 a cada 3 m y en las celdas adyacentes a huecos de puertas y ventanas. Si hay
interseccion de paredes cada una de éstas debera cumplir este requisito de tener dos celdas
consecutivas reforzadas.

HUECO DE PUERTA O VENTANA,

. 0.20 ANCHO VARIABLE 0.20

| === —— = E

| y |

ACERO VERTICAL 9.5 mm (No.3),
GRAPA 6.0 mm; @ 0.20 cm

Figura No.4

Todas las repisas de ventanas y cargaderos de puertas deberan construirse con bloque solera
de 100 mm de espesor nominal, utilizando como refuerzo minimo una varilla N°3. Este
elemento deberad extenderse mas alla de donde termina la abertura por lo menos 600 mm.
(Ver figura 1).
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r 0.10 j

.
ACERO
HORIZONTAL
9.5 mm {No.3}
LA LLAL Lok
|
W
0.20
-

Figura No. 5

Detalle de reforzamiento de solera de cargadero.

3.1.2. PIEZAS DE MAMPOSTERIA.

Las piezas de mamposteria de bloques de concreto con perforacién vertical (hueco) deben
cumplir las especificaciones establecidas en las normas ASTM C90. Ademas las unidades
deben de protegerse de la lluvia para evitar contracciones posteriores al secado y para no

incrementar su peso durante su manipulacion para su colocacion; y se deberan de colocar en
estribas no mayores de seis unidades.

T 0.40 T
T —0.025
0.0 | | | | | [ 0.5
4 : 0.025

@ 0.163 —+%925

Figura No. é Cara Superior

f 0.40 f
T —10.03
0.10 | | | ] 0.04
4 ; 10.03

| os bbs

Figura No. 7 Cara Inferior

Vista en planta de las dimensiones de la cara superior (figura No. 6) e inferior (figura No. 7) del bloque de
concreto entero de 100 mm.

/\fo‘lof

Figura No. 8

Dimensiones del bloque de concreto entero de 100 mm.
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o o,

AT

0.20

Figura No. 9

Dimensiones del bloque de concreto mitad de 100 mm.

/\ /\0.15

0.40

e

—

<
N
o

*7.

Figura No. 10

Dimensiones del bloque solera de concreto de 150 mm.

3.1.3.  MORTERO PARA PEGAMENTO DE UNIDADES.
a. La resistencia minima a la compresién a los 28 dias del mortero de pega debe ser de 75 kg/cm?

(7.5 MPa) y deberan hacerse a base de Cemento de Mamposteria, de acuerdo a la Norma
ASTM C91-12 Tipo M y la arena debera de cumplir con lo especificado en la Norma ASTM
C144-11.

b. Para proyectos de vivienda individual, la dosificacion del mortero de pega se hara por volumen,
de acuerdo a lo siguiente:

Tabla No.1
Partes de Partes de arena
cemento (en estado suelto)
1 3

% La arena deber ser tamizada por malla con abertura de 4 mm.
+ La cantidad de agua a agregar a la mezcla debe ser la minima para asegurar la trabajabilidad de

la mezcla.

c. En proyectos habitacionales de 2 o mas viviendas, sera necesario garantizar la
calidad del mortero por mediodeun programa de control de calidad.

3.1.4. CONCRETO O MORTERO DE RELLENO.
En los huecos donde se coloque el refuerzo vertical se deberd de emplear mortero de relleno,

que cumpla las siguientes caracteristicas:
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a. La Resistencia a la compresion a los 28 dias debe ser no menor de 125 kg/cm? (12.5
MPa), y deberé hacerse con cemento Portland, de acuerdo a la norma ASTM C1157-11, tipo
GU.

b. Para proyectos de vivienda individual la dosificacién del mortero de relleno se hara por
volumen, de acuerdo a lo siguiente:

Tabla No. 2

Partes de cemento Partes de arena
1 4

% La cantidad de agua a agregar a la mezcla debe ser la minima para asegurar la trabajabilidad
de la mezcla, para obtener un revenimiento de 8” y 10”.

c. En proyectos habitacionales de 2 o mas viviendas, sera necesario garantizar la calidad del
mortero de relleno por medio de un programa de control de calidad.

d. Laarena deberd ser cernida por malla con abertura no mayor a 4 mm.

e. Al colocar el mortero de relleno, éste debe presentar la fluidez necesaria para evitar la
segregacion y colmenas dentro de las celdas.

f. Para grupo de viviendas se debera controlar el revenimiento del mortero de relleno de 8” a
117 de acuerdo a la Norma ASTM C143/C143M -12.

3.1.5. CONCRETO REFORZADO.

Para la elaboracion del concreto se utilizara el Cemento Portland, de acuerdo a la Norma ASTM
C1157-11, tipo GU.

Y los materiales pétreos (grava y arena) deberan cumplir con lo especificado en la Norma ASTM
C404-11; presentandose los diferentes parametros a cumplir para la elaboracion del concreto, ante las
siguientes condiciones:

El concreto debera cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:
a. Resistencia minima a compresién a los 28 dias de 210kg/cm? (21.0 MPa).
b. Utilizar cemento Portland, segin norma ASTM C1157-11 Tipo GU.

c. Para proyectos de vivienda individual la dosificacion del concreto reforzado se hara por
volumen, de acuerdo a lo siguiente:

Tabla No. 3
Cemento Arena Grava
1 2 3

d. En proyectos habitacionales de 2 0 més viviendas, sera necesario garantizar la calidad del
concreto reforzado por medio de un programa de control de calidad.

e. El tamafio maximo de grava deberd ser de 25.4 mm (1 pulgada).
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f. El revenimiento del concreto debera ser de 100 mm (4”).
g. Laresistencia del concreto dependera también de la relacidon de agua cemento.

3.1.6. ACERO DE REFUERZO.

El acero de refuerzo para diametros iguales o mayores a 3/8” debera de ser corrugado y
cumplir con lo establecido en la ASTM A615-12, con esfuerzo de fluencia minimo de 2 800 kg/cm?,
grado 40.

Para acero de refuerzo con didmetro nominal de 6 mm se permitird el uso de varillas lisas, con
esfuerzos de fluencia entre 2 800 kg/cm® y 5 200 kg/cm?. Este acero se podré utilizar solamente como
refuerzo horizontal en la mamposteria y como refuerzo transversal en soleras.

3.1.6.1. DOBLECES DEL REFUERZO.

Las varillas rectas a tensién podran terminar con un doblez a 90 6 180 grados. La longitud de
extension después del doblez de 90 grados (gancho) no serd menor que 12 veces el didametro de la
varilla (12db). Para doblez de 180 grados, la longitud de extensién después del doblez (gancho)
debera ser de 4 veces el didmetro de la varilla (4db), pero no menor de 35 mm del extremo
libre de la varilla.

db DOBLEZ 180° 180°

—

4db
Figura No., 11

DOBLEZ 90°

DIAMETRO DE
DOBLEZ édb 12db

db

Figura No. 12
Detalle del doblez de las varillas de refuerzo.

Los estribos dispuestos en soleras de concreto reforzado, seran piezas cerradas y deberan
rematarse en una de sus esquinas con un doblez de 135 grados, seguido de una extension de 6
veces el didmetro de la varilla (6db), pero no menor de 35 mm.

édb
A"

0.15

-

— 0.10 —o

ESTRIBOS 6.0 mm,
@Q0.15¢cm

Figura No. 13

Detalle del doblez de los estribos de solera de Coronamiento de Concreto Armado.
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Cuando las soleras se conformen con bloque solera de 15 cm de espesor; las grapas seran
abiertas de una pieza, con un doblez de 180 grados, seguido de una extension de 4
veces el diametro de la varilla (4db), pero no menor de 35 mm.

4db

GRAPAS 6.0 mm,
@0.15¢cm

FAgvura No. 14

Detalle del doblez de las grapas de la solera.

3.1.6.2. TRASLAPE DEL ACERO DE REFUERZO.
La longitud de traslape de varillas, No. 3 (9.5 mm) en elementos de concreto reforzado,

sera de (40db). En ningln caso la longitud de traslape sera menor de 400 mm.

Para las varillas traslapadas en el interior de piezas o unidades huecas, la longitud de
traslape sera al menos igual a (50db).

El traslape del acero vertical en paredes, debera ser ubicado en el tercio medio de la
altura de ella; y no se permitird el traslape de méas del 50 por ciento del acero
longitudinal del elemento (solera, pared) en una misma seccién.

3.1.6.3. LONGITUDES DE ANCLAJE.

El refuerzo horizontal colocado en las juntas de los bloques (sisas) debera ser continuo
a lo largo de la pared. Dicho refuerzo horizontal debera anclarse en dos celdas consecutivas
reforzadas, mediante un doblez vertical a 90 grados, dentro de celdas reforzadas.

ACERC
VERTICAL
9.5 mm {No.3}

Figura No. 15

Detalle de anclaje de refuerzo horizontal.
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En intersecciones de paredes en “L” el refuerzo horizontal deberd extenderse en la pared
perpendicular una longitud medida a partir del doblez no menor de 300 mm dentro de las dos

celdas contiguas reforzadas.

D oons e

' 4[db 4[do :

e R

ACERQ VERTICAL 9.5 mm {No.3},
GRAPA 6.0 mm.

Figura No. 16

Detalle de anclaje de refuerzo vertical.

3.1.7. SOLERAS DE CORONAMIENTO.
0.15 =B—+¢
6db/§

X7 559
‘ g
0.15 0.20m A
O.iZi —e
0'%«— 0.10 HD—OL[—)ZS

ACERO HORIZONTAL; 9.5 mm {4 No.3);
ESTRIBOS 6.0 mm, @ 0.15¢cm

Agura No. 17

Se deben disponer de soleras de coronamiento formando anillo cerrado en un plano
horizontal, amarrando las paredes estructurales en las dos direcciones principales. En el
caso que se conforme mojinete de mamposteria se debera confinar por una solera de concreto

armado o con bloque solera de 15 cm de espesor.

T— 0.15 -ij_‘

i
0.09/

—

ACERQ HORIZONTAL
2.5 mm {2 No.3):
GRAPA 6,0 mm, @0.15¢cm

Figura No. 18
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El refuerzo vertical debe de estar anclado segun el apartado 3.1.6.3 a la solera de
coronamiento, mojinete y solera de fundacion.

El refuerzo horizontal y vertical deberd de tener una separacion maxima de 60 cm y las
paredes no deberan tener una longitud no arriostrada mayor de 4 m.

3.1.8. DETALLADO DE CONJUNTO.

Las intersecciones de paredes de esquina “L”, en “T”, y en ‘“cruz”, se realizaran por
medio de grapas que aseguren la continuidad de la estructura. Las grapas seran
como minimo varilla de 6 mm a cada 200 mm excepto donde existe refuerzo horizontal en
las paredes.

En el caso de futuras ampliaciones, para paredes ortogonales que se interceptarian se
deberan dejar conectores de 6 mm de diametro a una separacion maxima de 400 mm.

ACERO VERTICAL

9.5 mm (No. 3)

) 78N

GRAPA 6.0 mm.

ACERO VERTICAL
9.5 mm (No. 3)

AMARRES ALTERNOS
A CADA HILADA

>4 %
,,// AMARRES INTERNOS
A CADA HILADA

Figura No. 19 A

FiguraNo. 19 B

— ACERO VERTICAL
2.5 mm {No. 3)

\GRAPA 6.0 mm.

I AMARRES ALTERNOS
A CADA HILADA

AMARRES |

Figura No. 20 A A CADA HILADA

.J_L—P_]__ Figura No.20 B
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=] [

ACERO VERTICAL
9.5mm (No. 3)

[ =!

L[C5e | | %

AMARRES ALTERNOS

l—:% =

GRAPA 6.0mm A CADA HILADA

-

Figura No. 21 A

ACERO VERTICAL

9.5mm (No. 3)
7 2
7 '

AMARRES INTERNOS

A CADA HILADA

Figura No. 21 B

Detalle de conjunto en esquina e interseccion en “T”, en planta.

3.1.8.1. TIPOS DE JUNTAS O SISAS.

El mortero de las juntas debe cubrir totalmente la cara vertical y la cara horizontal de
las membranas (junta llena). El espesor debe ser el minimo para permitir una capa
uniforme de mortero y la alineacién de las piezas. Cuando es colocado refuerzo horizontal,
el espesor de las juntas no excedera de 15 mm si no es colocado refuerzo horizontal
alguno, entonces no podra ser menor de 10 mm.

3.2. MAMPOSTERIA CONFINADA.

Sistema constructivo conformado por paredes construidas con piezas sélidas a base de suelo
— cemento y/o arcilla cocida y confinada por elementos de concreto reforzado verticales
(nervios) y horizontales (soleras).

15
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3.2.1. CONSIDERACIONES ESTRUCTURALES.
El espesor minimo en paredes estructurales de mamposteria de suelo cemento en

viviendas de un nivel, sera de 14 mm.

La separacion entre nervios no debera exceder de 3 m y la altura maxima a solera de
corona no serd mayor de 3 m medida desde la solera de fundacion. Deberan existir
nervios en todas las intersecciones y extremos de pared. La longitud no arriostrada de
paredes no debera exceder los 4 m.

Cuando por consideraciones arquitecténicas sea necesario exceder la longitud de
arriostramiento entre paredes de 4 m debera disefiarse un elemento de concreto reforzado que
garantice el adecuado comportamiento a flexion.

Para incrementar el nivel de seguridad y el comportamiento estructural de la mamposteria
confinada podrad colocar una solera intermedia. Esta deberd tener al menos una seccion
transversal de 140 mm de ancho por 100 mm de alto, reforzando con dos varillas de didmetro
9.5 mm y grapas de diametro 6 mm a cada 200 mm.

3.2.2. UNIDADES DE MAMPOSTERIA.
Las unidades de mamposteria de ladrillos de suelo cemento y/o arcilla cocida utilizadas en la
construcciédn de vivienda de un nivel, deberan cumplir las especificaciones siguientes:

a. Resistencia minima a la compresion de las unidades: 40 kg/cm?.

b. Absorcion. La absorcién promedio de de las unidades debera ser menor o igual a 30%
y el coeficiente de variacion no debera ser mayor del 6%.

c. Peso volumétrico seco. El peso volumétrico seco de la unidad no debera ser menor de
1 200 kgf/m* ni mayor de 1 500 kgf/m®.

d. Tipos de ensayos. Para determinar la resistencia a compresion y la absorcién de las
unidades de ladrillo de suelo cemento y para las piezas de arcilla solidas de resistencia
baja (ladrillo de barro cocido artesanal), se deberan observar los procedimientos que
dicta para tales ensayos la norma ASTM C67.

o
<

0.07
.

Figura No. 22

Detalle de la unidad de mamposteria.
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El suelo a utilizar para las unidades de suelo cemento deberd ser arena limosa o limo arenoso
(tierra blanca). No utilizar suelos que contengan porcentajes de arena mayores al 75% y
porcentajes de limo mayores al 50%.

La dosificacion cemento: Suelo, segin Norma ASTM C1157-11 tipo GU a utilizar debera
ser 1:10. Si con esta proporcion no se alcanza la resistencia minima requerida, debera
disminuirse el volumen de suelo en la mezcla.

3.2.3. MORTERO PARA PEGAMENTO DE UNIDADES.
a. La resistencia minima a la compresion a los 28 dias del mortero de pega debe ser de 75

kg/cm? (7.5 MPa) y debera hacerse a base de cemento para mamposteria, de acuerdo a
la Norma ASTM C91-12 Tipo My la arena debera de cumplir con lo especificado en la
Norma ASTM C144-11.

b. Para proyectos de vivienda individual, la dosificacion del mortero de pega se hara por
volumen en una proporcién cemento: arena, 1:3.

c. La arena debera ser tamizada por una malla con abertura no mayor de 4 mm.

d. La cantidad de agua a agregar a la mezcla debe ser la minima para asegurar la
trabajabilidad de la mezcla.

e. En proyectos habitacionales de 2 o més viviendas, serd necesario garantizar
la calidad del mortero por mediodeun programa de control de calidad.

3.24. CONCRETO REFORZADO.

Para la elaboracién del concreto se utilizara el cemento Portland, de acuerdo a la Norma
ASTM C1157-11 tipo GU, y los materiales pétreos (grava y arena) deberan cumplir con lo
especificado en la Norma ASTM C404-11;

% Para proyectos de vivienda individual, las dosificaciones del concreto para los
diferentes elementos que conforman el sistema constructivo, se hard por volumen de
acuerdo a lo siguiente:

Tabla No.4
Dosificacion por volumen
Elemento Cemento Arena Grava
(cantidad) | (cantidad) (cantidad)
Solera de Fundacion 1 2 3
Nervios, soleras,
repisas, cargaderos 1 2.5 2.5
y mojinetes

« La cantidad de agua a agregar a la mezcla debe ser la minima para asegurar la
trabajabilidad de la mezcla
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¢+ Proyectos habitacionales de 2 0 més viviendas, las dosificaciones del concreto para los
diferentes elementos que conforman el sistema constructivo, debera ser respaldado con
ensayos de resistencia a la compresion del concreto, debidamente acreditado por un
Laboratorio.

« Para la elaboracion del concreto sera necesario utilizar equipo mecanizado o
mezcladora de Bolsa.

Tabla No.5
Resistencia Revenimiento | Tamafo
minima a (mm) maximo
Elemento .
compresion agregado
¢ (kg/cm?) (mm)
. 3/476
Solera de Fundacion 210 100
20 mm.
Nervios, soleras, 37476
repisas, cargaderos 150 125 20 mm
y mojinetes '

3.2.4.1. ELEMENTOS DE CONCRETO: SOLERA DE FUNDACION, NERVIOS,
SOLERAS, REPISA, ALACRANES, CARGADEROS Y MOJINETES.
Los nervios tendran una seccion nominal minima de 150mm x 150 mm.

Todos los elementos horizontales de concreto tendran una seccién transversal nominal
minima de 150 x 150 mm vy el refuerzo indicado en la figura No. 23. Las repisas y cargaderos
podran tener un peralte minimo de 100 mm y un ancho minimo de 150 mm, siempre y
cuando no excedan de 1 m de longitud libre, y reforzadas segun la figura No. 24.

En el caso de aberturas de ventana, si su altura no excede de 1 m podrén utilizarse alacranes
en sustitucion de los nervios. Los alacranes tendran una seccion transversal nominal de 100
mm de ancho por 150 mm en la direccion del espesor de la pared y refuerzo segln se indica

en figura No. 24.
0.15 =8—
6db X

0Jozs al 5°

0.&25,_ _— _‘o.ﬁzs

ACERO VERTICAL; 2.5 mm {4 No.3};
ESTRIBOS 6.0 mm, @ 0.15 cm
Figura No. 23

Detalle del elemento del nervio y solera.
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]

sdb
Tt

—

[

0.10=A

0.925 o o _Q ogs

ACERQ HORIZONTAL 9.5 mm {2 No.3);
GRAPA 6.0mm, @ 0.15 cm

Figura No. 24

Detalle del elemento de repisa y cargadero para longitudes libres menores a 1 m.

¢ 0.30 =B T
¥ e
0.05
6 o
0.125 -~
0.075
i —
lo.os _— 0.05 |

ACERO HORIZONTAL: 9.5 mm {4 No.3);
ESTRIBOS 6.0 mm, @ 0.15cm

Figura No. 25

Detalle del elemento de Solera de Fundacion.

3.2.5. ACERO DE REFUERZO.
El acero de refuerzo longitudinal utilizado en los elementos de concreto reforzado
sera del tipo corrugado No. 3 (9,5 mm) grado 40 con esfuerzos de fluencia minimo de
2 800 kg/cm? (280 MPa); debiendo cumplir con las disposiciones establecidas en la
Norma ASTM A615-12.
Para acero de refuerzo con diametro nominal de 6 mm se permitira el uso de varillas lisas,
con esfuerzos de fluencia entre 2 800 kg/cm? y 5 200 kg/cm? como refuerzo transversal en
elementos de concreto reforzado.

3.25.1.

SEPARACIONES DEL ACERO DE REFUERZO.

El espaciamiento maximo en estribos y grapas utilizados en todos los elementos de concreto
reforzado sera de 200 mm.

Tabla No.6
. Acero de Refuerzo Dimension Detalle
Elemento Estribo .,
Longitudinal Transversal (axbcm) (seccion)
Solera de 9.5 mm Estribo 6.0 mm A=0.25 Figura
L 0.20cm X0.125cm
Fundacion 4 No. 3 @ 0.15 B=0.30 25
Nervios y 9.5mm Estribo 6.0 mm A=0.15 Figura
0.10cm X 0.10 cm
Soleras 4 No. 3 @ 0.15 B=0.15 23
Solera 9.5mm Grapa 6.0 mm A=0.10 Figura
. 0.10cm X 0.215 cm
Intermedia 2No. 3 @ 0.15 B=0.15 24
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Repisa y 9.5mm Grapa 6.0 mm A=0.10 Figura
0.10cm X 0.215 cm
cargadero 2 No. 3 @ 0.15 B=0.15 24
Solera de 9.5 mm Estribo 6.0 mm A=0.20 Figura
. 0.15cm X 0.12cm
Coronamiento 4 No. 3 @ 0.15 B=0.15 17

3.2.5.2. DOBLECES DEL REFUERZO.

Las varillas rectas a tension podran terminar con un doblez a 90 ¢ 180 grados. La longitud
de extension después del doblez de 90 grados (gancho) no serd menor que 12 veces el
didmetro de la varilla (12db). Para doblez de 180 grados, la longitud de extension después
del doblez (gancho) deberd ser de 4 veces el didmetro de la varilla (4db), pero no

menor de 35 mm del extremo libre de la varilla.
DOBLEZ 180°

db 180°
4db
Figura No. 26
poBLEzSo || |
DIAMETRO DE
DOBLEZ édb 12db

db /\‘fw

Figura No.27

Detalle de doblez en varillas de refuerzo.

Los estribos dispuestos en nervios, soleras y mojinete, serdn piezas cerradas y
deberan rematarse en una de sus esquinas con un doblez de 135 grados,
seguido de una extension de 6 veces el didametro de la varilla (6db), pero no menor de 35
mm.

édb
50

(S

o— 0.10 —eo

ESTRIBOS 6.0 mm,
@0.15cm
Figura No. 28

Detalle de doblez en estribos.
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Las grapas dispuestas en las repisas y cargaderos cuando asi lo requieran, seran piezas
abiertas y deberan rematarse con un doblez de 180 grados, seguido de una extension de 6
veces el didametro de la varilla de la grapa (6db), pero no menor de 35 mm.

4db

2

0.022

0.10

GRAPA 6.0 mm,
@0.15¢cm

Figura No. 2%

Detalle de doblez en alacranes.

6% \/}E

—
N

o
N
3

0—'

A

——— .20 ——

ESTRIBOS 6.0 mm,
@0.15¢cm

Figura No.30

Detalle de doblez en estribos de Solera de Fundacion.

3.25.3. TRASLAPE DEL ACERO DE REFUERZO.
La longitud de traslape de varillas No. 3 (9.5 mm) en elementos de concreto reforzado,

sera de 400 mm con esfuerzo especificado de fluencia igual a 2 800 kg/cm2 (280 MPa).
En ningln caso la longitud de traslape serd menor de 400 mm. Los traslapes se ubicaran en
el centro de la longitud del elemento.

No se permitira el traslape de mas del 50 por ciento del acero longitudinal en
elementos (nervio 6 solera) en una misma seccion. Los traslapes deberan estar separados al
menos 600 mm, centro a centro de traslape.

3.25.4. LONGITUDES DE ANCLAJE.
Todo el refuerzo longitudinal de elementos de concreto reforzado debera anclarse 200 mm a
partir de la seccion de corte (ver figura), en elementos perpendiculares.
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3.2.6. DETALLADO DE CONJUNTO.

ACERO VERTICAL

S mm {4 No.
dbs

} rx ps°
%

ACERO
HORIZONTAL
92.5mm (2No.3)|

GRAPA 6.0 mm. /7
@0.15¢cm

[
Figura No. 31

ACERO VERTICAL

9.5mm {4 No. 3)\‘
dbx

& A o]
% r—l
ANCLAJE 0.40 cm| T ANCLAJE 0.40 cm

ACERO
HORIZONTAL GRAPA 6.0 mm,
92.5mm {2 No. 3) @0.15cm

Figura No. 32

Detalle de conjunto en esquina e interseccion “L” y “T” (vista en planta).

3.2.6.1. TIPOS DE JUNTAS O SISAS.

El mortero de las juntas debe cubrir totalmente las caras horizontales y verticales de
las piezas. El espesor debe ser el minimo para permitir una capa uniforme de
mortero y la alineacion de las piezas.

El espesor de la primera junta de mortero entre la primera hilera de piezas y la solera
de fundacién no sera menor de 10 mm ni mayor de 15 mm.

3.2.6.2. APAREJOS.
Las disposiciones dadas en este Reglamento son efectivas cuando las piezas son colocadas en
forma cuatropeada.

Se prohibe el uso de aparejo en pila y colocacion de las piezas de canto o de 0.9 cm de
espesor.
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CAPITULO 4

CUBIERTAS

4.1. MATERIALES.
4.1.1. De preferencia debe evitarse el uso de cubiertas pesadas y favorecer el uso de cubiertas
livianas (como uso de lamina).

4.1.2. La pendiente de la cubierta (inclinacion) debe obedecer al tipo de material que sea
utilizado.

4.2. ANCLAJES Y APOYOS DE ELEMENTOS PREFABRICADOS.
4.2.1. Los polines que transmiten las cargas de la cubierta a los elementos de apoyo (Soleras

0 Vigas) deberdn ser propiamente anclados o amarrados a ellos. Se prohibe destruir
parcialmente la Solera de Concreto Reforzado o Solera tipo “U” de Bloque de Concreto,
para anclar los polines o realizar uniones soldadas, si esta constituye un elemento de
apoyo.

CAPITULOS

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

5.1. INSTALACIONES.
5.1.1. Hidréaulicas (agua potable, aguas negras y aguas lluvias) y Eléctricas.

5.1.2. La ubicacion e instalacién se hara segun lo siguiente:

a. En paredes de mamposteria con refuerzo interior las tuberias y ductos deberan alojarse
en celdas que no tengan refuerzos.

b.En paredes de mamposteria confinada las tuberias y ductos deberan alojarse en la
mamposteria.

CAPITULO 6

PROCESOS
ELABORACION, COLOCACION DEL CONCRETO Y MORTERO

6.1. GENERALIDADES.
La construccion de una vivienda deberda de realizarse de acuerdo con los planos y
especificaciones del proyecto integral aprobado por las instancias correspondientes.

6.1.1. Materiales:

a) Cemento: EI cemento destinado a la construccion debe ser adquirido en su empaque
original sellado y sin grumos.
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b) Agregados: La grava y la arena deberdn estar exentas de materia orgénica, tierra,
arcilla, material de desecho de demolicién o cualquier otra sustancia o material que
pudiera afectar la calidad del mortero o concreto.

c) Agua: El agua para el mezclado del concreto y del mortero debera ser apta para el
consumo humano. En caso de ser almacenada, estara contenida en recipientes limpios y
cerrados.

6.1.2. Elaboracién del Concreto.

a) El concreto debe ser mezclado por medio de equipo mecénico o en forma manual siempre
que se garantice las condiciones de uniformidad exigidas, es decir, que cualquier porcion
de la mezcla presente la misma consistencia.

b) El equipo mecanico debe de contar con aspas en buen estado que impidan la segregacion
de los componentes y mantenerse limpio, libre de grasa, polvo o residuos de mezcla. El
mezclado del concreto con este equipo debe de durar 1.5 minutos como minimo.

c) En el caso de seleccionar el método manual, el mezclado deberd de hacerse en bateas
fabricadas para tal fin o sobre superficies libre de tierra o cualquier material contaminante.

d) Cada componente de la mezcla debe de ser cuidadosa y exactamente medido antes de
iniciar la produccion.

e) En la colocacién del concreto, este se deberd de depositarse a una altura no mayor de 1.50
m.

6.1.3. Vibrado del concreto.

a) Una vez colocado en el molde, el concreto debera ser vibrado mecanicamente o manual
utilizando una varilla de hierro de 5/8”, limpia, lisa, recta y con punta redondeada.
Durante el procedimiento, el concreto serd adecuadamente acomodado en el molde,
eliminando burbujas de aire y evitando colmenas.

b) Cuando se utilice un vibrador mecanico, debe verificarse que trabaje al menos a 3 000 rpm.
Se cuidara también que su cabeza penetre en forma vertical por aproximadamente 15
segundos o hasta que el concreto deje de tener burbujas y flote agua de sangrado, sin llegar
a la segregacion de los materiales.

6.1.4. Curado del Concreto.
a) El concreto debe de mantenerse completamente himedo por lo menos durante siete dias.

b) El curado debe iniciarse de 2.5 a 3 horas después de finalizado el colado, y este debera ser
aplicado humedeciendo los elementos. Al menos 3 veces al dia cuando se utilice agua
potable apta para el consumo humano. Cuando se utilice otro producto para tal fin
consultar las especificaciones técnicas de dicho producto.
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6.1.5. Tipos de Moldeados.

a) El molde podra ser de madera o metélico, siempre que garantice dimensiones
uniformes.

b) No utilizar madera que presente nudos, huecos, rajaduras o0 excesiva curvatura o
torcedura.

c) Se deberd de proveer de aberturas en la parte inferior de los moldes en nervios o
columnas, para efectuar la limpieza antes del colado.

d) Antes de colocar el refuerzo debera de aplicar un desmoldante de fabrica, aceite diesel o
aceite mineral; pero en ningun caso se debera de usar el aceite quemado.

e) No se debe permitir la iniciacion del colado hasta que el molde se encuentre limpio,
libre de particulas sueltas y se haya hecho la Gltima revision de apoyos, contravientos,
niveles, plomos y rigidez de los moldes.

f) Hacer un riego de agua al molde antes del colado para evitar la absorcion del agua del
concreto de la madera.

6.1.6. Desmoldeado.

El molde podra ser removido de los elementos estructurales como nervios y soleras en
tiempos no menores de 24 horas.

6.1.7. Mortero de pega.

a) Mezclado del mortero: Los materiales deben ser mezclados en un recipiente no
absorbente, preferentemente en un mezclador mecéanico y debe emplearse una cantidad
de agua que asegure la obtencion de una pasta manejable. El tiempo de mezclado, una
vez que el agua ha sido agregada, no debe ser menor de 4 minutos.

Los morteros a base de cemento Portland deberan ser utilizados dentro de un limite que
no exceda el tiempo de fraguado inicial del cemento. En climas calidos, el mortero
deberéa ser empleado dentro de un lapso no mayor de 1 hora desde la primera adicion
de agua.

b) Retemplado: Solo se permite retemplar el mortero de pega para recuperar la
consistencia deseada en una sola ocasion. Si es necesario, puede agregarse un poco de
agua cuando el mortero comienza a perder trabajabilidad. Siempre dentro de lo
establecido en la norma ASTM C270-12; y que no deben utilizarse después de 2 %
horas de haberse mezclado inicialmente.

c¢) Dosificacién: los morteros se dosificaran por volumen.

d) En proyectos habitacionales de més de 25 viviendas se debera de contar con centros de
produccién de mortero dentro de la obra por grupos de viviendas, para obtener un
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control adecuado de la calidad de la mezcla, con el cuidado que las distancias de
traslado de la mezcla no sean muy largas para evitar el fraguado anticipado. Se podra
hacer uso de concretos premezclados esto dependiendo del criterio del contratista y/o
constructor.

6.1.8. Mortero de relleno:

a) El mortero de relleno preparado en el sitio se debe de mezclar durante un periodo entre
3y 10 minutos en equipo mecanico o hasta 10 minutos en forma manual, con la
cantidad de agua requerida para la trabajabilidad deseada.

b) Al momento de la colocacion del mortero de relleno, éste debe de presentar las
condiciones de fluidez requerida sin que haya iniciado el endurecimiento por
hidratacién del cemento, de manera que el mortero de relleno fluya sin segregacion por
los espacios que hay que colar.

¢) El mortero de relleno se debe de colocar directamente haciendo uso de embudo si fuese
necesario, teniendo la precaucion de que todo el espacio a colar quede homogéneo y
compacto, buscando vinculacién intima entre el mortero de relleno y las unidades de
mamposteria.

d) En proyecto habitacionales de méas de 25 viviendas, deberd de haber un centro de
produccién del mortero de relleno dentro de la obra para garantizar la calidad de la
mezcla que empleen.

e) Las celdas de las piezas huecas de concreto de 100 mm se deberan de llenar con
mortero de relleno a cada hilada.

f) Cuando el préximo vaciado de mortero de relleno se efectie entre 1 y 2 horas, el nivel
de mortero de relleno debera llegar hasta 40 mm por debajo del nivel superior del
bloque.

CAPITULO 7

CONTROL DE CALIDAD

7.1. GENERALIDADES.

Para proyectos habitacionales menores de 25 viviendas, sera responsabilidad del
proyectista y/o constructor de mostrar ante las autoridades competentes de autorizar la
construccion de vivienda, la calidad de los materiales a través de certificacion de los
productores y comercializadores, como de ensayos que el mismo haya realizado a la obra
a fin de garantizar la calidad de la obra; y el control de calidad sera obligatorio a conjuntos
habitacionales con méas de 25 viviendas o con un area de construccion superior a 1 250 m2.

7.2. CALIDAD DE LOS MATERIALES.
El sistema de control de calidad de materiales para uso estructural debe contemplar
durante su fabricacidn una inspeccién y control constante que mantenga la variabilidad de
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la produccidn dentro de las tolerancias especificadas, guardando evidencia de los controles
y cumplimiento de cada prueba.

7.2.1. Para el concreto hidraulico, se deberd de llevar controles del concreto en estado
fresco, de la elaboracion de las probetas (cilindros) y de la resistencia a la compresion:

a) Concreto en estado fresco, antes de su colocacién, se le deben de hacer pruebas para
verificar que cumple con los requisitos especificados en este reglamento técnico.
Como minimo se le debe hacer las pruebas de revenimiento, y las muestras de
concreto fresco se haran de acuerdo con la norma ASTM C172-10.

b) Elaborar y curar las probetas (cilindros) de concreto segun la norma ASTM C31-12.
Para verificar la resistencia a compresion del concreto endurecido se ensayaran las
probetas (cilindros) de acuerdo a las norma ASTM C39-12a. Los ensayos deben
efectuarse a los 28 dias de edad o a otra edad de comdn acuerdo entre el productor y
el usuario. Los valores obtenidos son indicativos de la resistencia potencial del
concreto en la estructura.

c) Resistencia a la compresion, de todo concreto que se elabore en una obra se debe de
tomar al menos 2 muestras de concreto y de cada muestra se elaboraran y ensayaran
al menos 2 cilindros. Se entiende por resistencia de una muestra la medida de las
resistencias de los cilindros que se elaboren de ella.

d) Inspeccion, el control de calidad del concreto hidraulico para uso estructural debe de
contemplar durante su fabricacion una inspeccién y control constante que mantenga
la variabilidad de la produccion dentro de las tolerancias especificadas en el disefio,
guardando evidencias de los controles y el cumplimiento de cada prueba.

e) Frecuencias minima de muestreo:

Al inicio del colado y cuando haya sospecha de cambio de consistencia, pero no
menos de una por cada 10 m® o fraccion.

Resistencia a compresién una muestra cada 24 m® o fraccion.

7.2.2. El muestreo y ensayo de las unidades de mamposteria, deberan de cumplir con lo
siguiente:

a) El muestreo y ensayo de las unidades de mamposteria de concreto estaran de acuerdo
con las provisiones del “M¢étodo estandar de muestreo y ensayo de unidades de
mamposteria de concreto” de acuerdo a norma ASTM C140-13; y por cada 5 000
unidades ingresadas al proyecto.

b) ElI namero de muestras y la determinacion de la resistencia a compresion y absorcion
por el método de inmersion de las unidades de mamposteria de barro sélido cocido y
suelo cemento estaran de acuerdo a lo que dicta la norma ASTM C67-12; y por cada
5 000 unidades ingresadas al proyecto.
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7.2.3. Ensayo de prismas de mamposteria, para verificar la resistencia a la compresion de
la mamposteria, se debera de cumplir con los siguientes requisitos:

a) Cinco prismas deberan de construirse y probarse de acuerdo con el “Método estandar
de ensayo para la resistencia a la compresion de prismas de mamposteria” (ASTM
C1314-12) antes del inicio de la construccion.

b) Durante la construccion, tres prismas serdn construidos y probados de acuerdo con el
“Método estandar de ensayo para la resistencia a la compresion de prismas de
mamposteria”, de acuerdo norma ASTM C1314-12, por cada 800 m2 de pared, pero
no menos de tres prismas por proyecto.

¢) Cuando sea necesario y requerido debera de realizarse ensayos de tension diagonal
(cortante) de acuerdo con la norma ASTM E519-10, para proyectos mayores de 250
unidades a construir.

d) Ensayo del mortero, este se debera de probar de acuerdo con la norma ASTM C109-
12, por cada 500 bolsas utilizadas en el proyecto.

e) Ensayo al mortero de relleno, este debera determinarse utilizando el procedimiento
establecido en el “M¢étodo estdndar de muestreo y ensayo del concreto fluido”, de
acuerdo a la norma ASTM C1019-13, por cada 250 bolsas utilizadas en el proyecto.

f) El acero de refuerzo deberd verificarse su esfuerzo a tension de acuerdo al
procedimiento establecido en la norma ASTM A370-12a.

g) Frecuencia de los ensayos por cada 9 071.84 kg (200 qq), tres (3) de refuerzo por
cada diametro.

h) Todas las pruebas y/o ensayos a materiales como a prismas deberan de ser realizados
por laboratorios externos y/o sin vinculos a la empresa que ejecute la obra, y de
preferencia que estén acreditados por el Organismo Salvadorefio de Acreditacion
(OSA).

CAPITULO 8

CIMENTACIONES
8.1. ESTUDIO GEOTECNICO

8.1.1. Se requiere al menos un valor de capacidad de carga de 1 kgf/cm?, a una profundidad
de desplante minimo de 60 cm. El que desarrolle el proyecto debera verificar esta condicion
con exploracion del subsuelo.

8.1.2. Debera realizarse un estudio geotécnico que proporcione informacion necesaria y
suficiente para llevar a cabo un proyecto capaz de brindar seguridad a quienes lo habitaran,
dicho estudio debera de contar con lo minimo.
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1. Losresultados de las pruebas de laboratorio.
2. Unadescripcion de la estratigrafia del sitio.

3. La recomendacion sobre los tipos de cimentaciones a utilizarse y su profundidad del
desplante.

8.1.3. La capacidad de carga admisible y ultima del suelo de sustentacion, recomendara el
tipo de cimentacion.

8.1.4. Para el disefio y construccion de viviendas de una planta-individuales o que formen
parte de proyectos habitacionales, la investigacion geotécnica debera considerar como minimo
lo siguiente:

a) Realizar un numero minimo de exploraciones sondeos de penetracidn estandar o pozos
a cielo abierto, el cual sera determinado de acuerdo a la siguiente ecuacion:

NS> AC  >2 sondeos
175
NS=Nu0mero de sondeos de penetracién estandar.

AC=Area de construccion de la vivienda unifamiliar o del grupo de viviendas, en m2.

i) Las pruebas de penetracion al suelo debera realizarse segin norma ASTM D1557-12 y
ASTM D558-11, a través de un Laboratorio de Suelos, de preferencia que estén
acreditados por el Organismo Salvadorefio de Acreditacion (OSA) y/o cuente con
constancia de competencia técnica extendida por el Ministerio de Obras Publicas,
Transporte y Vivienda y Desarrollo Urbano.

8.2. DETALLE DE CIMENTACION

40.104
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SUELO
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A

ACERQO HORIZONTAL; 2.5 mm
{4 No.3}; ESTRIBOS 6.0 mm,
@0.15cm

Figura No.33
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CAPITULO9

DESPERDICIOS DE LA CONSTRUCCION

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y RESIDUOS EN LA
CONSTRUCCION

Los gobiernos locales deberan ejercer el control de los desechos y residuos derivados de
cualquier proceso constructivo que se ejecute en su territorio; y hacer la coordinacion
pertinente con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), para
verificar el cumplimiento de las medidas de atenuacion a los impactos negativos al medio
ambiente, y del manejo y disposicién final de los desechos y residuos de las construcciones.

CAPITULO 10

NORMAS INTERNACIONALES DE REFERENCIA

ASTM A370-12a Métodos de prueba estandar y definiciones para pruebas
mecanicas de los productos de acero.

ASTM A615-12 Especificacion Normalizada para Barras de Acero al Carbono Lisas
y Corrugadas para Refuerzo de Concreto.

ASTM C31-12 Practica normalizada para preparacion y curado de especimenes de
ensayo de concreto en la obra.

ASTM C39-12a Método de Ensayo Normalizado para Resistencia a la Compresion de
Especimenes Cilindricos de Concreto.

30



REGLAMENTO TECNICO SALVADORERNO RTS 91.01.01:13

e ASTM C67-12 Método de prueba estandar para el muestreo y las pruebas de ladrillo
y tejas de arcilla para construccion.

e ASTM C90-12 Especificacion normalizada para la amplia capacidad de carga de
mamposteria de hormigon.

e ASTM C91/C91M-12 Especificacion estandar para cemento de Albafiileria.

e ASTM C109-12 Método Normalizado de Ensayo de Resistencia a Compresion de
Morteros de Cemento Hidraulico (Utilizando Especimenes Cubicos de 2 in. o [50-
mm]).

e ASTM C140-13 Método de prueba estandar para el muestreo y las pruebas bloques de
hormigon y unidades relacionadas.

e ASTM C143/C143M-12 Método de ensayo normalizado para asentamiento de
concreto de cemento hidraulico.

e ASTM C144-11 Especificacion normalizada para morteros de albafiileria.

e ASTM C172-10 Practica Normalizada para Muestreo de Concreto Recién Mezclado.
e ASTM C270-12a Especificacion estandar para mortero para albafileria unidad.

e ASTM C404-11 Especificacion normalizada para aridos para boquilla albafiileria.

e ASTM C1019-13 Método estandar de muestreo y ensayo del concreto fluido.

e ASTM C1157-11 Especificacion Normalizada de Desempefio para Cemento
Hidraulico.

e ASTM C1314-12 Método de prueba estandar para resistencia a la compresion de los
prismas de mamposteria.

e ASTM D558-11 Método de prueba normalizada para la humedad —densidad (peso
unitario) relaciones de mezclas de suelo — cemento.

e ASTM D1557-12 Método de prueba normalizada para la compactacién de laboratorio
caracteristicas del uso del suelo esfuerzo modificado (56 000 ft-1bf/ft3 (2 700 kN-
m/ma3).

e ASTM E519-10 Método de prueba normalizada para la tension diagonal (corte) en
ensambles de albafiileria.

CAPITULO 11
VIGILANCIA Y VERIFICACION

Corresponde la vigilancia y verificacion de este Reglamento Técnico Salvadorefio al
Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano; y a las Oficinas Técnicas que tienen la
facultad de autorizar y controlar la construccion de vivienda.

-FIN DEL REGLAMENTO-
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