
ANEXO TECNICO (FICHA TÉCNICA) 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

 
1. REQUISITOS TÉCNICOS 
 

ITEM ELEMENTO NORMA TÉCNICA 

1 
COLCHONETA Y ALMOHADA EN ESPUMA DE 

POLIURETANO 
NTMD-0081-A6 

 
1.1 El contratista al momento de confeccionar los elementos debe tener en cuenta lo siguiente: 

 
1.1.1 Se requiere tela estampada con el nombre de la Fuerza Aérea Colombiana. 
 
1.1.2 Condiciones de Empaque y rotulado: Las condiciones de empaque individual y rotulado se 
mantienen tal cual lo indica la Norma.  

 

1.1.2.1 Empaque: Las colchonetas deben empacarse en forma individual en bolsas transparentes de 
polietileno. Adicionalmente deben empacarse en grupos de 5 unidades en bolsa negra. Las almohadas deben 
empacarse en forma individual en bolsas transparentes de polietileno y adicionalmente deben empacarse en 
grupos de 20 unidades. 
 
1.1.2.2 Rotulado: Cada colchoneta y cada almohada deben llevar una o más marquillas en cinta tejida de 
poliamida o poliéster, estampada en tinta indeleble negra, con caracteres claramente legibles, asegurada al 
exterior de la funda con la siguiente información: 

 
• Nombre de la Fuerza en mayúscula. 

• Texto “USO INSTITUCIONAL” 

• Nombre o marca registrada del contratista. 

• Identificación del lote con el año de producción. 

• Dimensiones nominales. 

• País de origen. 

• Número y año del contrato y entidad contratante. 

• Código de la norma técnica aplicada 

• Código bidimensional o de barras de acuerdo con los requerimientos de la Fuerza. 

 
1.1.3 Identificación: Cuando la tela empleada en la elaboración de colchonetas y almohadas lleva 
estampado el nombre de la Fuerza respectiva este debe ir en un rectángulo de 2,4 cm ± 0,2 cm. de ancho, 
ubicado en forma repetida y escalonada a lo largo y ancho de la tela, a una distancia longitudinal de 45 cm ± 2 
cm. 
 
Las leyendas deben decir: FUERZA AEREA COLOMBIANA” con letra tipo Arial Black en color blanco, de 12 
mm a 14 mm de altura. El ancho varía con leyenda. 

 
 
 
 
 
 



1.2 Certificación  
 
Se realizará vista de seguimiento para el levantamiento de Materia Prima en las direcciones y lugares 
establecidos en la reunión de coordinación; Se aclara que para este proceso se tiene más de un ítem, por 
consiguiente, se debe tener en cuenta que según la GTMD-0004 actualización vigente y el monto de cada uno 
de los ítems. La certificación del lote a entregar sería la siguiente:  
 

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO  SMMLV CERTIFICACIÓN DEL LOTE 

COLCHONETA Y ALMOHADA EN 
ESPUMA DE POLIURETANO 

 
341,76 

Laboratorios con todos lo ensayos en requisitos 
específicos que exige la NTMD-0081-A6 

 
1.3 Para este proceso se realizarán los laboratorios del lote de la siguiente manera:  

 
COLCHONETA Y ALMOHADA EN ESPUMA DE POLIURETANO, de acuerdo a la NTMD-0081-A6 

 

NUM 
REQUISITOS DE LAS 

NORMA TÉCNICA 

EVALUAR 
SOBRE 

MATERIA 
PRIMA 

EVALUAR 
SOBRE 

PRODUCTO 
TERMINADO 

NUMERO DE 
RESULTADOS 

OBSERVACIONES 

3.2.1 Relleno  X  
 

De acuerdo 
a lo 

requerido 
para la 

producción 
del lote  

 

3.2.1.1 Colchonetas  X  

3.2.1.2 Almohadas  X  

3.2.2 Tela vinílica X   

3.2.3 Color de la tela X   

3.2.4 Cremallera X   

3.2.5 Hilo X   

3.2.6 Cinta de hiladillo X   

 
 
 
 
CAPITAN ALEJANDRA ARARAT ARRECHEA   
Comité Estructurador Técnico 
 


